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INTHERMO

Meine natiivliche Dammung!

Natiirliche WARMEDAMMVERBUNDSYSTEME
AUS HOLZFASER FUR HOLZ- UND MAUERWERKSBAU

PRODUKTUBERSICHT UND VERARBEITUNG



JINTHERMO ist es gelungen, Umweltschutz mit
hochwertiger, handwerklicher Verarbeitung zu verbinden.
Das ist Nachhaltigkeit im besten Sinne.”

Dipl.-Ing. Stefan Berbner, Geschéftsfiihrer

Willkommen bei INTHERMO,

wenn wir heute Gber Unterhalt und Betrieb eines
Wohnhauses sprechen, dann bewegt uns vor
allem eines: der Energieverbrauch. Dabei geht
es nicht nur um die Kosten. Viele Menschen
mochten einen wirkungsvollen Beitrag zu einer
nachhaltigen Lebensweise leisten. Zum Beispiel
durch Warmeddmmung, die unsere Ressourcen
schont.

Auf dieses Umdenken antwortet INTHERMO mit
einem klar ausgerichteten Angebot: Wir haben
uns auf innovative 6kologische Warmeddammver-
bundsysteme fiir Wohngebé&ude aller Bauarten
und Baujahre spezialisiert. Sie bewirken ein
Hoéchstmald an Energieeinsparung, optimieren
den Wohnkomfort und dienen gleichzeitig der
Wohngesundheit. Und sie bieten Planern und
Profis aus dem Bauhandwerk alle Verarbeitungs-
vorteile eines professionellen WDVS.



VON PROFI ZU PROFI. Qualitit bis ins Detail.

In diesem Katalog méchten wir lhnen unsere Systeme und
unsere Arbeitsweise vorstellen. Ziel ist es, Sie mit Spitzen-
leistung in Beratung, Produktqualitit, Logistik und Service
zu iiberzeugen. Damit Sie als verarbeitende Bauhandwer-
ker, als Fertigbaubetriebe, als Planer oder als Handler vor
allem von einem profitieren: einem fertig durchdachten
WDVS von Profis fiir Profis.
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Neben qualitativ hochwertigen Produkten bieten wir lhnen ein umfas-
sendes Service-Angebot und professionelle Lésungen; Immer mit
Bezug auf Ihre konkrete Aufgabenstellung.

Ich personlich bin Gberzeugt, dass sich nachhaltige, naturbasierte
Baustoffe, kombiniert mit anspruchsvollen technischen Leistungs-
merkmalen im privaten Hausbau immer weiter durchsetzen werden.
Fir diesen Kurs steht die INTHERMO GmbH.

Mit freundlichen GriiRen

Brl, —

Dipl.-Ing. Stefan Berbner
Geschaftsfihrer
INTHERMO GmbH
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Natiirlich HOLZ

Dafiir schlagt unser Herz

Wenn eine Sache besonders gut werden soll, dann ist es sinnvoll sich darauf
zu konzentrieren. Aus solcher Leidenschaft erwachst Vorsprung: Wir sind seit
vielen Jahren absolute Spezialisten auf dem Gebiet der 6kologischen Warme-

dammung.
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DIE KRAFTE GEBUNDELT.
Wir forschen, wir entwickeln.

Die INTHERMO GmbH wurde bereits 2001 in Nordrhein-Westfalen ge-
grindet. Im Jahr 2006 verlegte das Unternehmen seinen Firmensitz an
den heutigen Standort ins stidhessische Ober-Ramstadt. Ziel war, unter
dem Dach der DAW SE die Forschungs- und Entwicklungsarbeit an den
INTHERMO Warmedammverbundsystemen weiter zu intensivieren.

Die DAW SE entwickelt und produziert hochwertige Farben, Putze,
Damm- und Bautenschutzprodukte und vertreibt diese in aller Welt.

DIE KLASSENBESTEN.
Aus Uberzeugung gut.

Die hartnéckige Entwicklungsarbeit hat sich gelohnt. INTHERMO ist
zum Synonym seiner Produktklasse geworden. Heute gehort die
INTHERMO GmbH als 100 %-ige Tochtergesellschaft zur DAW-Firmen-
gruppe. Wir sind dartiber hinaus Mitglied im Verband Holzfaser-Ddmm-
stoffe e. V. (VHD) und machen uns aus Uberzeugung stark fiir natirli-
ches Bauen.



Natiirlich INNOVATIV.
INTHERMO iiberzeugt Bauherren und Profis.

Warmedammverbundsysteme auf Holzfaserbasis, fiir den Holzbau
ebenso wie fiir den Mauerwerksbau - das ist unsere Kernkompetenz.
Drumherum haben wir ein ganzes System von intelligenten Details und
innovativen Leistungen geschaffen. So haben wir uns zum Vollsortimen-
ter mit hohem Qualitatsanspruch entwickelt.

NACHHALTIGKEIT MIT SYSTEM.
- Alle Komponenten, alle Moglichkeiten.

Zimmereien, dem Holzhandel, Stuckateurbetrieben und einer rasch

wachsenden Anzahl namhafter Fertigbauunternehmen liefern wir inno-
Ty vative Holzfaserprodukte, faszinierend strukturierte Putze, hochwertige
I l,l Fassadenfarben in allen erdenklichen Nuancen sowie echten Mehr-

0 TH ’ ﬂ’llll Wert-Service rund um unsere INTHERMO Warmedammverbundsyste-
l{’u ||.'I,.;'.”r 'll"t 1 me. Gerade unser 6kologischer Anspruch ist unser Antrieb unseren
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At Tty gy INTHERMO steht fiir besonderen Service.
l " Das macht den Unterschied: Wir stehen Handwerkern, Planern und
I!"h Bauherren mit all unserem technischen Spezialwissen zur Seite. So
el bieten wir Ihnen nicht nur hochwertige Produkte, sondern eine ganze
! Lésung fiir jede Frage zur Warmeddmmung beim Hausbau oder bei
PR T der Sanierung.
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INTHERMO WDVS werden eingesetzt:
im Holzbau
beim Neubau von Mauerwerksgebauden
bei der Sanierung von Mauerwerksgebauden
im Denkmalschutz
im Objektbau




Natiirlich HOLZ

Ich baue heute auch fiir morgen

x| ST £ Wer heute ein Haus baut, denkt iiber die Energiekosten von morgen nach. Gerade
7] A @ Bauherren mit hohem Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein suchen mit kriti-
= * schem Blick nach der richtigen Losung fiir eine zukunftsweisende Warmedam-

- “ © mung. Helfen Sie lhren Kunden!
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Im Winter warm, im Sommer kiihl:
Der hohe Dammwert von INTHERMO
Holzfaserdammplatten ermoglicht
Energieeinsparungen bis auf Passiv-
hausniveau.




LINTHERMO hat die besten Argumente:
Okologisch, ideal zu verarbeiten, langlebig, hochwertig und
mit hervorragenden bautechnischen Eigenschaften.”

Sebastian Schmucker, Zimmerermeister, Technischer Berater

Natiirlich KEIN CO2-AUSSTOSS
Weil ich denken und rechnen
kann

Holz ist ein echter CO2-Killer
Das im Holz eines Baumes
gebundene CO2 bleibt im WDVS
gebunden

Das INTHERMO WDVS spart

weiteren CO2-Ausstof3 durch
seine hervorragenden Dammei-
genschaften

Das INTHERMO WDVS hat bei
fachgerechter Verarbeitung und
Pflege eine sehr lange Lebens-
dauer.

Nach dem Riickbau sind die
INTHERMO-Holzfaserdammplat-
ten kompostierbar.

Natiirlich NACHHALTIG.
Zukunft ist eine groBartige Sache.

Die INTHERMO Holzfaserddammplatten werden in einem ressourcen-
schonenden Verfahren aus unbehandelten heimischen Nadelhdlzern
hergestellt. Wir bieten ein System fiir jede Situation in verschiedenen
Starken und Ausfiihrungen an. Damit lassen sich an Férderungen ge-
kniipfte Auflagen bei der Warmedammung zukunftsweisend erfillen.
Im Holzbau ebenso wie im Mauerwerksbau.

Natiirlich NATUR.
Das soll erst mal einer nachmachen.

INTHERMO zeigt, was Holz kann: Von Brandschutz bis Winddichtheit,
von Witterungsschutz bis Wirtschaftlichkeit, von Sicherheit bis Verarbei-
tung - INTHERMO ist Profi in Sachen Warmeddmmung. Dazu kommt
die diffusionsoffene Bauart: Das INTHERMO WDVS leistet einen aktiven
Beitrag fiir ein angenehmes, gesundes Raumklima ohne Kondenswas-
ser und Schimmelpilzbildung. Wohlfiihlen zu jeder Jahreszeit: Das sagt
mehr als tausend Worte.

INTHERMO. Natiirlich.




Natiirlich EINE LOSUNG
Das WDVS vom Profi fiir den Profi

S Machen wir uns nichts vor - ein bisschen ddammen kann jeder. Anspruchsvoll
A wird es dort, wo die Details stimmen miissen. Wo Qualitét iiber viele Jahre ge-

wabhrleistet werden soll. INTHERMO bietet professionelle Losungen fiir alle, die
“ eine Leidenschaft fiir Natiirlichkeit haben.

;
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Natiirlich HABEN WIR GUTE
ARGUMENTE. Natiirlich MIT ANSPRUCH.
Denn sicher ist sicher.

Eine Dammplatte fiir jeden
Wunsch Dieser Ruf eilt uns voraus: Unseren Ehrgeiz, den Klimaschutz voranzu-

treiben, verbinden wir mit der professionellen Forschung und Entwick-

lung eines Industriebetriebs. Das Ergebnis spricht fir sich: INTHERMO
hat eines der wenigen bauaufsichtlich zugelassenen Warmeddammver-

bundsysteme basierend auf Holzfaserddmmplatten, das professionellen
Anspriichen wirklich gentigen kann und maximale Vielfalt bietet.

Flexibel im Format:

In vielen Sonderformaten
erhdltlich

Wirtschaftliche Verarbeitung
Hochste Abriss- und Druck-
festigkeit

Hohe Sicherheit

Flexibelste Brandschutzunter-
suchungen - viele Konstruk-
tionsvarianten

Beratung aus einer Hand von
Holzbauspezialisten
Innovative Detaillosungen
inklusive der dazugehorigen
Spezialprodukte

Maximale Vielfalt an Méglich-
keiten zur Fassadengestaltung
High-Tech-Beschichtungen
Punktgenaue Logistik

Natiirlich SERVICE.
Damit Sie keine Kompromisse machen miissen.

Expertise plus Service: Wer sich bei uns beraten l&sst, spricht mit Inge-
nieuren, die auf Warmedammung im Holz- und Mauerwerksbau spezia-
lisiert sind. Wir beantworten selbst detaillierte Fragen zu Statik und
Bauphysik und unterstitzen Sie ganz konkret wahrend des gesamten
Bauprozesses. Dazu bieten wir lhnen unsere Begleitung vor Ort an.
INTHERMO Fachleute stimmen mit Ihnen gemeinsam alle Fragen rund
um die perfekte Verarbeitung aller Systemkomponenten des
INTHERMO WDVS ab.

Natiirlich GANZ SCHNELL.
Weil wir wissen, dass Sie uns brauchen.

Bauen ist ein Termingeschéft - das wei3 niemand so gut wie die Profis
im Holzbau. Unsere Lieferzeiten sind deshalb kompromisslos: Wir lie-
fern morgen. Damit Sie halten kénnen, was Sie Ihren Kunden gestern
versprochen haben.

INTHERMO. Natiirlich.
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Wer Hauser aus Holz baut, den miissen wir vom Werkstoff
Holz nicht iiberzeugen: Sie wissen ldngst selbst, dass mit
diesem natiirlichen Baustoff die perfekte Wahl fiir Wohl-
behagen, Umweltschutz und Wohngesundheit getroffen
wurde. Klar ist: Holzbau ist eine anspruchsvolle Bauweise,
die bauphysikalisch und statisch hohe Anforderungen an
Planung und Ausfiihrung stellt.

Natiirlich KONSTRUKTIV.
Weil das WDVS Teil des Hauses ist.

Beim Holzbau ist das WDVS Teil der Gesamtkonstruktion - entspre-
chend durchdacht miissen alle Bestandteile sein. Deshalb bieten die
WDVS von INTHERMO mehr als nur die Dammplatten aus heimischer
Holzfaser. Fiir alle baulich anpruchsvollen Stellen, Anschliisse an Fens-
ter, Tiren und Balkone, Treppen oder das Dach, haben wir eine Lésung
entwickelt, die sich nahtlos in die Konstruktion integriert. Intelligente
und abgestimmte Komponenten wie Putze und Armierungen, aber auch
einfach praktische Kleinteile wie unsere Sockelaufsteckprofile und
Thermoschraube machen Ihnen als Handwerker die perfekte Ausfiih-
rung leichter. Das macht sich mit Sicherheit bezahlt: Fachgerecht aus-
gefiihrt tbernehmen wir fir INTHERMO WDVS die Garantie.



Zugegeben: Holzfaserddmmstoffe kommen im Mauerwerks-
bau heute noch eher selten zum Einsatz. Warum eigent-
lich? Es gibt nichts, was sie nicht kénnen. Im Gegenteil:
Sie kdnnen sogar manches viel besser als herkémmliche
Dammstoffe. Sie schiitzen noch besser gegen Hitze, las-
sen Feuchtigkeit entweichen, sind vollig ungiftig und kom-
plett kompostierbar.

Natiirlich AUSSEN UND INNEN.
Warmedammung, die mehr kann.

Total 6ko und dabei absolut professionell. Durch INTHERMO ist die
nachhaltige Warmedammung aus Naturstoff erwachsen geworden. Wir
haben ein WDVS speziell fir den Mauerwerksbau entwickelt. Ob Innen-
oder AuRenddmmung: Holz und Stein vertragen sich gut. Probleme, die
bei Verwendung herkdmmlicher WDVS im Mauerwerksbau durch Kon-
denswasser und Feuchtigkeitsbildung entstehen kénnen, werden mit
INTHERMO Warmedammverbundsystemen deutlich reduziert. Das Ma-
terial ist angenehm und wirtschaftlich zu verarbeiten und belastet nicht
die Zukunft unserer Kinder. Daneben bieten WDVS von INTHERMO
alles, was im Mauerwerksbau (blich und bekannt ist: Zubehor, Farben,
Armierungen und Putze, wie Sie es als Profi gew6hnt sind.




Natiirlich ARGUMENTE
Viele gute Griinde fiirINTHERMO

Einfach und wirtschaftlich verarbeiten - das ist einer der Vorteile unserer
Dammsysteme. Denn wir haben einfach an alles gedacht. Dass wir dazu auch
noch mit kompetenten und erfahrenen Systempartnern zusammenarbeiten
sorgt fiir Professionalitéit auch wenn es in die Details geht.

WIRTSCHAFTLICH VERARBEITEN.
Nachdenken lohnt sich.

In unseren INTHERMO WDVS steckt viel Entwicklungsarbeit. Das lohnt
sich fuir unsere Kunden: Die Direktbefestigung auf der Holzunterkonst-
ruktion und derVerzicht auf die dufdere Beplankung sparen Zeit und
Geld. Klammerverbindungen sorgen fir effiziente Verarbeitung. Sowohl
die Plattengrof3en als auch die Stabilitat ermdglichen sauberes Hand-
werk.

MONTAGE LEICHT GEMACHT.
Passgenau und sicher.

Die durchdachten Nut- und Federverbindungen gewahrleisten eine
leichte Montage bei hoher Passgenauigkeit. Das Ergebnis: ein wind-
dichter Fugenschluss.

Festigkeit gegen Beschadigungen: INTHERMO Warmedammverbund-
systeme verfligen Gber eine hohe Oberflachenfestigkeit, eine maximale
Abrissfestigkeit des Putzes und héchste Druckfestigkeit.

Fir Sicherheit sorgt auch der hohe Feuerwiderstand. INTHERMO Systeme
gewabhrleisten eine geprifte hohe Brandwiderstandsdauer.

INTHERMO DETAILKATALOG.
Weil der Teufel im Detail steckt.

Die Probleme beim Dammen treten meistens nicht in der Fassaden-
flache, sondern in den Anschlussdetails auf. Deshalb bieten wir Ihnen
einen umfangreichen Detailkatalog, den Sie in unserer Zentrale (Tel.
06154/71-1669) jederzeit anfordern kénnen.

INTHERMO Holzfaserdammplatten
haben ein extrem geringes Quell-

und Schwindverhalten und sind in
die Hydrophobierungsgruppe
WS1,0 nach EN 13171 eingestuft.
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Natiirlich KLIMASCHUTZ

Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann

Welche Eigenschaften verleihen einem WDVS das Pradikat nachhaltig? Nach-
wachsende Rohstoffe? Ressourcenschonende Herstellung? Keine CO2-Emissi-
onen? Eine lange Lebensdauer? Gute Warmedammung? Perfekter Hitzeschutz?
INTHERMO kann das alles auf einmal und ist zu Recht Marktfiihrer in Sachen
dkologische Fassaden-Déammsysteme.

Natiirlich RESSOURCEN SCHONEN.
Wir haben nicht genug davon.

WDVS sparen wertvolle Heizenergie und reduzieren damit klimasch&d-
liche CO2-Emissionen. Doch wenn man schon dabei ist, das Klima zu
retten, kann man noch ein paar konsequente Schritte weiter gehen.
Genau das haben wir bei INTHERMO gemacht und uns auf WDVS aus
Holz spezialisiert. Der nachwachsende Rohstoff Holz bindet CO2 und
verbessert den Klimaschutz noch einmal.

INTHERMO Holzfaserddmmplatten werden in einem ressourcenscho-
nenden Verfahren aus Restholzern unserer heimischen Holzwirtschaft
hergestellt. Damit vermeiden wir lange Transportwege, sparen auch hier
CO2 und stellen sicher, dass flir unsere Warmeddammung keine tropi-
schen Walder abgeholzt werden.

Natiirlich LANGLEBIG.
Viele Winter und Sommer hindurch. Die Okobilanz von Holzfaser-
dammplatten kann sich sehen
lassen: Herkdmmliche Déammplat-
ten emittieren liber ihre Lebenszeit
hinweg CO2 in die Atmosphare -

Beim Riickbau eines WDVS fallt in grofdem Mal3stab Miill an. Kein
Problem fir INTHERMO: Das WDVS ist kompostierbar oder thermisch
zu nutzen.

Zu guter Letzt: Das INTHERMO WDVS kann nicht nur warm, es kann Holzfaserdéammstoffe hingegen
auch kiihl und bietet in der heiRen Jahreszeit einen exzellenten Hitze- binden dieses klimaschédliche
schutz - und der wird immer bedeutender. Kiihlgerate und Klimaanla- Gas und schiitzen dadurch die

gen gehdren an heiden Sommertagen zu den grof3en Stromfressern. Atmosphiire.

INTHERMO WDVS:

sparen Heizenergie
gewaihrleisten Hitzeschutz
sind frei von CO2-Emissionen
sind ein regionales Produkt
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Natiirlich VIELE VORTEILE

Ein gutes Gefiihl fiir Sie und den Bauherren

Von Schallschutz bis Stabilitit, von Brandschutz bis Wohnklima — INTHERMO
ist das Warmedammverbundsystem mit den vielen Vorteilen fiir den Bauherrn.
Sicher, ruhig, natiirlich und unkompliziert in der Instandhaltung, verbinden un-
sere Systeme viele positive Eigenschaften. Damit geben Sie lhrem Bauherrn
das gute Gefiihl, alles richtig gemacht zu haben.

SCHALLSCHUTZ

Woussten Sie, dass Warmedammung den Schallschutz auch verschlech-
tern kann? Larmschutz ist abhangig von Art und Dicke des gewahlten
Materials. Durch den Einsatz der relativ schweren Holzfaserddmmplat-
ten beim INTHERMO WDVS wird der Schallschutz verbessert. Die Mas-
se (140-180 kg/m3) ,schluckt” Schallwellen: Sie werden von der Fassa-
de aufgenommen und vermindert an die Innenrdume weitergegeben.

Der Vorteil fiir die Bewohner: Ruhe und Entspannung in den
eigenen vier Wanden steigern Lebensqualitit und Wohngesund-
heit.

BRANDSCHUTZ

Der Gedanke an einen Hausbrand angstigt jeden Menschen, besonders
bei Holzbaustoffen. Brandschutz ist uns deshalb so wichtig. Fir Warme-
dammverbundsysteme von INTHERMO bestétigen Brandpriifzeugnisse
eine Brandwiderstandsdauer von bis zu 90 Minuten (F90-B).

Das bedeutet: Die Wandkonstruktion halt das Feuer 90 Minuten drau-
Ben. Das ist deutlich mehr als bei herkdmmlichen Ddmmstoffen.

Hatten Sie das von Holz gedacht? INTHERMO macht das Gebéau-
de sicher.

SOMMERLICHER HITZESCHUTZ

Hitzeschutz im Sommer wird immer wichtiger. Nattirlich kithle Raume
sind an heiRen Tagen angenehm und kommen ohne zusatzliche Klima-
tisierung aus. Entscheidend fiir den Hitzeschutz ist, wie lange die Warme
braucht, um durch die Aufdenwand des Gebaudes in die Innenrdume zu
wandern. Warmedammverbundsysteme von INTHERMO besitzen eine
hohe Masse und eine hohe Warmespeicherfahigkeit: Sie konnen Hitze
bis zu 12 Stunden abhalten - erst dann kommt sie im Innenraum an.

Die Mittagshitze spiirt man also erst abends - dann also, wenn
man durch das Offnen der Fenster normalerweise schon wieder
Kiihlung erreicht.
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NATURLICHKEIT

Vielen Menschen ist es heute sehr wichtig, den eigenen Wohnraum mit
gesunden Baumaterialien zu gestalten und so fiir die Familie maximales
Wohlftihlen zu erreichen. INTHERMO Holzfaserddmmstoffe sind aus
dem naturlichen Rohstoff Holz hergestellt.

Damit ermdglichen wir ein schadstofffreies und gesundes Wohn-
klima - Entspannung in den eigenen vier Wanden.

CO2-EMISSIONEN MINIMIEREN

Holz ist der Hauptrohstoff, aus dem INTHERMO Holzfaserddmmstoffe
hergestellt werden. Und das tut unserem Klima gut: Baume speichern
beim Wachsen CO2 und geben Sauerstoff an die Atmosphére ab.

Wird das Holz zu Dadmmstoffen verarbeitet, bleibt das gespeicherte CO2
weiterhin im Baustoff. Damit sind Holzfaserddmmplatten von INTHERMO
aktive CO2-Speicher, die helfen, das Klima zu schitzen. Dabei nutzen
wir ausschlieBlich heimisches Holz aus regionaler Forstwirtschaft.

Damit die Rechnung auch fiir unsere Kinder noch aufgeht.

DIFFUSIONSOFFENHEIT

Eine vierkdpfige Familie produziert téglich durch Kochen, Duschen usw.
ca. 15 Liter Feuchtigkeit in Dampfform. Diese Feuchtigkeit muss aus
den Wohnrdumen herausgelliftet werden, denn sie schadet den Bautei-
len. Ganz gelingt das allerdings nie: Ein Teil der Feuchte zieht immer in
die Bauteile ein. Je diffusionsoffener und feuchteaufnahme- bzw. feuchte-
abgabebereiter Dammstoffe sind, desto aktiver tragen sie zu einem
angenehmen Raumklima bei.

Sie klimatisieren ganz natiirlich und sorgen im Gegensatz zu
diffusionsdichten Dammstoffen fiir konstante Warme und Luft-
feuchtigkeit.

STABILITAT

Durch die hohe Masse der INTHERMO Holzfaserddmmestoffe ist das
INTHERMO WDVS viel stabiler als herkdommliche Warmedammverbund-
systeme. Auch ein scharf geschossener Ful3ball richtet keinen Schaden an.

Diese hohe Stabilitat sorgt fiir nachhaltig geringe Reparatur-
kosten - und spart auf die Dauer bares Geld.
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SYSTEMUBERSICHT fiir den Holzbau

Alles passt zusammen

Fiinf verschiedene Dammsysteme hat INTHERMO entwickelt, zum Teil fiir den
Holz- und zum Teil fiir den Mauerwerksbau. Auf dieser Seite stellen wir lhnen
die INTHERMO Systemfamilie fiir den Holzbau vor. Jedes unserer Systeme
eignet sich fiir unterschiedliche Einsatzzwecke. Wir bieten sowohl Systeme
fiir den Holzrahmen- als auch fiir den Massivholzbau an. Sie bestehen im Kern
immer aus einer Holzfaserdammplatte, verschiedenen Putzen sowie dem ent-
sprechenden Zubehor. Alle Einzelkomponenten sind aufeinander abgestimmt
und ergeben gemeinsam ein modulares Komplettsystem.

INTHERMO HFD-Exterior Compact
Diese Dammplatte wird im Trockenverfahren
hergestellt und iberzeugt durch extreme
MaRgenauigkeit, hdchste Festigkeiten sowie
niedrigste Lambda-Werte

Weitere Details auf Seite 24

INTHERMO HFD-Multi

Die Universalplatte: Kommt als Aufsparren-
ddmmung und in Kombination mit der HFD-
Exterior Compact zum Einsatz. Die Platten
zeichnen sich durch gute Dadmmeigenschaften
und geringes Gewicht aus.

Weitere Details auf Seite 25

INTHERMO HFD-Gefachdammung
Ein hoch ddmmender, flexibler Holzfaser-
dammstoff zur Dammung von Gefachen, wie
zum Beispiel Holzrahmenbau, Installations-
ebenen, Zwischensparrenbereichen oder
Trennwénden. Die Platten haben eine sehr
gute Klemmwirkung, eine hohe Wasserdampf-
durchlassigkeit und bestes Sorptionsverhalten.

Weitere Details auf Seite 26
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,ES gibt fast keine Situation im Ein- oder Zweifamilienhaus-
bau, die mit INTHERMQO nicht optimal gelést werden kénnte.”

Dipl.-Ing. Jiirgen WaBBermann, Technischer Leiter

INTHERMO HFD-Armierungsmas-

sen und Armierungsgewebe

Die INTHERMO-Armierungen sind fester Be-
standteil des INTHERMO WDVS. Bestédndigkeit
und Sicherheit eines WDVS hangen wesent-
lich mit der korrekten Verarbeitung der Armie-
rungen zusammen.

WDVS Massivholzbau Weitere Details ab Seite 29

INTHERMO HFD-Fassadenputze

und Fassadenfarben

Abrissfest, druckfest, witterungsbestandig -
Uber unsere Putze gibt es viel Gutes zu sagen.
Besonders wichtig: Sie sind perfekt abge-
stimmt auf den Untergrund, fiir den sie be-
stimmt sind: die INTHERMO Dammplatten. Die
Nutzung der INTHERMO Putze ist bautechni-
sche Voraussetzung fir die Bestandigkeit und
Funktionsweise der WDVS.

Weitere Details ab Seite 31

INTHERMO HFD-Zubehor
: o Mit Werkzeugen, Diibeln, Kleb- und Dichtstof-
f fen erleichtern wir dem Profi die Arbeit. Nut-
zen Sie die vielen praktischen und durchdach-
ten Details, die das System INTHERMO
auszeichnen.

Lolalalatataletil

Weitere Details ab Seite 35
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SYSTEMUBERSICHT fiir den Mauerwerk

Mehr als die Summe aller Teile

Auf dieser Seite stellen wir lhnen die INTHERMO Systemfamilie fiir den Mauer-
werksbau vor. Wir bieten sowohl ein System an, das direkt auf mineralischen
Untergrund aufgebracht werden kann, als auch ein System, das auf einem Tré-
gersystem aufgebracht werden kann. Jedes System besteht im Kern immer aus
einer Holzfaserddmmplatte, verschiedenen Putzen sowie dem entsprechen-
den Zubehor. Alle Einzelkomponenten sind aufeinander abgestimmt und er-
geben gemeinsam ein modulares Komplettsystem.

INTHERMO HFD-Exterior Compact
Diese Dammplatte wird im Trockenverfahren
hergestellt und iberzeugt durch extreme
MaRgenauigkeit, hdchste Festigkeiten sowie
niedrigste Lambda-Werte.

Weitere Details auf Seite 24

WDVS Mauerwerk mit Trager-
system

INTHERMO HFD-Gefachddammung
Ein hoch ddmmender, flexibler Holzfaser-
dammstoff zur Dammung von Gefachen, wie
zum Beispiel in der Unterkonstruktion, Instal-
lationsebenen, Zwischensparrenbereichen
oder Trennwanden. Die Platten haben eine
sehr gute Klemmwirkung, eine hohe Wasser-
dampfdurchléssigkeit und bestes Sorptions-
verhalten.

Weitere Details auf Seite 26

INTHERMO Einfach- und Doppel
T-Trager

Die schlank dimensionierten Tréager eignen
sich perfekt zum wirtschaftlichen Erreichen
von hohen Ddmmstérken auf Holz- und mine-
ralischen Untergriinden im Alt- und Neubau.

Weitere Details auf Seite 28
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sbau

,Wir haben nicht nur den umweltfreundlicheren Baustoff,
wir haben auch das bessere System.”

Dipl.-Ing. Stefan Berbner, Geschéftsfiihrer

INTHERMO HFD-Armierungsmas-

sen und Armierungsgewebe

Die INTHERMO-Armierungen sind fester Be-
standteil des INTHERMO WDVS. Bestédndigkeit
und Sicherheit eines WDVS hangen wesent-
lich mit der korrekten Verarbeitung der Armie-
rungen zusammen.

WDVS Mauerwerk Weitere Details ab Seite 29

INTHERMO HFD-Fassadenputze
Abrissfest, druckfest, witterungsbesténdig -
Uber unsere Putze gibt es viel Gutes zu sagen.
Sie sind perfekt abgestimmt auf den Unter-
grund INTHERMO Dammplatte. Die Nutzung
der INTHERMO Putze ist bautechnische Vor-
aussetzung fur die Bestandigkeit und Funkti-
onsweise der WDVS.

Weitere Details ab Seite 31

INTHERMO HFD-Zubehor

Mit Werkzeugen, Diibeln, Kleb- und Dichtstof-
fen erleichtern wir dem Profi die Arbeit. Nut-
zen Sie die vielen praktischen und durchdach-
ten Details, die das System INTHERMO
auszeichnen.

Weitere Details ab Seite 35
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SYSTEMUBERSICHT fiir die Innenwand

Dammen mit Dampfbremse

Fiir Gebédude, die von der AuRenseite nicht gedimmt werden kénnen, weil
sie unter Denkmalschutz stehen oder weil aus anderen Griinden die Fassade
nicht verdndert werden darf. Auch hierfiir haben wir ein ausgekliigeltes
Dammsystem, basierend auf der INTHERMO HFD-Interior Clima, entwickelt,
bei dem wir mittels flexibel aufzubringender Dampfbremse, die aufgestrichen
werden kann, den sd-Wert regeln kénnen.

Innenwandddammung

INTHERMO HFD-Interior Clima

Die Platte fuir die Innenddmmung: Sie besitzt
eine gute Diffusionsoffenheit, hohe Warme-
speicherkapazitdt und enorme Druckfestigkeit.
Ebenso kann sie spielend einfach auf minera-
lischen Untergriinden im Alt- und Neubau
eingesetzt werden.

Weitere Details auf Seite 27
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dammung

INTHERMO HFD-Flexschlamme
Neben einer dampfbremsenden Wirkung mit
einem sq-Wert von ungeféhr 1,20 m bei 2 mm
Schichtdicke bietet die INTHERMO HFD-Flex-
schldmme sehr gute Verarbeitungseigenschaf-
ten und wirkt leicht risstiberbriickend - eine
ideale Moglichkeit zur Herstellung einer fu-
genfreien dampfbremsenden Schicht auf der
INTHERMO HFD-Interior Clima.

Weitere Details auf Seite 41

INTHERMO HFD-Interior Universal-

putz

Nicht brennbar, witterungsbestandig, wasser-
abweisend nach DIN EN 1067, hoch wasser-
dampfdurchléassig, umweltfreundlich und eine
lange verarbeitungsoffene Zeit - all dies zeich-
net den INTHERMO HFD-Interior Universal-
putz aus. Dieser hochwertige Trockenmortel ist
individuell als Dammplattenkleber, Armie-
rungsmasse, Renoviermortel, zum Uberarbei-
ten von alten, tragfahigen Putzen und als filz-
barer Oberputz einsetzbar.

Weitere Details auf Seite 30

Diese Hauptkomponenten des INTHERMO
Innenwanddadmmsystems werden durch ver-
schiedene Zubehorprodukte aus dem INTHERMO
Standardprogramm (z.B. INTHERMO HFD-
Armierungsgewebe, INTHERMO HFD-Gewebe-
Eckschutz, usw.) ergédnzt. Nahere Informatio-
nen zu diesen Zubehoérprodukten finden Sie in
dieser Broschiire auf den Seiten 37 bis 44, in
den technischen Datenblattern von INTHERMO
oder im Internet unter www.inthermo.de.
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DAMMPLATTEN
Herzstiick lhres WDVS

Die INTHERMO HFD-Exterior Compact eignet sich fiir die Anwendung im INTHERMO
Warmedammverbundsystem fiir die Sanierung und im Neubau auf Holzrahmenkon-
struktionen, Massivholzwéanden sowie zur direkten AuBenddammung auf minerali-
schen Untergriinden im Alt- und Neubau und auf Lattung oder Tragersystemen.

INTHERMO HFD-Exterior Compact

Anwendung:

Die INTHERMO HFD-Exterior Compact ist eine - im Trockenverfahren hergestellte
- hochwertige Holzfaserddmmplatte mit ausgezeichneten Festigkeitseigenschaften.
Sie ist speziell auf die Anforderungen als Putztrégerplatte im INTHERMO WDVS
abgestimmt und wird nach DIN EN 13171 bzw. den Anforderungen der Zulassung
Z/-33.47-668 hergestellt.

Eigenschaften:

* hohe Materialfestigkeit - ideal fuir die Direktbeplankung und Vorfertigung im HRB
+ Die Platten werden im kontinuierlichen Verfahren verpresst, geringe Dickentoleranz
* beidseitig robuste Oberflichen durch spezielles Rohdichteprofil

+ sehr gute Hydrophobierung

* beidseitig verputzbar

Kennwerte:

Rohdichte [kg/m3]

Dicke 20 - 60 mm 180
Dicke ab 80 mm 140 Wasserdampfdiffusions- 3
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit widerstandszahl p
[W/(mK)] Druckfestigkeit [kPa] > 170
Dicke 20 - 60 mm 0,044 Brandverhalten (DIN 4102) DIN EN 13501 - E
Dicke ab 80 mm 0,042 DIN 4102 - B2
Dol L m2 / Palette Stiick / Palette
Exterior Compact
Nut und Feder Stumpf
DeckmaR 864125 - 40 1315 x 605 42,96 54
40 - 120 mm:
Kleinformat - 864129 40 2600 x 1250 87,75 27
= 1300 x 590 mm
GroRformat 864126 - 40 2615 x 1195 84,37 27
= 2600 x 1180 mm
864127 - 60 1315 x 605 28,64 36
DeckmafR
140 - 200 mm - 864130 60 2600 x 1250 58,5 18
Kleinformat
- 864128 - 60 2615 x 1195 56,25 18
866399 883017 80 1315 x 605 22,29 28
866400 883018 100 1315 x 605 17,51 22
866401 883019 120 1315 x 605 14,33 18
866402 883020 140 815 x 605 7,89 16
866423 883021 160 815 x 605 6,90 14
866424 883022 180 815 x 605 5,92 12
866425 883023 200 815 x 605 493 10




Die INTHERMO HFD-Multi ist eine robuste und druckfeste Holzfaserdammplat-
te. Die guten Dammeigenschaften und hohe Wiarmespeicherkapazitaten sowie
gutes Sorptionsverhalten ermdglichen einen universellen Einsatz.

INTHERMO HFD-Multi

Anwendung:

Die INTHERMO HFD-Multi eignet sich als Ddmmlage zwischen der INTHERMO
HFD-Exterior Compact und Massivholzwénden gemal bauaufsichtlicher Zulassung
Z-33.47-668 als Dammung zwischen Vorhangfassaden und Massivholzwénden, mit
diffusionsoffener Unterspannbahn. Ebenso einsetzbar ist sie als Aufdachddmmung
bei vollflachigen Untergriinden, immer in Verbindung mit wasserfiihrender Unter-
deckplatte oder Unterspannbahn. Nicht zuletzt konnen mit der INTHERMO HFD-
Multi Installationsebenen geddmmt und Kabelkanéle eingefrast werden.

Eigenschaften:

* hohe Druckbelastbarkeit und niedrige Warmeleitfahigkeit
+ Dampfdiffusionsoffen

* keine Putztragerplatte

* bauaufsichtlich zugelassen

Kennwerte:
Rohdichte (kg/m3) 160
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit [W/(mK)] 0,043
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p 5
Druckfestigkeit [kPa] =40
Brandverhalten (DIN 4102) DIN EN 13501 - E
DIN 4102 - B2
m:::iERMO . m?2 / Palette Stiick / Palette
Stumpf 822680 40 1020 x 600 61,20 100
822681 60 1020 x 600 41,61 68
822682 80 1020 x 600 29,38 48
822683 100 1020 x 600 24,48 40
822684 120 1020 x 600 19,58 32
823866 140 1020 x 600 17,14 28

,Im Mauerwerksbau muss es ja nicht immer Holz sein -
aber dieses System hat mich (berzeugt
Ich schlage es vor, wann immer ich Gelegenheit dazu habe.”

Wilhelm Fleckenstein, Geschéftsfithrer Zimmerei Fleckenstein, Wiesen
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»ES gibt Produkte, die sind kaum zu verbessern.
Die INTHERMO-Holzfaserdammplatten gehéren fir mich dazu.”

Andreas Gamper, Geschéftsfiihrer Zimmerei Andreas Gamper, Bellenberg

Die INTHERMO HFD-Gefachddammung wird fiir die Dammung von Gefachen wie
z.B. Holzrahmenbau, Installationsebenen, Zwischensparrenbereichen oder Trenn-
wéanden verwendet. AuRerdem wird der Dadmmstoff fiir das INTHERMO
Sanierungssystem von Mauerwerksbauten zum Ausddammen der Lattungszwi-
schenraume herangezogen, bevor dann das INTHERMO WDVS angebracht wird.

INTHERMO HFD-Gefachdammung

Anwendung:
Flexibler, diffusionsoffener Holzfaserddmmstoff fiir die Dammung von Gefachberei-
chen (Holzrahmenbau, Zwischensparrenddmmung, Trennwandddmmung).

Eigenschaften:

+ flexibel und hochddmmend

+ sehr gute Klemmwirkung

* reil¥fest, formstabil und setzungssicher

» Brandverhalten ,normal entflammbar® (B2) nach DIN 4102
* hoch wasserdampfdurchlassig

* bauaufsichtlich zugelassen

» angenehm anzufassen und zu verarbeiten

Kennwerte:
Rohdichte (kg/m3) 55
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit [W/(mK)] 0,039
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p 1
Druckfestigkeit [kPa] =
Brandverhalten (DIN 4102) DIN EN 13501 - E
DIN 4102 - B2
B T m2 / Palette Stiick / Palette
Gefachdammung
Stumpf 862096 1220 x 575 84,18
862097 50 1220 x 575 63,14 90
862098 60 1220 x 575 56,12 80
862099 80 1220 x 575 42,09 60
862100 100 1220 x 575 33,67 48
862101 120 1220 x 575 28,06 40
862102 140 1220 x 575 22,45 32
862123 160 1220 x 575 21,05 30
862124 180 1220 x 575 16,84 24
862125 200 1220 x 575 16,84 24
862126 220 1220 x 575 15,43 22
862127 240 1220 x 575 14,03 20
26



Die INTHERMO HFD-Interior Clima eignet sich fiir die Anwendung zur direkten
Innenwandddmmung auf mineralischen Untergriinden im Alt- und Neubau. Sie
wird dann verwendet, wenn eine AuBendammung, z.B. aus Griinden des Denk-
mal- oder Brandschutzes, nicht méglich ist.

INTHERMO HFD-Interior Clima

Anwendung:

Die INTHERMO HFD-Interior Clima ist eine hochwertige Holzfaserddmmplatte mit
ausgezeichneten Festigkeitseigenschaften. Sie ist speziell auf die Anforderungen als
Innenwandddmmung abgestimmt und wird nach DIN EN 13171 hergestellt.

Eigenschaften:

* hohe Materialfestigkeit - ideal als Innenwandddmmung mit robuster Oberflache

+ sehr gute Feuchtepufferung, optimierte, feuchtebestandige Leimverbindung der
Gesamtplatte

* homogene Faserstruktur erméglicht ein einfaches Beischleifen von Dickenver-
spriingen vor der Putzaufbringung

Kennwerte:

Rohdichte (kg/m3) 170
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit [W/(mK)] 0,045
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p 5

Druckfestigkeit [kPa] =70
Brandverhalten (DIN 4102) DIN EN 13501 - E

DIN 4102 - B2

INTHERMO HFD-
Interior Clima

m2 / Palette Stiick / Palette

Stumpf 823740 60 1020 x 600 20,8 34
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DAMMPLATTEN /TRAGER

Durchdacht bis ins Detail

INTHERMO HFD-Laibungsplatte

Anwendung:
Fur Detailldsungen, jedoch nicht als WDVS-Platte in der Fldche einsetzbar.

Die technischen Kennwerte der INTHERMO HFD-Laibungsplatte
entnehmen Sie bitte der INTHERMO HFD-Exterior Compact.

4{%; ‘_f;'.

INTHERMO m2 / Palette Stiick / Palette
HFD-Laibungsplatte 864131 20 1300 x 590 82,84 108 (18 x 6 St)
Compact

866398 20 2600 x 1250 175,50 54

INTHERMO Einfach- und Doppel T-Triager

”

Anwendung:

Einfach- und Doppel T-Trdger zum wirtschaftlichen Erreichen von hohen Dammstéar-
ken an AuRenwénden. Die Trager kbnnen auf Holz- und mineralischen Untergriin-
den im Alt- und Neubau verlegt werden.

Eigenschaften:

Die schlank dimensionierten INTHERMO Einfach- und Doppel T-Trager bestehen
aus KVH-Gurten im Format 60 x 45 mm sowie 6-mm-Holzwerkstoffplatten. Minimie-
rung von Warmebriicken. Leichtes Handling durch geringes Eigengewicht, bei
gleichzeitiger hoher Tragféahigkeit. Einfach T-Tradger zum schnellen Ausrichten bei
unebenen Untergriinden.

INTHERMO HFD-Einfach- und . . Verpackung
Doppel T-Triager Hohe [mm] Lange [m] [St. / Bund]
INTHERMO Einfach-T-Trager 847279 120 5 16
Gurtbreite 60 mm

843409 150 5 16

847280 180 5 16

847281 200 5 16
INTHERMO Doppel-T-Trager 846925 160 5 16
Gurtbreite 60 mm

846926 200 5) 16

846944 240 5 16




ARMIERUNG

Ein starkes Stiick Fassade

INTHERMO HFD-Armierungsmasse

Anwendung:
Hochvergiteter Armierungsmortel speziell zur Herstellung von Armierungsschichten
auf INTHERMO Holzfaserdammplatten. Mindestschichtstarke: 5 mm.

Eigenschaften:

Nicht brennbar, witterungsbesténdig nach DIN 18 550, umweltfreundlich, hoch
wasserdampfdurchléssig, lange verarbeitungsoffene Zeit.

Verarbeitung: Maschinentechnik méglich

Optik: Hellgrau.

INTHERMO HFD-Armierungsmasse Verpackung Verbrauch [kg/m2]
Mineralischer Werktrockenmortel zur 726982 25 kg Sack 6,0
Herstellung von Armierungsschichten
fiir das INTHERMO WDVS. 742330 1.300 kg Container 6,0
742331 1.300 kg Big Bag 6,0

INTHERMO HFD-Leicht-Armierungsmasse

Anwendung:

Hochvergiiteter, mit Leichtzuschlagsstoffen versehener Klebe- und Armierungsmor-
tel zur effizienten Herstellung von Armierungsschichten. Durch die Leichtzuschléage
wird eine grof3e Schichtstarke erreicht. Mindestschichtstéarke: 5 mm.

Eigenschaften:

Nicht brennbar, witterungsbesténdig nach DIN 18 550, umweltfreundlich, hoch
wasserdampfdurchlassig, lange verarbeitungsoffene Zeit.

Verarbeitung: Maschinentechnik maglich.

Optik: Hellgrau.

INTHERMO HFD-Leicht-

2
Armierungsmasse Verpackung PEEE T
Mineralischer Werktrockenmaortel zur 823520 25 kg Sack Kleb_en: 4,0
Herstellung von Armierungsschichten Armieren: 5,5
und zum Kleben fiir das INTHERMO . Kleben: 4,0
WDVS Mauerwerk. 838232 1.000 kg Container Armieren: 5,5
. Kleben: 4,0
838285 1.000 kg Big Bag Armieren: 5,5
. Kleben: 4,0
895538 Silo (4.000 und 7.000 kg) Armieren: 5,5
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INTHERMO HFD-Interior Universalputz

{ st Anwendung:
; Hochwertiger filzbarer Universalputz fiir das INTHERMO Innenwandddmmsystem
mit dem sich sehr gut glatte bzw. tapezierfahige Oberflachen herstellen lassen.

T

Eigenschaften:
Iil Nicht brennbar, witterungsbesténdig, wasserabweisend nach DIN EN 1067,
hoch wasserdampfdurchlassig, umweltfreundlich, lange verarbeitungsoffene Zeit.

Verbrauch:

Dammplattenklebung: ca. 3,5-4,5 kg/m?

Armierungsschicht:  ca. 6,0 kg/m?

Renoviermortel: ca. 1,3-1,5 kg/m2 pro mm Schichtdicke
Oberputz gefilzt: ca. 4,0-4,5 kg/m2 bei 3 mm Schichtdicke

INTHERMO HFD-Interior

2
Universalputz Verpackung Verbrauch [kg/m2]

Hochwertiger Werktrockenmortel ein-
setzbar im INTHERMO Innenwand- 823521 25 kg Sack Siehe oben
déammsystem

INTHERMO HFD-Armierungsgewebe

Eigenschaften:
Alkalibestandig, weichmacherfrei, verschiebefest. Maschenweite 4 x 4 mm.
Zur Einbettung in die Armierungsschicht. Optik: Weil3.

Verarbeitung:

Muss zur Vermeidung von Putzrissen (berlappend im duf3eren Drittel der
Armierungsschicht liegen.

INTHERMO HFD- Breite [cm] Verpackung Verbrauch
Armierungsgewebe [m2 / Rolle] ca. [fm/m2]
110 55

Alkalibestandiges Glasfasergewebe 843365 1,1

742116 260 130 0,4

INTHERMO HFD-Diagonalarmierung

Eigenschaften:
Alkalibestandig, weichmacherfrei, verschiebefest. Maschenweite 4 x 4 mm.
Optik: Weil3.

Verarbeitung:

ZurVermeidung von Kerbrissen durch hygrothermische Spannung an Bauteilff-
nungen wie Fenster und Tiren. Zur Diagonalarmierung von Fassadenéffnungen,
z.B. am Fenster.

INTHERMO HFD- Verpackung

MaRe [cm] [St./Karton]

Verbrauch

Diagonalarmierung

Glasfasergewebezuschnitt zur

Di . 804726 33 x545 50 Nach Bedarf
iagonalarmierung

30



FASSADENPUTZE

Professionelle Verarbeitung

INTHERMO HFD-Siliconharzputz

INTHERMO HFD-Siliconharzputz

Siliconharzgebundener Oberputz nach
DIN 18 550

Kratz-(K)- und Rillenputzstruktur (R)
in unterschiedlichen Kérnungen

Eigenschaften:

Verarbeitungsfertig, mechanisch hoch belastbar, sehr geringe Verschmutzungs-
neigung, hohe Widerstandsféahigkeit gegen Mikroorganismen (Algen, Pilze),

hoch wasserdampfdurchléssig, hoch witterungsbesténdig, wasserabweisend nach
DIN 18 550, umweltfreundlich.

Optik:
Weil3, werkseitige Einfarbung entsprechend A1-System maglich.

"“-;é&q_ _h"
R

Kérnung [mm] Verpa'ckung Verbrauch
[kg/Eimer] ca. [kg/m2]
792560 K2 weild 25 3,2
792562 K2 getont 25 3.2
792561 K3 weild 25 4,1
792563 K3 getont 25 41
746473 R3 weild 25 35
746476 R3 getont 25 3,5

e — e

INTHERMO HFD-Mineral-Leichtputz

-
a4
]
i A

SN wreremsann

MINERAL-LEICHTPUTE &

Verpackung Verbrauch

Anorganisch gebundener Oberputz
nach DIN 18 550
Kratzputzstruktur (K)

Eigenschaften:

GeringerVerbrauch durch Leichtzuschlage und dadurch wirtschaftliche Verarbei-
tung. Mechanisch hoch belastbar, hoch wasserdampfdurchléssig,

hoch witterungsbesténdig, wasserabweisend nach DIN 18 550, umweltfreundlich.
Werktrockenmértel nach Vorschrift ansetzen und verarbeiten.

Optik:
Weil3, werkseitige Einfarbung entsprechend A1-System bis Hellbezugswert 30
maoglich.

746567 weild 2,1
746572 K2 getont 25 2,1
746565 K3 weild 25 2,6
746570 K3 getont 25 2,6
746569 R3 weild 25 2,5
746577 R3 getont 25 25
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INTHERMO HFD-EcoPerl Leichtputz

Eigenschaften:

Spezieller hochwertiger Leichtputz, der sich durch einen sehr geringen Verbrauch
auszeichnet. Verarbeitungsfertig, geringer Verbrauch, witterungsbesténdig, wasser-
abweisend nach DIN 18 550, hoch wasserdampfdurchlassig, umweltfreundlich, ge-
ruchsarm, mechanisch hoch belastbar, Bindemittelbasis Silikat-Organo-Hybrid-Dis-
persion, mit einer Konservierung gegen Befall und Schadigung durch Pilze und
Algen ausgestattet.

Optik:
Weil3, werkseitige Einfarbung entsprechend A1-System moglich. Weitere Sonder-
tone mit Hellbezugswert < 20 auf Anfrage.

g - m Verpackung Verbrauch

INTHERMO HFD-EcoPerl Leichtputz Koérnung [mm] Farbton [kg/Eimer] o
Verarbeitungsfertiger Leichtputz mit 860148 K1,5 weifd 20 1,8
neuartigem Hybrid-Bindemittel fiir lang
anhaltend saubere Fassaden 860854 K1,5 getont 20 18
Kratz-(K)- und Rillenputzstruktur (R) )
in unterschiedlichen Kérnungen 860855 K2 weild 20 2,3

860856 K2 getont 20 2,3

860857 K3 weild 20 3,0

860858 K3 getont 20 3,0

860859 R3 weild 20 27

860860 R3 getont 20 2,7

INTHERMO HFD-Feinputz Creativ

Eigenschaften:

Fur frei gestaltbare Oberflachen. Kreativ strukturierbar und glatt filzbar. Hoch was-
serdampfdurchldssig, witterungsbestandig, wasserabweisend nach DIN 18 550,
nicht fiir mechanisch stark beanspruchte Flachen geeignet.

Durch seine feinkdrnige Struktur kbnnen an der Fassade unterschiedliche Struktur-
varianten sowie gefilzte Putzflachen hergestellt werden.

Optik:
Weil3, werkseitige Einfarbung entsprechend A1-System maglich, feinkdrnige Struktur,
mineralisch matt.

Verpackung Verbrauch
[kg/Eimer] ca. [kg/m2]

INTHERMO HFD-Feinputz Creativ Farbton

Mineralischer Werktrockenmaértel auf 792640 weild 25 strukturabhéngig
Kalk-Zement-Basis
792641 getont 25 strukturabhéngig



wevoemve o INTHERMO HFD-Faschenputz

Eigenschaften:
Verarbeitungsfertig, zur Ausbildung von Faschen. Hoch wasserdampfdurchlassig,
witterungsbesténdig, wasserabweisend nach DIN 18 550, umweltfreundlich.

Optik:
Glattputzstruktur Korn 1,0 mm, weil3, werkseitige Einfarbung entsprechend A1-
System maglich.

Verpackung Verbrauch
[kg/Eimer] ca. [kg/m2]

Siloxanverstarkter Strukturputz nach 752055 weild 25 1,8
DIN 18 558 speziell fuir Fensterfasche

INTHERMO HFD-Faschenputz Farbton

782360 getont 25 1,8

INTHERMO HFD-Putzgrund

Anwendung:

Der Einsatz des Putzgrundes verbessert die Strukturierbarkeit des Oberputzes. Bei
Bedarf als Grundanstrich, zum Anpassen des Farbtons an den Oberputz, als Haft-
briicke oder temporarer Wetterschutz fir INTHERMO Holzfaserddmmplatten und
Armierungsschicht.

Eigenschaften:

Verarbeitungsfertig, wasserverdiinnbar. Wasserabweisend nach DIN 18 550, ober-
flachenverfestigend, haftverbessernd, saugfahigkeitsregulierend. Optik: Weil3, pig-
mentiert, werkseitige Einfarbung entsprechend A1-System mdglich.

Verpackung Verbrauch
INTHERMO HFD-Putzgrund Farbton [kg/Eimer] ca. [kg/m?2]
Pigmentierter, organisch gebundener 742311 weifd 25 0,25
Grundanstrich
742312 getont 25 0,25

INTHERMO HFD-Putzgrund Plus

Anwendung:

Neben dem Einsatz als Putzgrund (Haftbriicke und temporarer Witterungsschutz)
dient der INTHERMO HFD-Putzgrund Plus zusétzlich als Alkalisperre bei zeitlich
versetzt aufgebrachten Armierungsschichten. Notwendig als Haftbriicke oder Sperre
bei UnregelméaBigkeiten des Untergrundes hinsichtlich Saugverhalten, Haftungs-
eigenschaften u. a. AuBerdem als zusétzliche MaRRnahme im Spritzwasserbereich
geeignet.

Eigenschaften:

Verarbeitungsfertig, wasserverdiinnbar. Wasserabweisend nach DIN 18 550,
oberflachenverfestigend, haftverbessernd, saugfahigkeitsregulierend. Optik: Weif3,
pigmentiert, werkseitige Einfarbung entsprechend A1-System maglich.

Verpackung Verbrauch
INTHERMO HFD-Putzgrund Plus Farbton [I/Eimer] ca. [I/m2]
Losemittelfreier, pigmentierter Grund- 814757 weifd 12,5 0,18
anstrich und Haftbriicke fiirinnen und
auRen 827708 getont 12,5 0,18
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FASSADENFARBEN

Schon und gut

INTHERMO HFD-Color Spezial

Eigenschaften:

Besonders hochwertige Siliconharz-Fassadenfarbe, die durch geringen Verbrauch
und einen diinnschichtigen Aufbau die Struktur des Putzes besonders gut erhélt.
Bereits werkseitig algizid und fungizid fir verbesserte Widerstandsfahigkeit gegen
Mikroorganismen (Algen, Pilzen) ausgeristet; sehr gute Deckkraft, hoch CO2- und

Eﬁ;—;—"‘:# ' wasserdampfdurchlassig, hoch wasserabweisend, geringe Verschmutzungsneigung,
wﬂ strukturerhaltend.
Optik:

Weil3, werkseitige Einfarbung entsprechend A1-System moglich.

Verpackung Verbrauch

INTHERMO HFD-Color Spezial Farbton [/Eimer] ca. [I/m?]

Matte, extrem diffusionsoffene 739723 weif3 12,5 0,20

siliconharzbasierte Fassadenfarbe
739724 getont 12,5 0,20

INTHERMO HFD-Color Intensiv

Eigenschaften:

Farbe mit gréoBtmaoglicher Farbvielfalt. Leicht schiammende siloxanverstérkte Fassa-
denfarbe, die auch kleine Trockenrisse iberbriicken kann. Werkseitig algizid und
fungizid ausgeristet, hervorragende Kuppen- und Kantenabdeckung, sehr guter
Regenschutz, unverseifbar.

Optik:

Matt, werkseitige Einfarbung entsprechend A1-System mdoglich.

_ . Verpackung Verbrauch
‘ 12,5 ‘ 0,25

Matte Fassadenfarbe mit

mineralischem Charakter 792418

getont

INTHERMO HFD-Color Oko

Eigenschaften:

Wasserglasgebundene Silikatfarbe, die sich besonders als Egalisationsanstrich auf
Mineral-Leichtputz zur Abrundung des 6kologischen Systems eignet. Wasserabwei-
send und wetterbestandig, besonders diffusionsoffen, sehr gut deckend.

Optik:

Weil3, matt, werkseitige Einfarbung entsprechend A1-System moglich.

Verpackung Verbrauch
[I/Eimer] ca. [I/m2]

INTHERMO HFD-Color Oko

Wasserglasgebundene 792382 weild 12,5 0,25

Egalisationsfarbe
792385 getont 1225 0,25
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ZUBEHOR

Alles, was dazugehort

Sockelschienen
INTHERMO HFD-Sockelschiene

3 ": P I'l“hm'hh

INTHERMO HFD-Sockelschiene

Aluminiumprofil fir den Sockelab-
schluss

Lange 200 cm

Anwendung:

Fur den Sockelabschluss, mit vorderseitig ausgebildeter Tropfkante und Fiihrungs-
rillen zum sicheren und genauen Abschneiden des Armierungsgewebes, speziell
auf das INTHERMO WDVS abgestimmt.

Eigenschaften:
Alu-blank, stranggepresst, Unterseite nicht gelocht. Besondere Aluminiumlegierung
fur hohe Vertraglichkeit mit dem Putz.

Ausladung [mm] ‘[Igtrll);ﬁlr(llcll?g }II?:/TSC'I
2801 M 10 :
712291 61 10 :
712307 81 10 ]
712308 102 10 1
712310 122 10 :
712323 142 10 :
712324 162 10 :
712325 182 10 :
712326 202 10 :

INTHERMO HFD-Sockelschienen-Eckprofil

INTHERMO HFD- Ausladung [mm] Verpackung
Sockelschienen-Eckprofil 9 [St./Karton]

Aluminiumprofil fiir den Sockelab-
schluss

Lange 83,5 cm

Anwendung:
Fur den Sockelabschluss, mit vorderseitig ausgebildeter Tropfkante und Ausstan-

zung fiir Gebdudeecken, speziell auf das INTHERMO WDVS abgestimmt.

Eigenschaften:
Alu-blank, stranggepresst, Unterseite nicht gelocht, 90° abwinkelbar.

742192 nach Bedarf
742191 61 5 nach Bedarf
742193 81 5 nach Bedarf
742195 102 5 nach Bedarf
823731 122 5 nach Bedarf
849254 142 5 nach Bedarf
849255 162 5 nach Bedarf
849256 182 5 nach Bedarf
849257 202 5 nach Bedarf



| INTHERMO HFD-Startprofil zum Sockelprofil KU

Anwendung:
Startprofil aus Kunststoff flr die warmebriickenfreie Sockelausbildung.

INTHERMO HFD-Startprofil zum Lange [em] Verpackung Verbrauch
Sockelprofil KU 9 [St./Karton] [ifm/m]
Startprofil, Ausladung 55 mm 520797 200 10 1
Startprofil, Ausladung 100 mm 520798 200 10 1

INTHERMO HFD-Sockelprofil KU mit Gewebe

Anwendung:

Warmebriickenfreies Sockelprofil mit Tropfkante als Ubergang zwischen Fassaden
Das Sockelprofil ist selbstklebend, verschweil3t, warmebriickenfrei und steckverbin-
dend.

steckprofils mit Tropfkante.

il

INTHERMO HFD-Sockelprofil KU La Verpackung Verbrauch
mit Gewebe dnge [em] [St./Karton] [ifm/m]
Sockelprofil mit Gewebe und Tropfkante | 862003 200 10 1
!‘ INTHERMO HFD-Sockelprofil PVC DUO
i3 Anwendung:
ES i Kunststoff-Sockelschiene mit Abkrépfung zur Aufnahme des dazugehérigen Auf-

Eigenschaften:
‘,.. 2-teilige Kunststoff-Sockelschiene

_ i

INTHERMO HFD-Sockelprofil PVC Verpackung Verbrauch

DUO Lénge [cm] [St./Karton] [ifm/m]
Kunststoff-Sockelschiene 883562 200 10 1

INTHERMO HFD-Sockelschienenverbinder

e Anwendung:
J Steckverbinder fir Sockelschienen. Ermoglicht der Sockelschiene zum einen die
thermische Ausdehnung und zum anderen verhindert sie Hohenunterschiede zwi-
schen zwei Sockelschienen.

INTHERMO HFD- Linge [em] Verpackung Verbrauch
Sockelschienenverbinder 9 [St./Karton] [St./Sockelschiene]
Steckverbinder 805108 3 100 1
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Profile
INTHERMO HFD-Sockelaufsteckprofil

Anwendung:
ZurVermeidung von Haarrissen bei Sockelschienenstdf3en, die durch thermisch
| bedingte Ausdehnungen des Sockelschienenprofils entstehen kénnen.

Eigenschaften:

Sauberer und sicherer Anschluss der Sockelschienen an die aufgehende Putzober-
flache Kunststoffprofil mit Tropfkante und Gewebefahne von der Rolle. Entkopplung
1~ des Putzsystems von der Sockelschiene (iber eine ganze Hausseite stol3frei.

INTHERMO HFD-
Sockelaufsteckprofil

Verbrauch
[Ifm/m]

Verpackung
[m/Karton]

Lange [m]

PVC-Aufsteckprofil mit Gewebestreifen

fiir die INTHERMO HFD-Sockelschiene | 834427

INTHERMO HFD-Sockelaufsteckprofil ECKE

Anwendung:
ZurVermeidung von Haarrissen bei Sockelschieneneckstéfen, die durch thermisch
bedingte Ausdehnungen der Sockelschiene entstehen kénnen.

Eigenschaften:
Kunststoffprofil-Ecke mit Gewebefahne, 90° AuRenecke.

Verpackung
[St./Karton]

INTHERMO HFD-Sockelaufsteckprofil ECKE

Verbrauch

PVC-Aufsteckprofil-Ecke mit Gewebestreifen fiir die

INTHERMO HFD-Sockelschiene 874426 4 Nach Bedarf

INTHERMO HFD-Dehnfugenprofil V

Anwendung:
Far Fugen in Innenecken beim INTHERMO WDVS.

Eigenschaften:
." Witterungsbestandig nach DIN 53 387, UV-bestéandig, Gberstreichbar. Fiir Fugen-
breiten 5-25 mm, Profil mit Uberbriickungsfolie und integriertem Glasfasergewebe.

Verpackung Verbrauch
[St./Karton] [fm/m]

INTHERMO HFD-Dehnfugenprofil V Lange [cm]

Profil zur Ausbildung von Gebaude-

dehnfugen 742257 250 25 1
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INTHERMO HFD-Dehnfugenprofil E

Anwendung:
Fur Fugen zwischen ebenen Wandféchen beim INTHERMO WDVS.

Eigenschaften:

Witterungsbestandig nach DIN 53 387, UV-bestandig, Giberstreichbar.

Fiir Fugenbreiten 5-25 mm, Profil mit Uberbriickungsfolie und integriertem Glas-
fasergewebe.

INTHERMO HFD-Dehnfugenprofil E Lange [cm] }Isetrlljligl:tl:;g] ‘[’I;’;"/:f‘l‘]'ch
Profil zur Ausbildung von Geb&ude- 742956 250 25 1
dehnfugen
INTHERMO HFD-Tropfkantenprofil
Anwendung:
Zur Ausbildung von Tropfkanten am Ubergang von horizontalen und vertikalen
Flachen innerhalb des INTHERMO WDVS.
RSO Eigenschaften:
- 4 Kunststoffprofil mit 10-mm-Tropfkante und beidseitigem Gewebestreifen.

INTHERMO HFD-Tropfkantenprofil Lange [cm] LOI T ] LERTELE

[St./Karton] [ifm/m]

Winkelprofil mit Tropfkante und

Gewebestreifen 830781 250 10 1

INTHERMO HFD-Laibungsprofil 3D

Anwendung:

Selbstklebende Anputzleiste zur Abdichtung von Anschlussfugen zusétzlich zum
INTHERMO Fugendichtband (Fenster, Tirrahmen, Rollladenfiihrungsschienen) fiir
das INTHERMO WDVS.

Eigenschaften:
Zweiteiliges Kunststoffprofil mit PE-Dichtungsband und Gewebefahne, selbstkle-
bend, Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme der Schutzfolie.

INTHERMO HFD-Laibungsprofil 3D Lange [cm] }’s"tr'/’;g'r‘t‘:)':lgl ‘[’I‘f’g’/ﬁ"‘]‘ch

Selbstklebendes Kunststoffprofil (PVC)

mit 3D-Bewegungsaufnahme 872886 220 25 !
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INTHERMO HFD-Gewebe-Eckschutz
3Py 7
s 1! Anwendung:
. Zur Eckausbildung fir das INTHERMO WDVS.

Eigenschaften:
Aus Kunststoff im 90°-Winkel, mit integriertem Glasfasergewebe.

INTHERMO HFD- Verpackung Verbrauch

Lange [cm]

Gewebe-Eckschutz [St./Karton] [Ifm/m]

Innenverstérktes Glasfasergewebe-
Winkelprofil 742251 250 40 1
Maf3e 10 x 15 cm

INTHERMO HFD-Rollladenanputzprofil

Anwendung:
Selbstklebendes Kunststoffprofil (PVC) mit Gewebefahne fiir seitliche Anschlisse
an Vorbaurollladen.

e L._»::_:-___,_/" Eigenschaften:
s Rollladenanputzprofil mit Gewebefahne, selbstklebendem Dichtungsband, Abknick-
steg mit Selbstklebeband zur Aufnahme der Schutzfolie.

INTHERMO HFD-Rollladenanputz-

Verpackung Verbrauch
[St./Karton] [ifm/m]

Rollladenanputzprofil 873043 200 25 1

profil Lange [cm]

INTHERMO HFD-Putzabschlussleiste mit Gewebe

Eigenschaften:
Kunststoff-Putzabschlussleiste mit integriertem Glasfasergewebe,
Aufkantung 5 mm.

INTHERMO HFD- Verpackung Verbrauch

Lénge [cm]

Putzabschlussleiste mit Gewebe [St./Karton]

ZurTrennung zwischen Putz und

. 763621 200 25 Nach Bedarf
anderen Bauteilen
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INTHERMO HFD-Blechanschlussprofil

INTHERMO HFD-

Blechanschlussprofil

Kunststoffprofil mit Gewebeanschluss

Anwendung:
Kunststoffprofil mit Gewebeanschluss fiir einen optisch sauberen Ubergang von der
Putzoberflache zu einem Blechanschluss.

Eigenschaften:
Sauberer und sicherer Blechanschluss an eine aufgehende Putzoberflache. z. B.
Gaube an Dachflache. Kunststoffprofil mit Tropfkante und Gewebeanschluss.

Verpackung Verbrauch
[St./Karton] [ifm/m]

804727 200 25 Nach Bedarf

Lange [cm]

INTHERMO HFD-Attikaprofil

INTHERMO HFD-Attikaprofil

Attikaprofil mit VWS-Gewebe

Anwendung:
Attikaprofil zum AnschlieRen an Attika-Abdeckungen und oberer Anschluss der
Unterfensterbank.

Eigenschaften:
Verschweiltes PVC-Anschlussprofil mit gelochtem Schenkel, Abzugskante und Gewebe.

Verpackung Verbrauch
[St./Karton] [ifm/m]

873042 250 25 1

Léange [cm]

INTHERMO HFD-Sturzeckprofil

—

e

_ll

INTHERMO HFD-Sturzeckprofil

Profil aus Glasfasergewebe

40

Anwendung:
Vorgefertigtes Profil aus Glasfasergewebe fiir die rationelle Erstellung des Sturzes
und der Diagonal-Armierungen von Gebauded&ffnungen.

Verpackung
Sturz [cm] [St./Karton] Verbrauch
798556 10 25 nach Bedarf
798557 20 25 nach Bedarf



Zubehor
INTHERMO HFD-Flexschlamme

Anwendung:
Dampfbremse fiir das Innenwanddammsystem. Trockenmortel mit zugehdoriger
Anmachflissigkeit gemafd Produktdatenblatt ansetzen.

Eigenschaften:
Risstiberbriickend, lediglich dampfbremsend.

Verbrauch

INTHERMO HFD-Flexschlamme Komponente Verpackung [kg/m2]

Risstiberbriickende, zweikomponentige | 836370 Trockenmortel 20 kg Sack

fertig gemischte
PCC-Flexschlamme

Schlamme 1,7
836372 Anmachflssigkeit 9 | Kanister

3 INTHERMO HFD-Fugendicht

Anwendung:
Verkleben und Andichten von INTHERMO Holzfaserddmmplatten untereinander
sowie mit unterschiedlichen Materialien im Fassadenbereich.

Eigenschaften:

Dauerhaft elastisch, aber druckfest. Sehr gute Haftung auf den meisten Oberflachen.
Hohe Klebkraft auf nahezu allen Untergriinden. Hohe Alterungsbestandigkeit, gute
Verarbeitbarkeit und hohes Eindringvermégen auch bei schmalen Fugen.

Auch einsetzbar unter feuchten Klimaeinfliissen! Optik: Beige.

Fip e Bt Y
OWYIHLNI

. Verpackung
INTHERMO HFD-Fugendicht [St./Karton] Verbrauch

Dauerhaft elastische, gleichzeitig
druckfeste Dichtungsmasse mit stark 802505 12 (@ 290 ml) Nach Bedarf
klebender Eigenschaft

INTHERMO HFD-Fugendichtband BG1

Anwendung:
Zur dauerhaften Wind- und Regenabdichtung von Anschliissen des INTHERMO
WDVS an angrenzende Bauteile.

Eigenschaften:
Schwer entflammbar, schlagregendicht nach DIN EN 1027, hoch temperatur-
bestandig, dkologisch. Fir Fugenbreiten 3-6 mm (8 Ifm/Rolle).

INTHERMO HFD-Fugendichtband jeipackano sibrguch

[Rollen/Karton] [ifm/m]

Komprimiertes Fugendichtband aus
durchimpragniertem Polyurethanweich-| 867030 7 1
schaum, Breite 15 mm
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INTHERMO Kork-Dammung

Anwendung:
Kork-Dammplatte fur Detailanschlisse, z.B. im Spritzwasserbereich oder bei
Fensteranschliissen.

Eigenschaften:
Dammplatte aus Backkork.

INTHERMO Kork-Dammung Stiick/Pack
Kork-Dammoplatte fiir Detailanschliisse | 889893 20 1000 x 500 15

889894 30 1000 x 500 10

889895 40 1000 x 500 8

889896 60 1000 x 500 B

INTHERMO Kork-Streifen

Anwendung:
Kork-Dammplatte-Streifen fir Detailanschlisse, z.B. im Spritzwasserbereich oder
bei Fensteranschliissen.

Eigenschaften:
Dammplatten-Streifen aus Backkork.

INTHERMO Kork-Streifen Stiick/Pack
Kork-Streifen flr Detailanschliisse 889897 30 40 1000 40
889898 30 60 1000 40

INTHERMO Kork-Sockelstreifen mit Feder

Anwendung:
Kork-Sockelstreifen mit Feder fiir Detailanschliisse im Sockelbereich.

Eigenschaften:
Dammplatten-Streifen mit Feder aus Backkork.

INTHERMO Kork-Sockelstreifen Stiick/Pack

43 mm (30 mm +
13 mm Feder)

Sockelstreifen mit Feder

889899 40

INTHERMO Kork-Keil

Anwendung:
Kork-Dammplatten-Keil als Briistungskeil unter dem Fenster bzw. der Fensterbank.
Dient als Auflage fir die wasserfuhrende Folienabklebung.

Eigenschaften:
Dammplatten-Keil aus Backkork mit vorgefertigter 5°-Neigung. Gerade Kante.

Breite
[in mm]

INTHERMO Kork-Keil

Stiick/Pack

Kork-Keil fiir Unterfensterbank 889900 40 150 1000 20
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INTHERMO Basis-Dichtbahn

Anwendung:

Selbstklebende Spezialbitumenbahn zur Herstellung einer wasserdichten
Unterfensterbank in Kombination mit der INTHERMO Fensteranschlussbahn.

Eigenschaften:
Breite 25 cm.

INTHERMO Basis-Dichtbahn Lange [m/Rolle] ‘[’gtr'/’;:'r‘t‘:)':g Verbrauch

Selbstklebende Spezialbitumenbahn 883656 25 1

nach Bedarf

INTHERMO Fensteranschlussbhahn

Anwendung:
Anschlussbahn zur Andichtung des Fensters an die INTHERMO Basis-Dichtbahn.

Eigenschaften:

Elastomer-Bahn aus EPDM-Kautschuk mit Butylklebung. 2 Klebestreifen wechsel-
seitig. Breite 10 cm.

INTHERMO Fensteranschlusshbahn Ll pE ALY

[St./Karton] ELETE T

Lange [m/Rolle]

Elastomer-Bahn 883658 25 1 nach Bedarf

INTHERMO XPS-Dammung

Anwendung:

XPS-Dammplatte fur Detailanschlisse, z.B. im Spritzwasserbereich oder bei
Fensteranschliissen.

Li T nm Eigenschaften:

Dammplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum. Oberflache gewaffelt.
Gerade Kante.

INTHERMO XPS-Dammung

Stiick/Pack

XPS-Dammplatte fiir Detailanschliisse 875225 40 1250 x 600

875226 60 1250 x 600 7
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INTHERMO XPS-Streifen

Anwendung:
XPS-Dammplatten-Streifen fiir Detailanschliisse, z. B. im Spritzwasserbereich oder
bei Fensteranschliissen.

- Eigenschaften:
- Dammplatten-Streifen aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum. Oberflache der
' 30-mm-Seite gewaffelt. Gerade Kante.

INTHERMO XPS-Streifen Stiick/Pack

875192 30 40 1250
XPS-Dammplatte fiir Detailanschliisse 40
875223 30 60 1250

INTHERMO XPS-Sockelstreifen mit Feder

, Anwendung:
ey -7 XPS-Sockelstreifen mit Feder flir Detailanschliisse im Sockelbereich.

. Eigenschaften:
v Dammplatten-Streifen mit Feder aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum.

INTHERMO XPS-Sockelstreifen m.F. Stiick/Karton

43 mm (30 mm + 13

Sockelstreifen mit Feder 878525
mm Feder)

60 1250 40

INTHERMO XPS-Keil

Anwendung:
XPS-Dammplatten-Keil als Briistungskeil unter dem Fenster bzw. der Fensterbank.
Dient als Auflage fir die wasserfuhrende Folienabklebung.

Eigenschaften:
Dammplatten-Keil aus extrudiertem Schaum mit vorgefertigter 5°-Neigung. Gerade
Kante.
INTHERMO XPS-Keil Stiick/Pack
XPS-Keil fuir Unterfensterbank 875224 40 150 1250 20
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INTHERMO HFD-Flachendicht

Anwendung:
Abdichten von kritischen, schlecht zuganglichen Anschliissen und Bauteilgeometrien.

Eigenschaften:

Wasserdampfdiffusionsoffen, bestdndig gegen aggressive Luft, wie z.B. schwefel-
haltige Rauchgase, hohes Widerstandsvermégen gegen Witterungseinfliisse und
UV-Strahlen. Gebrauchsfertig; kann gestrichen, gerollt und gespritzt werden.
Optik: Grau.

. . Verpackung Verbrauch
INTHERMO HFD-Flichendicht [kg/Eimer] ca. [kg/m?]

Wasserdichter, dauerelastischer

Dichtstoff 820620 > 13

INTHERMO HFD-Rondelle Massiv

Anwendung:
Zum SchlieRen von Diibel6ffnungen in der Fassadenflache, um eine thermisch
gleichmaRige Fassade zu erhalten und Diibelabzeichnungen zu verhindern.

Eigenschaften:
Durchmesser passend fiir Bohrlécher des INTHERMO HFD-Bohrtools, Dicke 8 mm.

INTHERMO HFD-Rondelle Massiv Verpackung Verbrauch

[St./Karton]

Zylinderférmige Stopfen aus

Holzfaserdammstoff 823737 100 Nach Bedarf

INTHERMO HFD-Offnungsstopfen

Anwendung:
Zum SchlieBen von Offnungen in der Fassadenflache, um eine thermisch
gleichméRige Fassade zu erhalten.

Eigenschaften:
Durchmesser 60 mm, Dicke 40 mm.

INTHERMO HFD-Offnungsstopfen Raipackung Verbrauch

[St./Karton]

Stopfen aus Holzfaserddmmung 805106 20 Nach Bedarf
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INTHERMO HFD-Zahnkelle

Anwendung:
Egalisierung und Kalibrierung der Armierungsmasse nach Auftrag auf die Putz-
tragerplatte. Ermdglicht Sicherstellung der Mindestschichtstarke von 5 mm.

Eigenschaften:

Der ergonomische Griff und die grobe Zahnung garantieren ermtdungsfreies
Arbeiten. Durch die zuséatzliche Profilierung der Zahnung kann das Material voll-
flachig sehr gleichméafig verarbeitet werden. Die Profilierung verhindert auch ein
Durchdriicken der Gewebearmierung; die Ausfiihrung in Edelstahl verhindert
Rosteinschlisse.

Verpackung
[St./Karton]

INTHERMO HFD-Zahnkelle

Grobe Zahntraufel zur Kalibrierung
der Unterputz-Schichtstéarke
Format 130 x 280 mm

805120

INTHERMO HFD-Bohrtool

Anwendung:
Zur versenkten Montage der INTHERMO HFD-Duibel Massiv in INTHERMO
Fassadendammplatten.

Eigenschaften:
Mit integriertem Tiefenanschlag.

INTHERMO HFD-Bohrtool CAEpRE A

[St./Karton]

Werkzeug zum Bohren und Frésen in

einem Arbeitsgang 823738 ]



Befestigungsmittel

INTHERMO HFD-Thermoschraube plus

Anwendung:
Warmetechnisch optimiertes Befestigungsmittel fir INTHERMO Holzfaserddmm-
platten auf Holzuntergriinden und fur Detaillésungen.

. Eigenschaften:
Holzschraube mit integriertem Kunststoffaufsatz zur thermischen Entkopplung,
Antrieb Torx T40, Schraubendurchmesser 5 mm, Kopfdurchmesser 20 mm,
Lange von 90 mm bis 270 mm.

INTHERMO HFD-Thermoschraube | Art. Nr. Format [mm] Farbe e I

Holzschraube mit integriertem 803737 90/40 blau 100 8

Kunststoffaufsatz
803739 110/60 silbergrau 100 8
803740 130/80 schwarz 100 8
803741 150/100 braun 100 8
803742 170/120 weifd 100 8
803743 190/140 gelb 100 8
803744 210/160 grin 100 8
803745 230/180 kieselgrau 100 8
803746 250/200 rot 100 8
803747 270/220 violett 100 8

INTHERMO HFD-Diibel Massiv

Anwendung:
Zur Befestigung von Holzfaserddmmplatten auf mineralischen Untergriinden.

f Eigenschaften:

, : Der Diibel besteht aus einem Diibelschaft, 8 mm, mit vormontierter verzinkter

k\: f Schraube und dem Diibelteller, 60 mm. Der Diibelteller wird versenkt und mit einem
; INTHERMO HFD-Rondell Massiv abgedeckt. Antrieb Torx T30.

Verpackung Verbrauch

Tellerdiibel fir das INTHERMO WDVS 836437 115/40 8

Massiv
823732 135/60 100 8
823733 155/80 100 8
823734 175/100 100 8
823735 195/120 100 8
849258 215/140 100 8
849259 235/160 100 8
849260 255/180 100 8
849261 275/200 100 8
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Natiirlich VERARBEITEN

Unser Know-how fiir lhr Handwerk

Jedes WDVS ist nur so gut, wie es sich verarbeiten ldsst. In diesem Kapitel haben
wir fiir Sie alle wichtigen Verarbeitungsschritte zusammengestelit. INTHERMO
Holzfaserddmmplatten lassen sich mit den iiblichen Werkzeugen fiir die Holz-
verarbeitung passgenau verarbeiten und mit dem Inthermo Putzsystem einfach
und professionell verputzen. Damit Sie lhren Kunden die solide Handwerksqua-
litdt anbieten kénnen, fiir die Sie mit lhrem guten Namen einstehen.

Mit INTHERMO arbeiten wir einfach wirtschaftlicher.
Wir sparen Zeit und Geld. Und die Bauherren sind nach
unserer Erfahrung sehrzufrieden.”

Bernhard Bechtold, Geschiftsfiihrer Holzbau Bechtold GmbH, Dei3lingen
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ALLGEMEINE HINWEISE
Holzfaserdammplatten

Transportieren, Anliefern, Lagern

INTHERMO Holzfaserdammplatten werden liegend auf Paletten ange-
liefert. Jeder Weitertransport sollte in gleicher Weise erfolgen. Achten
Sie bei der Anlieferung - insbesondere bei der Baustellenanlieferung

- darauf, dass ein Stapler oder Kran mit geeignetem Hebewerkzeug
verfligbar ist, damit palettenweise entladen werden kann. Sie bendtigen
ausreichend Lagerplatz: Es diirfen maximal vier Pakete der kleinformati-
gen und drei Pakete der gro3formatigen INTHERMO Holzfaserdamm-
platten Gbereinander gelagert werden (Abb. 1). Achten Sie bitte auf
eine ausreichende Anzahl von Lagerhdélzern: Durch zu hohe Druckbe-
anspruchung laufen die obersten/untersten Platten Gefahr, eingedriickt
zu werden.

Sorgen Sie bei der Lagerung fiir Schutz:

« vor Feuchteeinwirkung, z. B. aus Bodenfeuchte oder Niederschlag
(Abb. 2)

« vor Beschadigungen im Bereich der Kanten

* vor Staub

« vor UV-Strahlung bei langerfristiger Lagerung (Abb. 3)

UV-Strahlung fiihrt zu Grauverfarbungen und auf Dauer zu geringfiigi-

gen Auflésungserscheinungen im Oberflachengefiige der INTHERMO

Holzfaserddmmplatten. Schleifen Sie derart verédnderte Platten ab und

streichen Sie die Plattenoberflache mit INTHERMO HFD-Putzgrund vor.




SAGEN UND SCHLEIFEN

INTHERMO Holzfaserddmmplatten verarbeiten Sie mit handelstiblichen
holzzerspanenden Werkzeugen.

Zum Trennen eignen sich Kreissdgen (Abb. 4, Abb. 5, Abb. 6), oszillie-
rende Fuchsschwénze und schienengefiihrte Kettensdgen (Abb. 7). Fir
Rundschnitte, Gehrungen oder dhnliche Besonderheiten empfehlen wir
die Benutzung von Bandséagen. Aufgrund der bei Holzwerkstoffplatten
Ublichen Staubentwicklung achten Sie bitte darauf, geeignete Mal3nah-
men zum Staubschutz zu treffen, und nutzen Sie vorhandene Staubfilter
fur eine effiziente Staubaufnahme. Es gelten die tiblichen
Sicherheitsvorschriften fir die Bearbeitung von Holzwerkstoffen. Plat-
tenreste entsorgen Sie geméaf Abfallschlissel 030 105 (EAK-Code, Alt-
holzV A2) bzw. AVV-Schliissel 17 06 04.



BEFESTIGUNG DER DAMMPLATTEN AUF HOLZUN-
TERGRUNDEN - KLAMMERN, SCHRAUBEN, KLEBEN

Fir die Befestigung der INTHERMO Holzfaserddmmplatten sind geméan
Zulassung z.B. Edelstahl-Breitriickenklammern vorzusehen (Abb. 8).
Diese missen eine Riickenbreite von 27 mm und eine Lénge, die eine
Eindringtiefe von mindestens 30 mm in den tragfahigen Untergrund zu-
lasst, aufweisen. Klammergerate werden von verschiedenen Herstellern
angeboten.

Zur Befestigung der INTHERMO Holzfaserdammplatten kdnnen Sie
alternativ unsere speziellen INTHERMO HFD-Thermoschrauben einset-
zen, die einen Kunststoffaufsatz zur thermischen Entkopplung und
einen Torx-Antrieb haben (siehe Seite 47). Der Gewindedurchmesser
derThermoschrauben betrégt 5,0 mm. Sie sind vor allem fiir Holzfaser-
dammplatten ab 120 mm die wirtschaftlichere Lésung. Zur Befestigung
der INTHERMO HFD-Exterior Compact kdnnen auch Dibelhilsen ein-
gesetzt werde. (siehe Bereich Massivholzbau)

In Sonderfillen ist auch eine Verklebung bzw. Verleimung (z.B.
mit dem Dichtungskleber HFD-Fugendicht) direkt auf den Unter-
grund méglich. Halten Sie bei einer solchen Anwendung Riick-
sprache mit Fachleuten von INTHERMO.

Eindringtiefe ET und Randabstinde RA der Befestigungsmittel

Befestigungsmittel
Breitriickenklammer

Thermoschraube

Tab. 1

RA Stiel RA Platte
=10 mm = 14 mm
=25 mm =35 mm

Eindringtiefe und Randabstande der Klammern

Um eine gute Putziiberdeckung zu gewahrleisten, versenken Sie die
Klammern mindestens flaichenblindig mit der Plattenoberflache. Gleich-
zeitig sollte der Klammerrlicken nicht mehr als 1 mm tiefer als die Plat-
tenoberflache liegen. Die Mindesteindringtiefe in den tragfahigen Un-
tergrund betrégt gemaf Zulassung 30 mm.

Folgende Randabsténde sind bei der Befestigung der INTHERMO HFD-
Holzfaserd@mmplatten mit Breitriickenklammern mindestens einzuhal-
ten (Tab. 1):

Holzstdnder: 5 x dN = 10 mm

Holzfaserddmmplatte: 7 x dN = 14 mm

Im Bereich der Stofl3fugen kénnen die Klammern faserparallel eingetrie-
ben werden. Umfangreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass die
faserparallele Befestigung und die Befestigung schrag zur Holzfaser
keine nennenswerten Unterschiede aufweisen.
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Befestigungsmittel H*<8m 8m=H*"<20m

Zulassiger Hochstabstand der Be-
festigungsmittel

Flache Rand Flache Rand
Breitriickenklammer 16 16 16 16 150 mm
Thermoschraube 6 6 10
* H = Geb&udehohe Tab. 2

Anzahl und Abstiande der Thermoschrauben

Die Thermoschrauben missen ebenfalls mindestens flaichenblndig mit
der Plattenoberflache versenkt werden, um eine gute Putziiberdeckung
zu gewahrleisten.

Bei Thermoschrauben betrégt die Mindesteindringtiefe 8 x dN in den
tragféhigen Untergrund, also bei einem Schraubendurchmesser von 5,0
mm = 40 mm. Wir empfehlen eine Eindringtiefe von mindestens 50 mm
in den tragfahigen Untergrund.

Folgende Randabstédnde sind bei der Befestigung der INTHERMO
HFD-Exterior Compact mit Thermoschrauben mindestens einzu-
halten (Tab. 2):

Holzstédnder: 5 x dN = 25 mm

Holzfaserddmmplatte: 7 x dN = 35 mm

Klammerbild HFD klein NF auf Rahmenwerk 9. Schraubenbild HFD klein NF auf Rahmenwerk 10.
15 ,15 ,15 15 , 15 , 156 , 156 , 15 318 318
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TEMPORARER WITTERUNGSSCHUTZ

INTHERMO Holzfaserdammplatten kdnnen aufgrund ihrer speziellen Hydrophobierung der freien
Witterung ausgesetzt werden. Dennoch ist zum Schutz der Gesamtkonstruktion und im Hinblick
auf die komplette Systemgewahrleistung eine Zeitbegrenzung fiir die Bewitterung der unge-
schitzten Holzfaserddmmplatten geboten.

Bei unbehandelten INTHERMO Holzfaserdammplatten hat der Putzauftrag innerhalb von 4 Wo-
chen nach der Montage zu erfolgen. Ist die Oberflache der INTHERMO Holzfaserddmmplatte mit
INTHERMO HFD-Armierungsmasse verputzt, so ist ein temporéarer Witterungsschutz von bis zu 5
Monaten gegeben. Voraussetzung hierfir ist, dass eine korrekte Abdichtung der Anschliisse und
Fugen erfolgt, damit die Holzbaukonstruktion und die Holzfaserddmmplatten geschditzt sind.

Eine bereits ausgefiihrte Wandbekleidung mit INTHERMO Holzfaserddmmplatten kann (z.B. zur
Uberbriickung einer frithzeitig einsetzenden Winterzeit) auch einen wirksamen Witterungsschutz
erhalten, indem die Oberflache mit einer diffusionsoffenen Folie abgeplant wird. Diese wird i. d.
R. mit einer Konterlattung temporar befestigt. In diesem Fall ist nach dem spéateren Entfernen der
Folie und Konterlattung die Oberflache der INTHERMO Holzfaserddmmplatten vor Putzauftrag zu
Gberpriifen. Gegebenenfalls sind Oberflache und insbesondere die Plattenstdf3e zu schleifen so-
wie etwaige Fugen nachzudichten.

Einen Witterungsschutz furr kurze Zeitrdume erreichen Sie mit dem INTHERMO HFD-Putzgrund.
Dieser ist jedoch nur dann wirksam, wenn vor der Plattenmontage insbesondere die Plattenstirn-
seiten - am einfachsten im gelieferten Zustand - ebenfalls mit INTHERMO HFD-Putzgrund be-
handelt werden. Wobei darauf zu achten ist, dass weder die Nut noch die Feder beschichtet wer-
den. Mit dieser MalRnahme erzielen Sie unter normalen Umstanden bis zu 8 Wochen
Witterungsschutz.

Wichtig:

Priifen Sie in allen Fillen vor
Beginn oder Weiterfithrung des
Putzauftrags die Oberflachen der
INTHERMO Holzfaserdammplatten
sorgféltig auf Verputztauglichkeit.
Je nach Zustand sind die Oberfla-
chen auszubessern, beizuschlei-
fen, offene Fugen mit INTHERMO
HFD-Fugendicht zu verschlieBen
und mit INTHERMO HFD-Putzgrund
vorzubehandeln.

Priifen Sie auBerdem die Holz-
feuchtigkeit vor Beginn der Putzar-
beiten. Diese darf nicht iiber 13
Prozent liegen (Einstellung Nadel-
holz).

Bitte beachten Sie einen Korrek-
turfaktor von 1,5 durch den das
angezeigte Ergebnis zu dividieren
ist.
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HOLZRAHMENBAU
MONTAGE DER PLATTEN — DIE ARBEITSSCHRITTE
Schritt 1: Untergrund priifen

Uberpriifen Sie vor der Montage der INTHERMO HFD-Holzfaserddmm-
platten den Untergrund.

Er sollte:

* eben (keine Hohenversétze),

 trocken (Holzfeuchte unter 18 %),

* sauber und

« ausreichend breit fur die Befestigung sein.

Die maximal mégliche Gefachbreite ist in Abhangigkeit der verwende-
ten Plattenabmessung zu wahlen. Jede Platte ist auf zwei Stielen zu be-
festigen.




Schritt 2: Sockelschiene befestigen

Messen Sie den tiefsten Sockelpunkt aus und richten Sie die Sockel-
schienen per Schlagschnur in der Waagerechten aus.

Dann die Sockelschiene im Abstand von ca. 30 cm stabil befestigen;
je nach Untergrund ist die Befestigung mit geeigneten Klammern,
Schrauben oder Nageln vorzunehmen (Abb. 11).

Sollte im Endzustand der Abstand Unterkante Schwelle zu OKT (Ober-
kante Terrain) < 15 cm sein, so ist nach DIN 68 800 eine Folienschiirze
nach DIN 18 195 einzubauen (Abb. 12). Empfehlung von INTHERMO:
Auch bei 15 bis 30 cm sollte eine Folienschiirze eingebaut werden.
Der Abstand von der Oberkante Folienschiirze zu OKT muss dabei 15
cm betragen. Verbinden Sie die Sockelschienen mit INTHERMO HFD-
Sockelschienenverbindern (Abb. 13, Abb. 14).

Die Sockelschienenstdlse missen zusatzlich auf ihrer Oberseite, die
dem XPS- oder Kork-Sockelstreifen zugewandt ist, mit dauerhaft
witterungs- und temperaturbestédndigem Klebeband abgeklebt werden
(Abb. 15).

Fir die Ausfihrung von AulRenecken gibt es vorkonfektionierte Sockel-
schienen-Eckprofile. Diese kdnnen auch nachtraglich mit INTHERMO
HFD-Fugendicht von unten an den XPS- oder Kork-Sockelstreifen an-
geklebt werden. Es empfiehlt sich bei dieser Vorgehensweise, die unte-
ren Klammern zur Plattenbefestigung erst nach dem Einschub des Eck-
profils zu setzen.

Wird die Sockelschiene mehr als 30 mm unterhalb der Fulsschwelle
montiert, setzen Sie eine INTHERMO HFD-Sockelschienenverlangerung
ein. Auch hier bietet sich alternativ ein nachtragliches Ankleben der
Sockelschiene von unten an den XPS- oder Kork-Sockelstreifen an.
Gleichen Sie Untergrundtoleranzen hinter der Sockelschiene mit Dis-
tanzstlicken aus.

Wichtig: Achten Sie unbedingt auf eine biindige und fluchtende
Montage der Sockelschienen! Auf der inthermo HFD-Sockel-
schiene sollte immer das inthermo HFD-Sockelaufsteckprofil
angebracht werden.
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Schritt 3: Dammplatten im Sockel montieren

Schneiden Sie zunéchst an der ersten Plattenreihe der INTHERMO
Holzfaserddmmplatten die Nut ab.

Bevor die erste Plattenreihe in die Sockelschiene eingeschoben wird,
legen Sie den INTHERMO Kork-Sockelstreifen mit Feder (alternativ:
XPS-Sockelstreifen mit Feder) in die Sockelschiene.

Die erste Lage INTHERMO HFD-Holzfaserddmmplatten wird mittels
INTHERMO HFD-Fugendicht mit dem Kork- oder XPS-Dammstreifen
verklebt (Abb. 16, Abb. 17).

Sockel-Alternative

Als weitere Alternative kann ein mindestens 25 cm hoher Streifen Kork-
oder XPS-Dammplatte in die Sockelschiene gesetzt werden. Hierzu wird
erst ein mindestens 30 cm hoher und 20 mm dicker Streifen zementge-
bundener Spanplatte mechanisch auf dem Holzrahmenwerk befestigt.
Danach setzen Sie die Kork- oder XPS-Dammplatte in die Sockelschie-
ne ein und verkleben sie mittels INTHERMO HFD-Fugendicht mit der
Spanplatte (Abb. 18, Abb. 19). Es ist darauf zu achten, dass die Platten
zum Verputzen geeignet sind.
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Die zuvor ausgefalzte INTHERMO Holzfaser-
dammplatte wird nun wiederum mittels
INTHERMO HFD-Fugendicht mit der Perime-
terddmmung verklebt und mechanisch (z.B.
durch Klammern) an der Holzkonstruktion be-
festigt (Abb. 20).



Schritt 4: Verlegen weiterer Dammplatten und Fugen
dichten

Die nachfolgende Verlegung der INTHERMO Holzfaserddmmplatten fin-
det im Verband statt: Um Kreuzfugen zu vermeiden, versetzen Sie Verti-
kalstéf3e mindestens 25 cm. Grof3formatige Platten ohne Nut-/Feder-
verbindung werden geschosshoch montiert. Stumpfe Plattenstéf3e sind
grundsaétzlich zu hinterlegen bzw. auf der Unterkonstruktion zu stof3en.

Befestigen Sie nun die INTHERMO Holzfaserddmmplatte. Neben der
bevorzugten Montage mit Edelstahl-Breitriickenklammern ist auch der
Einsatz von speziellen Thermoschrauben moglich.

Fahren Sie die Plattenst6f3e dicht aus. Gegebenenfalls schieben Sie die
Platten nachtréglich zusammen. Gelingt dies nicht, werden Fugen ab
einer Breite von 2 mm nachtréglich geschlossen. Fugen von 2-8 mm
werden mit INTHERMO HFD-Fugendicht (Abb. 21) ausgespritzt.

Im Bereich von Geschossstofen sind Fugen auf jeden Fall zu vermei-
den, da diese die Bildung von Quetschfalten begtinstigen kdnnen.
Fugen iber 8 mm missen mit einem Streifen aus INTHERMO Holzfaser-
ddmmplatten geschlossen werden (Abb. 22).

Werden Passstlicke eingefiigt - z.B. Deckenbinde -, fligen Sie diese auf
Presspassung ein.

Wichtig: Zur Vermeidung von Quetschfalten darf bei Bauteilan-
schliissen keinesfalls eine druckweiche Fuge ausgebildet werden.

Schritt 5: Hohenversatz beischleifen

Durch Unebenheiten im Bereich der Unterkonstruktion oder Dickento-
leranzen in der Holzfaserddmmplatte kann es in Stol3bereichen zu ei-
nem Hohenversatz kommen (Abb. 23). Schleifen Sie diesen mit geeig-
neten Werkzeugen - z.B. mit einem Schleifbrett - bei (Abb. 24) und
entfernen Sie die Schleifriickstédnde vollstédndig (Abb. 25). Wenn Versat-
ze in der Oberflache nicht vollstédndig durch den Schleifvorgang egali-
siert werden kdnnen, empfehlen wir eine lokale Querspachtelung mit
der INTHERMO HFD-Armierungsmasse. Sie bietet sich begrenzt auch
bei Unebenheiten (z.B. leicht verformte Platte im Gefachbereich) an.
Auf jeden Fall missen Sie diese Bearbeitung in einem gesonderten Ar-
beitsgang vor dem Aufbringen der Armierungsschicht durchfiihren.
Maussen infolge des Bauablaufes die Dammplatten langere Zeit unbe-
schichtet stehen bleiben, so sind diese vor Feuchtigkeitseinwirkungen
zu schitzen.

INTHERMO empfiehlt, bei Einblasddmmung Holzfaserddmmplatten mit
einer Stérke = 60 mm einzusetzen. Bitte beachten Sie, dass eine Ein-
blasdd@mmung bei der 40-mm-Holzfaserddmmplatte nur bedingt geeig-
net ist. Das Einblasen ist grundsatzlich von geschultem Personal durch-
zuflihren. Die Qualitat der Einblasddmmung hangt von vielen Faktoren
ab. Die Beurteilung der Machbarkeit einer Ausflihrung liegt daherzu
allerletzt beim Verarbeiter der Einblasdammung.
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Ubrigens:

Die wasserdichte
Unterfensterbank
muss - wie auch
die Fensterbank
- ein Gefal-

le nach vorne
aufweisen. Das
erreichen Sie,
indem Sie den
INTHERMO Kork-
oder XPS-Keil
verwenden. Der
Keil wird vor der
Fenstermontage
in die Fensteroff-
nung gelegt. Das
Gefalle des Keils
sollte, ebenso
wie das der Fens-
terbank, 5° bzw.
8% betragen.
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ANSCHLUSSDETAILS
AUSBILDUNG DER UNTERFENSTERBANK

Vermeiden Sie Schiaden durch das Eindringen von Feuchtigkeit

Es gibt keinen von sich aus wasserdichten Anschluss zwischen Fenster und Fensterbank. Somit
mussen Sie gesonderte MaRnahmen ergreifen, um den Feuchteeintritt zu verhindern.

Sehen Sie unterhalb von Fensterbadnken grundsatzlich eine wasserableitende Schicht vor, die
nach vorne zu entliiften ist, um die darunter liegende Konstruktion vor anfallender Feuchte zu
schiitzen.

Ab einer bestimmten Kombination aus Ladnge und Ausladung von Metallfensterbanken miissen
Metallfensterbédnke mit sogenannten Fensterbankniederhaltern zusétzlich fixiert werden (Tab. 3).

Tabelle 3: Maf3e und Anzahl der Fensterbankhalter

Fensterbanklinge

Abstand von Halter

Uberstand
iibertragendes
Mauerwerk ,,b“

Fensterbank-

ausladung ,,a“

Anordnung der Halter

zu Halter
a b c d
1 <15cm Kein Halter Kein Halter
2 > 15 bis 24 cm <16 cm 1 Stlick mittig ca. 100 cm
3 > 15¢cm > 16 cm 1 Stiick mittig ca. 60 cm

| B i
- =

Abb.3.1 a>b

Abb.3.2 a~b

Abb.3.3 a<b



AUSBILDUNG DER ANSCHLUSSFUGE

Beispiel Fenster

Vor dem Setzen des Kork- oder XPS-Keils sollte fiir die Montage des Fensterbankniederhalters
zwischen Holzrahmen und INTHERMO Dammplatte ein Schlitz zur Aufnahme des vertikalen
Schenkels des Niederhalters geschnitten werden (Abb. 26). Im Bereich des Fensterbanknieder-
halters wird der Kork- oder XPS-Keil ausgeklinkt (Abb. 27, 28). Dies kann mit einer iblichen
Handséage flir Holz geschehen. Anschlief3end wird das ausgeklinkte Klétzchen so angepasst,
dass der Niederhalter nach der Montage flachenbiindig mit dem Kork- oder XPS-Keil sitzt und
das eingesetzte Klotzchen nicht in der Fassade vorsteht (Abb. 29, 30).

-19%
*
N =

Achtung: Der biindige Sitz ist wichtig, da sonst die wasserdichte Unterfensterbank
nicht vollflachig verklebt werden kann.
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Nachdem der Fensterbankniederhalter gesetzt ist, kann dieser mit einer nicht rostenden Schrau-
be von aufRen durch die Holzfaserddmmplatte in der tragenden Holzkonstruktion fixiert werden.

Noch vor der Montage der Fenster wird (iber die gesamte Breite die Fensteréffnung die
INTHERMO Basis-Dichtbahn ausgelegt. Diese Abdichtungsbahn sollte rechts und links mindes-
tens 15 cm hochgefihrt und vollflaichig mit dem Untergrund verklebt werden (Abb. 31).

Diese vollflachige Verklebung sorgt dafiir, dass bei einer kleinen lokalen Beschadigung eintre-
tendes Wasser die Folie nicht unterwandern kann (Abb. 32).

Durch den Bauablauf bedingt werden Fenster oft erst nach dem ,Stellen® des Hauses montiert.
Ist dies der Fall, hat das Auskleiden der Fensterdffnung mit Folie den Vorteil, dass Konstruktion
und Dadmmung bis zum Einbau der Fenster in diesem Bereich zuséatzlich geschiitzt werden.

Da bei diesem Abdichtungsprinzip unterhalb der Fensterbank eine Teil6ffnung bestehen bleiben
muss, um Wasser, das im hinteren Bereich eingetreten ist, abzuleiten, empfiehlt es sich, unter die
Fensterbank das INTHERMO HFD-Attikaprofil zu setzen. Dieses Profil verhindert, dass beim Ar-
mieren und Verputzen die Offnung versehentlich wieder geschlossen wird. Je nach Bauablauf
und eingesetzter Folie kann das Profil schon beim Auskleiden der Fensterd6ffnung mit der Folie
verklebt werden. Dies hat den Vorteil, dass das Wasser auf jeden Fall nach vorne tber den Putz
abgeleitet wird (Abb. 33).

Beim Setzen des Attikaprofils sollte darauf geachtet werden, dass es maximal flachenbindig mit
der oberen Kante des Kork- oder XPS-Keils sitzt und auf keinen Fall dartiber hinaussteht. Hier
wirde sich sonst eine Wanne bilden, die das Ablaufen des Wassers behindert.

Um den Feuchteeintritt auch zwischen Fenster und ausgekleideter Fenster6ffnung zu verhindern
(typischerweise 1 cm Einbauluft), wird ein Folienstreifen INTHERMO Fensteranschlussbahn zu-
mindest unten und jeweils 15 cm auf beiden Seiten des Fensters verklebt (Abb. 34). Der Streifen
sollte seitlich mit einem Gefalle von ca. 5° oder 8% angeklebt werden, welches auch die Unter-
fensterbank aufweist (Abb. 35). Wird die Fensteranschlussbahn seitlich nicht mit diesem Gefalle
angeklebt, kann die Verklebung der Fensteranschlussbahn mit der Basis-Dichtbahn in der Fenster-
offnung schwierig werden. Dies gilt im Besonderen fiir den Eckbereich.

Nachdem das Fenster gesetzt, ausgerichtet und befestigt ist, wird die Fensteranschlussbahn mit
der Basis-Dichtbahn in der Fensteréffnung dauerhaft verklebt.



Besonders die Verklebung in den Ecken ist sorgféltig auszufiihren (Abb. 36). Ggf. ist hier nach-
traglich noch mit einem fir die Folie geeigneten Dichtstoff nachzuarbeiten. Die Vertraglichkeit
der Folien untereinander und des Klebers mit den Folien ist beim Folienhersteller zu erfragen.

Der Fensteranschluss des INTHERMO WDVS wird mittels Laibungsplatte und Fugendichtband
(BG 1) hergestellt. Als Laibungsplatte kdnnen Kork- oder XPS-Streifen zugeschnitten werden. Es
ist sicherzustellen, dass es sich um einen feuchteresistenten, geschlossenporigen Werkstoff han-
delt. AuBerdem ist darauf zu achten, dass das Fugendichtband am &uf3eren Rand anliegt (De-
tails siehe Seite 82).

MASSIVHOLZBAU
MONTAGE DER PLATTEN - DIE ARBEITSSCHRITTE

Besonders geeignet fur den Massivholzbau ist die INTHERMO HFD-Exterior Compact.

Die INTHERMO Holzfaserddmmplatten kénnen mit dem Massivholzuntergrund verklammert, mit
INTHERMO HFD-Thermoschrauben plus oder mit INTHERMO HFD-Diibelhiilsen 065 verschraubt
werden. Achten Sie auf die verfligbare Lédnge der Befestigungsmittel. Bei der rein konstruktiven
Befestigung gelten die Festlegungen der DIN 1052 fiir tragende Verbindungen.

Schritt 1: Untergrund priifen
Uberpriifen Sie vor der Montage der INTHERMO Holzfaserddmmplatte den Untergrund.

Er sollte:

« eben (keine Hohenversétze),
 trocken (Holzfeuchte unter 18 %) und
* saubersein.

Schritt 2: Sockelschiene befestigen

Messen Sie den tiefsten Sockelpunkt aus und richten Sie die Sockelschienen per Schlagschnur
in der Waagerechten aus.

Sockelschiene im Abstand von ca. 30 cm stabil befestigen; je nach Untergrund ist die Befesti-
gung mit geeigneten Klammern, Schrauben oder Nageln vorzunehmen.

Halten Sie im Sockelbereich eine Spritzwasserzone von 30 cm tber Terrain ein. Der Spritzwasser-
bereich ist mit einer Perimeterddmmung, z.B. XPS, auszufiihren. Die INTHERMO Holzfaserddmm-
platten sind selbst nicht als Perimeterdammplatte geeignet. Im Ubergang zwischen Kellerdecke/
Bodenplatte und Holztragwerk ist im Bereich des WDVS zwingend eine Trennung per Sockel-
schiene inklusive Fugendichtband vorzunehmen.

Alternative Losungen zur Ausbildung des Sockelbereichs durch spezielle Abdichtungs-
mafinahmen stimmen Sie bitte mit unseren Fachberatern ab. (Das Vorgehen ist analog
zum Holzrahmenbau)

Schritt 3: Dammplatten im Sockel montieren

Schneiden Sie zundchst an der ersten Plattenreihe der INTHERMO Holzfaserddmmplatte die
Nut ab. Bevor die erste Plattenreihe in die Sockelschiene eingeschoben wird, sollte ein 3-50 cm
hoher Streifen Kork in die Sockelschiene gelegt werden. Die erste Lage INTHERMO Holzfaser-
dammplatte, an der zuvor die untere Nut abgeschnitten wurde, wird mittels INTHERMO HFD
Fugendicht mit dem Kork-Streifen verklebt.
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Schritt 4: Befestigen der Platten

Die INTHERMO HFD-Exterior Compact (Nut und Feder) kann mit INTHERMO HFD-Thermo-
schrauben oder alternativ mit Klammern oder Diibelhilsen befestigt werden.

Die Anzahl der INTHERMO HFD-Thermoschrauben und auch das Schraubbild miissen derVer-
schraubung im Holzrahmenbau entsprechen, d.h. im Raster von 62,5 cm sind die Platten so zu
verschrauben, dass pro m2 6 bis 8 Schrauben die Platten halten. Fiir die meisten Bauvorhaben im
Ein- und Zweifamilienhausbereich, die in normalen Windlastzonen liegen, ist diese Schrauben-
anzahl ausreichend. Im Zweifelsfall oder wenn gefordert, ist ein statischer Nachweis gesondert
zu erstellen.

Bei den INTHERMO HFD-Thermoschrauben plus betragt die Mindesteindringtiefe 50 mm in die
tragfahige Konstruktion. Die Eignung des Untergrundes fiir die Verschraubung mit der INTHERMO
HFD-Thermoschraube erfragen Sie bitte beim Massivholzhersteller. Bitte halten Sie folgende
Randabsténde bei der Befestigung der INTHERMO HFD-Exterior Compact mindestens ein:

* Holzmassivplatte = 25 mm bzw. nach Angaben des Massivholzherstellers

* Holzfaserddmmplatte = 35 mm

Alternative Befestigung: Verklammerung

Die INTHERMO HFD-Exterior Compact kann auch mit Breitrickenklammern im Massivholzunter-
grund befestigt werden. Der vertikale Klammerabstand sollte e = 150 mm betragen, der horizon-
tale 62,5 cm. Die Breitriickenklammern (gema( DIN 1052-2, mit Ausnahme der Rlickenbreite, die
27 mm betragen muss) mit dn > 1,8 mm miuissen aus nichtrostendem Stahl oder aus einem hin-
sichtlich des Korrosionsverhaltens gleichwertigen Stahl bestehen. Die Breitriickenklammer darf
nicht mehr als 1 mm in der Plattenoberflache versenkt werden, muss jedoch mindestens biindig
mit der Oberflache eingetrieben sein. Die Mindesteindringtiefe der Breitriickenklammer in den
tragenden Untergrund betragt 30 mm.

Folgende Randabsténde sind bei der Befestigung der INTHERMO HFD-Exterior Compact mit
Klammern mindestens einzuhalten:

* Holzmassivplatte = 25 mm bzw. nach Angaben des Massivholzherstellers
* Holzfaserddmmplatte = 25 mm

Fir die meisten Bauvorhaben im Ein- und Zweifamilienhausbereich, die in normalen Windlastzo-
nen liegen, ist diese Klammeranzahl ausreichend. Im Zweifelsfall oder wenn gefordert, ist ein sta-
tischer Nachweis gesondert zu erstellen. Die Eignung des Untergrundes fir die Verklammerung
erfragen Sie bitte beim Massivholzhersteller.

Alternative Befestigung: Diibeln
Die INTHERMO HFD-Exterior Compact kann mit Diibelhiilsen befestigt werden.

Die Diibellécher werden mit dem INTHERMO HFD-Bohrtool in die Dammplatte gebohrt. Dabei
wird die INTHERMO Holzfaserddmmplatte gleichzeitig ausgefrast, so dass die Diibelhiilsen in
einem Arbeitsgang versenkt werden kénnen. AnschlieBend wird die Dibelhilse eingesetzt und
mit einem Bohrschrauber eingeschraubt. Die Eindringtiefe der Schrauben der Diibelhiilse im
tragfahigen Untergrund muss mindestens 50 mm betragen. Der feste Sitz im Untergrund ist je-
weils zu kontrollieren. AbschlieBend werden die Offnungen mit INTHERMO HFD-Rondellen ver-
schlossen.



Befestigung INTHERMO HFD-Exterior Compact (Nut und Feder)

Pro m2 sollten je nach Windlast 6-8 Diibelhiilsen gesetzt werden. Die
Dibelhilsen kénnen in vertikalen Linien Gbereinander angeordnet sein.
Der Abstand der vertikalen Linien sollten ca. 62,5 cm betragen.

Diibelbild

Richtig

Falsch

Schritt 5: Weitere Verlegung der Dammplatten

Die INTHERMO Holzfaserddmmplatten miissen immer im Verband mit senkrecht versetzten
Stofl3fugen (mind. 25 cm) verlegt werden. Bei Plattenzuschnitten ist entsprechend zu variieren.
Kreuzfugen sind nicht zuldssig.

Fihren Sie die Plattenst6f3e dicht aus, gegebenenfalls schieben Sie die Platten nachtraglich zu-
sammen. Gelingt dies nicht, werden Fugen ab einer Breite von 2 mm nachtraglich geschlossen.
Fugen von 2-8 mm werden mit INTHERMO HFD-Fugendicht ausgespritzt. Fugen iber 8 mm
muissen mit Streifen aus INTHERMO Holzfaserddmmplatten geschlossen werden. Werden Pass-
stiicke eingefiigt - z.B. Deckenbinde -, fligen Sie diese auf Presspassung ein.

Dehnungsfugen in der Tragkonstruktion sind fachgerecht in den Fassadenaufbau zu iberneh-
men. Im Bereich von ElementstdRen in der Flache, die nicht als Dehnungsfuge ausgefiihrt sind,
durfen keine PlattenstoRe angeordnet sein. Halten Sie eine Uberlappung von mindestens 10 cm
ein. Vermeiden Sie Plattenst6(3e in Verlangerung der Ecken von Fassadenoffnungen (z.B. Fens-
ter), um Kerbrissen an diesen Stellen vorzubeugen.

Fiir prazise AuRenecken befestigen Sie zunichst eine Dammplatte mit entsprechendem Uber-
stand und stofRen dann die andere Platte dagegen. Der iberstehende Streifen ist sauber abzu-
schneiden. Die Platten missen mit INTHERMO HFD-Fugendicht verklebt werden. Achten Sie auf
eine exakte, planebene Dammplattenverlegung und vermeiden Sie Versétze an den St6(3en.

Richtig Falsch

Schritt 6: Dickenversatz beischleifen

Eventuell auftretende Unebenheiten und Versatze, die beim Verlegen der Platten aufgetreten
sind, begradigen Sie mit einem Schleifbrett, Kérnung 16 (K16). Entfernen Sie den Schleifstaub
restlos. Mussen infolge des Bauablaufes die Holzfaserddmmplatten langere Zeit unbeschichtet
stehen bleiben, so sind diese vor Feuchtigkeitseinwirkungen zu schitzen.

Ausfiihrliche Anschlussdetails und Detaillésungen finden Sie ab Seite 79.
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MAUERWERK MITTRAGERSYSTEM
KONSTRUKTION UND MONTAGE

Beim Einsatz des INTHERMO WDVS Mauerwerk mit Trégersystem sind keine teuren Vorarbeiten
noétig. Loser Putz, Setzrisse, Elastikanstriche usw. haben keine Auswirkungen auf die Haftung des
Dammsystems. Eine dauerhaft sichere Befestigung erreichen Sie ohne Abdampfen, Tiefgrund, Ab-
schlagen von losem Putz oder Haftzugprifung. Sie sparen Arbeit, Zeit und Geld. Bei Bedarf kann
die Modernisierung der Haustechnik Gber die AuRenwand einfach und unkompliziert erfolgen.
Nachtrégliche Installationen wie z.B. neue Heizungsrohre sowie Kabel fuir TV, Telefon, Computer,
elektrische Rollladen usw. lassen sich ohne aufwendige Arbeiten im Wohnbereich vornehmen
(Abb. 37, 38).

. Mauerwerk mit Tragersystem: Unterkonstruktion
montieren

Fir die Montage der INTHERMO HFD-Tréager gibt es zwei Befestigungs-
maoglichkeiten. Doppel-T-Trager (Abb. 39) direkt auf das Mauerwerk
oder Montage Einfach-T-Trager (Abb. 40) mit einem Kantholz. Der
Achsabstand der Tréger, unabhéngig von der Befestigung, sollte maxi-
mal 62,5 cm betragen. Damit ist gewahrleistet, dass die 1,315 m grof3e
Platte auf zwei T-Trédgern befestigt ist. Alternativ zu Einfach-T- und
Doppel-T-Tragern kann auch Konstruktionsvollholz verwendet werden.
Das weitere Vorgehen ist analog.

40.



Schritt 1: Sockelhdhe festlegen

Legen Sie zunéchst die Sockelhdhe fest.
Dafiir messen Sie den tiefsten Sockelpunkt aus. Wichtig ist ein ausreichender Spritzschutz, den

Sie durch gentigend Abstand zum Terrain erzielen. INTHERMO empfiehlt, einen Punkt 30 cm
oberhalb der héchsten Stelle des vorhandenen oder geplanten Terrains als Referenzhéhe zu neh-
men, per Schlagschnur das untere Kantholz in der Waagerechten auszurichten und zu befestigen

(Abb. 41).

Die INTHERMO-Holzfaserddmmplatte selbst ist nicht als Perimeterddmmung geeignet.
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Schritt 2: Montage Einfach-T-Trager

Zur Montage derTrager wird ein Kantholz 6/6 cm mit geeigneten Diibeln (Tab. 4) an der Bestands-
wand verdiibelt. Die Einfach-T-Trager werden seitlich mit Rillenndgeln, z.B. Haubold RNC-W
28/65, im Abstand von max. 15 cm oder mit Klammern, z. B. Haubold sq 91050, ebenfalls im Ab-
stand von max. 15 cm befestigt. Bei der Ausrichtung des Tragers ist darauf zu achten, dass die
Kontaktflache zwischen Kantholz und Steg mindestens 50 mm betragt.

Sollte es erforderlich sein, gréfdere Unebenheiten des Bestandsmauerwerks auszugleichen, so
wiahlen Sie ein entsprechend grof3eres Kantholz, beispielsweise 6/8 cm. Bei dieser Konstruktions-
variante entstehen zwischen Bestandsmauerwerk und Tragerkonstruktion keine Hohlrdume durch
Hoéhenausgleich. Das ist von Vorteil bei der Verwendung von Einblasdammstoffen

(Abb. 42, 43).

Bei beiden Befestigungsarten sind die Trager im Sockelbereich mit einem Kantholz zur Aufnahme
der vertikalen Fassadenlasten abzufangen. Der Bereich zwischen Unterkante Kantholz und Terrain

kann mit handelstiblicher Perimeterddmmung geddmmt werden.
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Alternative: Montage Doppel-T-Triager

Die INTHERMO HFD-Doppel-T-Trager werden mit Winkelverbindern, z.B. 90 x 48 x 3,0 x 76 der
Firma Simpson Strong Tie, wechselseitig einmal links und einmal rechts des Tragers angediibelt.
Geeignete Diibel sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. Jeder Winkel wird mit mindestens

4 Stlick CSA Schrauben 5,0 x 35 am wandseitigen Gurt des Tragers befestigt. Dabei kann der
Trager ausgerichtet werden, um Unebenheiten der Bestandswand auszugleichen.

Befestigung des Winkelverbinders bzw. des Kantholzes im Mauerwerk mittels Rahmendiibel

Maximaler Verbindungsmittelabstand (cm)
fiir nicht verputztes Mauerwerk

Fischer EUR 10 bzw. Hilti HRD U-10
Bezeichnung Typ
Randbereich Feldbereich
Vollziegel =Mz 12 80 80
Kalksandvollstein = Ks 12 80 80
Hochlochziegel =HLz121 40 60
Kalksandlochstein = KSL 12 55 70
1 Fir Rohdichte = 1,0 kg/dm3 Tab. 4

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie die Verarbei-
tungsrichtlinien der Verbindungs-
mittelhersteller. Sollte der Mauer-
werkstyp nicht bekannt sein, muss
mit Auszugsversuchen vor Ort die
Tragfahigkeit des Mauerwerks
bestimmt werden. Die genannten
Empfehlungen verstehen sich als
Orientierungshilfe und ersetzen
keinen statischen Nachweis.

Bitte beachten Sie auch unser
Produktdatenblatt. Es steht lhnen
unter www.inthermo.de zur Verfii-
gung oder kann direkt iiber
INTHERMO angefordert werden.
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Schritt 3: Sockelschiene befestigen

Befestigen Sie die Sockelschiene im Abstand von ca. 30 cm stabil auf dem unteren Kantholz.
Nutzen Sie dazu geeignete Klammern, Schrauben oder Néagel (Abb. 44).

Sollte im Endzustand der Abstand Unterkante Schwelle zu OKT < 15 cm sein, so ist nach DIN 68
800 eine Folienschiirze nach DIN 18 195 einzubauen. Dabei muss der Abstand von der Oberkan-
te Folienschiirze zur OKT 15 cm betragen.

Verbinden Sie die Sockelschienen mit INTHERMO HFD-Sockelschienenverbindern (Abb. 45).

Kleben Sie die SockelschienenstofRe zuséatzlich auf der Seite, die der INTHERMO HFD-Holzfaser-
dammplatte zugewandt ist, mit dauerhaft witterungs- und temperaturbestédndigem Klebeband ab
(Abb. 46).

Fir die Ausfiihrung von AufSenecken gibt es vorkonfektionierte Sockelschienen-Eckprofile. Diese
kénnen auch nachtraglich mit INTHERMO HFD-Fugendicht von unten an die verarbeitete
INTHERMO HFD-Holzfaserddmmplatte (evtl. Riickschnitt der Nutwangen beachten) angeklebt
werden. Wir empfehlen bei dieserVorgehensweise, die unteren Klammern zur Plattenbefestigung
erst nach dem Einschub des Eckprofils zu setzen.

Wird die Sockelschiene in der Hohe mehr als 30 mm unterhalb der FuBschwelle montiert, ist eine
INTHERMO HFD-Sockelschienenverldngerung einzusetzen. Auch hier bietet sich alternativ ein
nachtrégliches Ankleben der Sockelschiene von unten an die - stumpfe - Plattenstirnseite mit
HFD-Fugendicht an (bitte Datenblatt HFD-Fugendicht beachten).
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Gleichen Sie Untergrundtoleranzen mit Distanzstlicken aus. Schneiden Sie zunachst an der un-
tersten Plattenreihe die Nut ab. Bevor die erste Reihe Holzfaserddmmplatten in die Sockelschie-
ne eingeschoben wird, legen Sie einen mindestens 3 cm hohen Streifen Kork in die Sockelschie-
ne. Dieser Kork-Streifen muss mittels INTHERMO HFD Fugendicht mit der ersten Plattenreihe der
Holzfaserdammplatten verklebt werden (Abb. 47).

Wichtig: Achten Sie unbedingt auf biindige und fluchtende Montage!

Schritt 4: Fassade dammen

Nahezu jeder handelsiibliche Dammstoff kann zur ,Gefachddammung” eingebracht werden.
Besonders bewahrt haben sich neben der INTHERMO HFD-Gefachddmmung einblasbare
Dammstoffe aus Zellulose oder Holzfaser, weil diese bis in den letzten Winkel gelangen. Bitte
achten Sie bei Einblasddmmung auf eine geschossweise Abschottung.

Ob mit einer Starke von 40, 60, 80 oder 100 mm - die INTHERMO HFD-Exterior Compact lasst
sich schnell und effizient mit Edelstahl-Breitriickenklammern oder mit der INTHERMO HFD-Ther-
moschraube plus auf der Holzunterkonstruktion befestigen.

INTHERMO empfiehlt, bei Einblasddmmung Holzfaserddmmplatten mit einer Stérke = 60 mm
einzusetzen. Bitte beachten Sie, dass eine Einblasddmmung bei der 40-mm-Holzfaserddmm-
platte nur bedingt geeignet ist. Das Einblasen ist grundsétzlich von geschultem Personal durch-
zufiihren. Die Qualitat der Einblasddammung héngt von vielen Faktoren ab. Die Beurteilung der
Machbarkeit einer Ausfiihrung liegt daher zu allerletzt beim Verarbeiter der Einblasddmmung.
Platten- und mattenartige Dammstoffe zur Dammung zwischen den Trdgern, wie INTHERMO
HFD-Gefachddmmung oder Mineralwolle, werden vor dem Verlegen bzw. wahrend des Verlegens
der Holzfaserddmmestoffe in das Gefach gelegt, die Einblasd@mmung nach fertiger Beplankung.

Schritt 5: Dickenversatz beischleifen

Eventuell auftretende Unebenheiten und Versétze, die beim Verlegen der Platten aufgetreten
sind, begradigen Sie mit einem Schleifbrett, Kérnung 16 (K16). Entfernen Sie den Schleifstaub
restlos. Mussen infolge des Bauablaufes die Dammplatten langere Zeit unbeschichtet stehen
bleiben, so sind diese vor Feuchtigkeitseinwirkungen zu schiitzen.

Ausfiihrliche Anschlussdetails und Detaillésungen finden Sie ab Seite 79.



MAUERWERK MASSIV
MONTAGE DER PLATTEN - DIE ARBEITSCHRITTE

Schritt 1: Untergrund priifen und Vorbereitung

Vor Befestigung der INTHERMO HFD-Exterior Compact ist der Untergrund zu iberprifen. Er sollte
* trocken, eben, tragfahig, sauber (lose Putzschichten entfernen, Abb. 48)
und frei von trennenden Substanzen sein.

Um zu Gberpriifen, ob eine Oberflache kreidet, konnen Sie diese ein-
fach mit der Hand abreiben. Bleiben Pigmente der Altbeschichtung auf
der Hand haften (Abb. 49), so sollte die Altbeschichtung auf jeden Fall
durch eine Grundierung verfestigt werden (Abb. 50).

GrolRere lose Stellen sind zu entfernen und die Lécher zu schlieen
(Abb. 51). Vorherige Beschichtungen (z.B. Anstriche) sind sachkundig
auf Vertraglichkeit mit Klebemaortel zu prifen.

Die baulichen Gegebenheiten miissen insbesondere bei der Altbausa-
nierung auf die Erfordernisse eines WDVS abgestimmt sein und nétigen-
falls entsprechend gedndert werden.
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Der Untergrund muss in seiner Ebenheit der DIN 18 202 Mal3toleranz im
Hochbau (Tab. 5) entsprechen. Bei gréfderen Unebenheiten sind die er-
forderlichen MaRnahmen (zum Beispiel Ausgleichsputz, dickeres Kleber-
bett oder veranderte Dammplattendicke) zu ergreifen. Mit der INTHERMO
HFD-Leicht-Armierungsmasse lassen sich im Klebebett Toleranzen bis
2 cm/m ausgleichen. Aufsteigende Feuchtigkeit darf im Bauwerk nicht
vorhanden sein.

Tab. 5 - Ebenheit-Toleranzen fiir nicht flachenfidhige Wéande

Ebenheitstoleranzen in mm
bei Abstand der Messpunkte bis:

Bauteil

Nichtflachenfertige Wande 5 10 15 25 30

Flachenfertige Wande, z.B.
geputzte Wande, Wandbeklei- 3 5 10 20 25
dung, leichte Trennwande

Wie oben, jedoch mit erh6hten
Anforderungen
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Wichtig:
Achten Sie
auf biindige
und fluchten-
de Montage
der Sockel-
schiene!

Mit der Verlegung des WDVS sollten Sie erst beginnen, wenn séamtliche Horizontalflachen (Attika
oder Balkonabdichtungen) mit der geeigneten Abdeckung versehen sind und somit die erforder-
lichen Anschliisse bei der Plattenverklebung schlagregendicht ausgebildet werden kénnen. Bei
Neubauten miissen die Innenputz- und Estricharbeiten abgeschlossen und die Wande so weit tro-
cken sein, dass eine (iberméfige Feuchtigkeitsanreicherung nicht mehr gegeben ist.

Beim Einriisten ist darauf zu achten, dass auf der einen Seite ein ausreichend grof3er Abstand
(Arbeitsraum) zur Wandflache gewahrleistet ist. Zum anderen miissen die Sicherheitsbestim-
mungen gewdbhrleistet sein. Gertistanker sind leicht schrag von unten nach oben anzubringen,
so dass kein Wasser in die Locher eindringen kann. Nach Beendigung der Arbeiten schlie3en
Sie die Locher mit INTHERMO HFD-Fugendicht.

Schritt 2: Sockelschiene befestigen

= Messen Sie den tiefsten Sockelpunkt aus. Dieser sollte mindestens 30 cm tber Oberkante
Terrain liegen.

* Richten Sie die Sockelschienen per Schlagschnurin der Waagerechten aus.

 Befestigen Sie die Sockelschiene im Abstand von ca. 30 cm stabil; je nach Untergrund ist die
Befestigung mit geeigneten Diibeln vorzunehmen (Abb. 52).

 Gleichen Sie Untergrundtoleranzen mit Distanzstiicken aus.

 Verbinden Sie die Sockelschienen mit INTHERMO HFD-Sockelschienenverbindern.

 Die SockelschienenstdRe miissen zusétzlich auf der Seite, die der INTHERMO HFD-Holzfaser-
dammplatte zugewandt ist, mit Butyl-Klebeband abgeklebt werden (Abb. 53).

« Furdie Ausflihrung von Aufdenecken gibt es vorkonfektionierte Sockelschienen-Eckprofile.
Gegebenenfalls sind entsprechende Gehrungsschnitte manuell herzustellen.

* In die Sockelschiene sollte als Erstes ein ca. 3 cm hoher XPS-Streifen gelegt werden.

Schritt 3: Holzfaserdammplatten kleben

Kleben

Der Kleberauftrag der INTHERMO HFD-Leicht-Armierungsmasse erfolgt bei tiblichen Untergriin-
den in der sogenannten ,Wulst-Punkt-Methode®, d. h. randumlaufend mit einem ca. 5 cm breiten
Streifen, plattenmittig mit 2 oder 3 handtellergrof3en Batzen (Abb. 54). Kleberauftragsmenge und
Steghohe variieren Sie den Untergrundtoleranzen entsprechend, so dass = 40 % Klebekontakt-
flache erreicht wird.

Beim Kleberauftrag auf die Wand kann es in Witterungsabhéngigkeit zu einer Hautbildung kommen.
Legen Sie deshalb nie mehr Kleber vor, als unmittelbar mit Holzfaserdammplatten belegt werden
kann.



Bei allen Dammplatten gilt fir die erste Reihe in der Sockelschiene: Die
Platten missen fest an der vorderen Aufkantung der Schiene anliegen.
Keinesfalls darf hier durch zu geringen Kleberauftrag die Schiene vor-
stehen.

Setzen Sie alle Dammplatten mit leicht schiebender Bewegung an, um
einen sicheren Wandkontakt zu erzielen. Ggf. diese mit einen Gummi-
hammer anklopfen (Abb. 55, 56).

Die Dadmmplatten missen immer im Verband mit senkrecht versetzten Achtung:
StofRfugen (mind. 25 cm) verlegt werden. Bei Plattenzuschnitten variieren Es darf kein

Sie entsprechend. Kreuzfugen sind nicht zulassig. Kleber in die

Dammplatten-

Fugen bis zu einer Breite von 2 mm mussen nicht nachtraglich geschlos- -
stof3e gebracht

sen werden. Fugen von 2-8 mm werden mit INTHERMO HFD-Fugen-
dicht (Abb. 59) ausgespritzt. Fugen iber 8 mm miissen mit Streifen aus werden.
INTHERMO Holzfaserdammplatten geschlossen werden (Abb. 60). Seitlich
Werden Passstlicke eingefiigt, fiigen Sie diese auf Presspassung ein. ausgetretener
Kleber ist
Wichtig: Zur Vermeidung von Quetschfugen darf bei Bauteilan- sofort zu
schliissen keinesfalls eine druckweiche Fuge ausgebildet werden. entfernen

(Abb. 57, 58).
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An durchlaufenden Rissen oder Fugen (Plattenbauten, Skelettbau) diirfen keine PlattenstofRe
angeordnet werden. Halten Sie hier eine Uberlappung von mindestens 10 cm ein. Ebenso sind
Plattenst6(3e in Verldngerung der Ecken von Fassadenéffnungen (z.B. Fenster) méglichst zu ver-
meiden, um Kerbrissen an diesen Stellen vorzubeugen.

Um prazise Auenecken zu erzielen, ist zundchst eine Dammplatte mit entsprechendem Uber-
stand zu verkleben. Dann stoRen Sie die andere Platte dagegen. Den (iberstehenden Streifen
schneiden Sie sauber ab. Die Eckverklebung muss wechselnd erfolgen, um eine Verzahnung zu
erzielen. Missen infolge des Bauablaufes die Dammplatten langere Zeit unbeschichtet stehen
bleiben, so sind diese vor Feuchtigkeitseinwirkungen zu schiitzen.

Es ist auf eine exakte, planebene Ddmmplattenverlegung zu achten. Versatze an den Sté3en sind
zu vermeiden.

&
1

Schritt 4: Holzfaserdammplatten diibeln

Zusatzlich zurVerklebung muss die INTHERMO HFD-Exterior Compact mit INTHERMO HFD-D-
beln Massiv befestigt werden. Mit dem Verd(ibeln sollte erst nach dem Abbinden des Klebers
begonnen werden, da sonst die Gefahr besteht, dass durch das Bohren die Platten wieder gelost
werden. Mit der Verdiibelung kann in der Regel am Folgetag begonnen werden.

Jede Platte ist mit mindestens 4 Diibeln an den Ecken und mit 2 Diibeln in der Mitte zu befestigen
(Abb. 61, 62). Daraus ergibt sich eine Diibelanzahl von 8 Dibeln pro m2. Fiir die meisten Bauvor-
haben im Ein- und Zweifamilienhausbereich, die in normalen Windlastzonen liegen, ist diese Dii-
belanzahl ausreichend. Im Zweifelsfall oder wenn ein statischer Nachweis gefordert ist, ist dieser
gesondert zu erstellen.

Die Eignung des Untergrundes fiir die Verdiibelung mit dem INTHERMO HFD-Diibel Massiv ist
gesondert nachzuweisen!
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Die Diibellécher werden mit dem INTHERMO HFD-Bohrtool (Abb. 63) gebohrt. In das Bohrtool
wird der mitgelieferte Spiralbohrer fiir Holz eingesetzt. Es werden in einem Arbeitsgang die Aus-
frasung fiir den Tellerdiibel erstellt sowie das Loch in der Platte (Abb. 64). Anschlief3end wird mit
einem Schlagbohrer in das Mauerwerk gebohrt (Abb. 65). Achten Sie auf eine Verankerungstiefe
von mindestens 50 mm im tragfahigen Untergrund.

Setzen Sie anschliefSend den Diibel und schrauben Sie ihn mit dem Bohrschrauber ein.
Kontrollieren Sie den festen Sitz im Untergrund (Abb. 66, 67).

AbschlieRend werden die Offnungen mit INTHERMO HFD-Rondellen Massiv verschlossen
(Abb. 68). Eventuell auftretende Unebenheiten der Dammplatten sind mit einem Schleifbrett zu
begradigen. Der anfallende Schleifstaub ist restlos zu entfernen.

Ausfiihrliche Anschlussdetails und Detaillésungen finden Sie ab Seite 79.




INNENWANDDAMMUNG
MONTAGE DER PLATTEN - DIE ARBEITSSCHRITTE
Priifen, kleben, montieren

Vor jeder Sanierungsmafdnahme muss das zu sanierende Wandsystem bauphysikalisch unter-
sucht werden, um seine Eignung fiir die raumseitige Dammung festzustellen und die geeigneten
Arbeitsschritte festzulegen. In Zusammenarbeit mit dem Wilhelm-Klauditz-Institut in Braun-
schweig haben wir diverse Wandaufbauten bauphysikalisch untersucht. Fiir Bestandswéande mit
einem sq-Wert bis 30 m kann auf den Einsatz der fliissigen Dampfbremse verzichtet werden.

Es ist darauf zu achten, dass der Untergrund saugféhig ist. Aufsteigende Feuchtigkeit sowie
Feuchtigkeit durch Schlagregen ist vor der Sanierung durch geeignete Mafnahmen zu unterbin-
den.

Ihr zustandiger INTHERMO Fachberater nimmt lhre Objektdaten gerne auf und veran-
lasst eine rechnerische Uberpriifung des Wandaufbaus. Nutzen Sie diesen Service,
denn er hilft lhnen, mégliche Fehler zu vermeiden!

Malf3toleranzen

Die zu ddmmenden Flachen missen den Anforderungen der DIN 18 202 Mal3toleranzen im
Hochbau, (Tab. 6) entsprechen. Die Beseitigung grof3erer Unebenheiten ist mit der Bauleitung
abzustimmen.

Ebenheitstoleranzen in mm bei Abstand der Messpunkte bis:

Nichtflachenfertige Wande

Flachenfertige Wande, z.B. geputzte Wande,
Wandbekleidung, leichte Trennwénde

5 10 15 25 30

3 5 10 20 25

Wie oben, jedoch mit erh6hten Anforderungen 2 3 8 15 20

Tab. 6
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Schritt 1: Untergrund priifen

Gleichen Sie Unebenheiten oder Lécher im Untergrund aus.
Dazu kénnen Sie den INTHERMO HFD-Interior Universalputz verwenden. Der Untergrund zur
Befestigung der INTHERMO HFD-Interior Clima sollte eben sein (keine Héhenversatze).

Wichtig: Die zu verputzende Wandflache muss fest, tragfihig, trocken, frei
von Trennmitteln sowie vor aufsteigender Feuchtigkeit geschiitzt sein.
Tapeten oder Tapetenreste miissen entfernt werden. Arbeiten Sie nicht unter
+5 °C Wand- oder Umgebungstemperatur. Bei niedrigen Temperaturen kann

sich die Trockenzeit erheblich verldngern. Sorgen Sie stets fiir eine gute
Beliiftung. Schwaches Heizen und regelméfdiges StoBliiften beschleunigen
das Austrocknen und verkiirzen die Standzeit bis zum nachsten Arbeits-
schritt. Stellen Sie, sofern erforderlich, eine ebene Wandflache her und
lassen Sie diese austrocknen.




Schritt 2: Platten kleben

Tragen Sie den INTHERMO HFD-Interior Universalputz mit einer Zahntraufel 12-14 mm (z.B.
INTHERMO HFD-Zahnkelle) in einer gleichmaRigen Schichtstérke vollflachig auf die Wand auf
(Abb. 69). Legen Sie die INTHERMO HFD-Interior Clima in das feuchte Kleberbett mit leicht
schiebender Bewegung ein und richten Sie diese sofort aus. Hierbei sollte nur minimal korrigiert
werden missen. Die Platte kréaftig in das Kleberbett driicken (Abb. 70, 71).

Achtung: Das Punkt-Wulst-Verfahren eignet sich fiir dieses System nicht, da dieses keine
durchgéngige kapillare Leitfahigkeit des Aufbaus ermdéglicht. Bei diesem Verfahren
konnen Hohlraume hinter der Platte entstehen, die unbedingt zu vermeiden sind, da die
kapillare Leitfdhigkeit unterbrochen wird und es unter Umstédnden zu Tauwasserausfall
kommen kann.

Fahren Sie die Plattenstof3e dicht aus: Beim Setzen der weiteren Platten achten Sie bitte darauf,
dass kein Plattenkleber auf der Stirnseite der darunter liegenden Platten liegen bleibt (Abb. 72).
Nur saubere Plattenst6Re kénnen dicht ausgefiihrt werden. Plattenstéf3e sind in allen StoRberei-
chen passgenau, maglichst auf Pressung zu verlegen. Sollten z.B. durch Verlegeungenauigkeiten
Fugen auftreten, gelten folgende Regeln:

» Fugen <2 mm: tolerierbar

» Fugen 2-8 mm: verfillen, wir empfehlen hier die Abdichtungsmasse INTHERMO HFD-Fugen-
dicht. Neben ihrer hohen Druckfestigkeit und Dichtungsfunktion weist sie auch eine hohe
Klebkraft auf und erméglicht somit einen sicheren Kraftschluss in den Plattenlibergéngen.

« Fugen > 8 mm: HFD-Passstticke einfligen und ggf. mit INTHERMO HFD-Fugendicht einkleben.
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Vermeiden Sie Kreuzfugen: Vertikalfugen tibereinanderliegender Plattenlagen missen einen
Mindestabstand von 25 cm aufweisen. INTHERMO HFD-Interior Clima sind so zu verlegen, dass
Horizontal- und Vertikalfugen mit den Fugen im Befestigungsuntergrund oder dessen Offnungen
nicht zusammenfallen. Ein Verlegeplan stellt eine wertvolle Hilfe dar.

Fugen oder Bohrungen bei Leitungsdurchfiihrungen etc. sind mit INTHERMO HFD-Fugendicht
zu verfillen. Diverse PU-Schaume sind ungeeignet. Durch ihre im Verhéltnis zur INTHERMO
HFD-Interior Clima héhere Hydrophilitdt weisen sie eine hohere Wasseraufnahme auf, was in
einigen Féllen zu Abzeichnungen an der Putzoberflache fiihren kann.




Schritt 3: Diibeln der Platten:
Warten Sie mit dem Verdlibeln der Platten, bis das Kleberbett ausreichend getrocknet ist.

Idealerweise konnen die Platten am darauffolgenden Tag verdiibelt werden. Setzen Sie jeweils
einen INTHERMO HFD-Diibel Massiv an den vier Plattenecken (Abb. 73, 74).

Elektrische Leitungen sowie Sanitarinstallationen im Bestandsmauerwerk sollten mit Hilfe eines
Metalldetektors lokalisiert werden und deren Lage auf der Dammplatte aufgezeichnet werden,
um Beschadigungen beim Dubeln der Platte zu verhindern.

Elektrokabel sind vor der Verlegung der Innenwanddammung zu verlegen. Im Bereich von Steck-
dosen ist die Innenwandddmmung mit einem Lochbohrer aufzubohren.

Anschliefend wird eine handelsibliche luftdichte Hohlraumdose mit INTHERMO HFD-Fugen-
dicht eingeklebt und dabei das Elektrokabel durch die dafiir vorgesehene Bohrung in die Hohl-
raumdose gefluhrt. Achten Sie darauf, dass die Hohlraumdose vollfldchig mit der Innenwand-
ddmmung verklebt wird, um eine ausreichende Haftung zu gewahrleisten (Abb. 75, 76).

Gleichzeitig wird so ein unkontrollierter Feuchteeintrag in die Wand vermieden.




VERARBEITUNG HINTERLUFTETE FASSADE

Die Holzfaserdammplatten von INTHERMO, die als Putztrégerplatten fur die Fassade geeignet
sind, kénnen selbstverstandlich auch hinter hinterliifteten Fassaden verwendet werden. Ublich
sind hier, z.B. vertikale Holzverschalungen, Boden-Deckelschalungen oder horizontale Stiilp-
schalungen.

Des Weiteren werden haufig Plattenwerkstoffe wie Faserzementplatten oder Holzwerkstoffplat-
ten zur architektonischen Variation in der Fassade eingesetzt.

Vorgehéangte Bekleidungen, die auf lotrechter Lattung mit einem Ab-
stand > 2 cm montiert sind, gelten nach DIN 68 800 als dauerhafter
Wetterschutz. Die hydrophobierten INTHERMO Holzfaserddmmplatten
kdnnen darunter ohne zusétzliche SchutzmaRnahmen verbaut werden.
In unserem Detailkatalog befinden sich umfangreiche Hinweise, die I
den Ubergang zwischen einer Putzfassade und einer hinterliifteten I-Ej
Holzverschalung sowie alle dafiir notwendigen Anschliisse beschrei-

ben.

Sollten Sie Holzfaserddmmplatten als hinterliftete Dammung verarbei-
ten, die der oben genannten Anforderung nicht entsprechen, miissen
Sie eine diffusionsoffene Unterspannbahn, z.B. in Folien- oder Bahnen-
form, aufbringen.

Zur Befestigung der marktiiblichen Fassadensysteme muissen in Ab-
hangigkeit der Systeme Einzelfreigaben durch den Hersteller in Kombi-
nation mit der Statik und den mechanischen Festigkeiten sowie bau-
physikalischen Eigenschaften der INTHERMO Holzfaserddmmplatten
erwirkt werden.

Die klassischerweise verwendete horizontale oder vertikale Holzve-
schalung ist mittels Konterlattung und meist Schrauben oder Nageln an
der tragenden Holzkonstruktion, also an Stielen oder Massivholzele-
menten, zu befestigen. Dabei ist die Statik zu berlicksichtigen.

Auch Spezialdetails missen in Abhdngigkeit von dem verwendeten
Fassadensystem mit dem Hersteller abgestimmt werden.
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DETAILLOSUNGEN
DEHNUNGSFUGEN UND DECKENUBERGANGE

Bei Wanden, die langer als 18 m sind, sind Dehnungsfugen anzuordnen. Die Ausbildung der
Dehnungsfugen erfolgt durch elastische, druckfeste Materialien. Besonders geeignet sind hier-
fur spezielle Fugenprofile sowie dauerhaft dichtende Bander INTHERMO Systemprodukte).

Die Dehnungsfuge ist konstruktiv in der Oberflache weiterzuftihren. Keinesfalls darf eine weiche
Dehnungsfuge tberputzt werden: Es ist mit einer Quetschfalte zu rechnen.
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Der Deckentlibergang wird bei vorgefertigten Bauteilen im Regelfall mit einer Deckenbinde ausge-
fuhrt (Abb. 77). Diese ist presspassgenau einzuftigen. Auch bei zwischengehéngten Decken emp-
fiehlt sich der Einsatz einer schmalen, presspassgenauen Geschossbinde, um eine offene Fugenbil-
dung sicher auszuschlieRen (Abb. 78).

Bei einbindenden Deckenelementen mussen Stellhdlzer vorgesehen werden, um Setzungen aus
Schwindprozessen der Deckenbalken zu vermeiden (vernachlassigbares Setzungsverhalten des
Holzes bei Druckbeanspruchung in Faserrichtung). Je nach Vorfertigungsgrad sind zusatzliche
Mafnahmen zu ergreifen.

Verbinden Sie die Elemente (EG-Wand, DG-Wand und Decke) kraftschliissig miteinander, damit
nachtragliche Setzungen (z.B. durch nicht plane Auflage der Elemente) verhindert werden. Dies
kann z.B. durch Verbolzen und/oder einem kraftschlissig verklebten und verschraubtem Holzwerk-
stoff, der die Ful3- bzw. Kopfrahmenhdélzer miteinander verbindet. Das Putzsystem sollte erst dann
flachendeckend angebracht werden, wenn der Estrich des Obergeschosses eingebracht wurde.
Hohe Lasten kénnen Setzungsprozesse auslosen.

Nehmen Sie unsere Fachberatung in Anspruch. Wir helfen lhnen bei allen

Fragen von Montage, Konstruktion und Verarbeitung kompetent weiter.
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FENSTERANSCHLUSS/UNTERFENSTERBANK

Es gibt keinen von sich aus wasserdichten Anschluss zwischen Fenster und Fensterbank. Somit
mussen Sie damit rechnen, dass in diesem Bereich Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen
kann. Vermeiden Sie das auf jeden Falll Sehen Sie unterhalb von Fensterbédnken grundsatzlich
eine wasserableitende Schicht vor, die nach vorne zu entliiften ist, um die darunter liegende
Konstruktion vor anfallender Feuchte zu schiitzen.

Ab einer bestimmten Kombination aus Lédnge und Ausladung von Metallfensterbéanken miissen
diese mit sogenannten Fensterbankniederhaltern zuséatzlich fixiert werden (Tab. 7).

Tabelle 7: Maf3e und Anzahl der Fensterbankhalter

Fensterbankldnge

Fensterbank- iibertragendes < 80 cm >80 cm

ausladung ,a" Mauerwerk ,,b* A Hal
Anordnung der Halter LEENE T G ELL?

zu Halter
a b c d
1 <15cm Kein Halter Kein Halter
2 > 15 bis 24 cm <16 cm 1 Stlick mittig ca. 100 cm
3 > 15cm > 16 cm 1 Stiick mittig ca. 60 cm
- =
b a

1 b a j;: a 1 b

g gj

Abb.7.1 a>b Abb.72 a~b Abb.7.3 a<b

— J 79.

Vor dem Setzen des Kork-Keils sollte fiir die Montage des Fensterbankniederhalters zwischen
Holzrahmen und INTHERMO Dammplatte ein Schlitz zur Aufnahme des vertikalen Schenkels des
Niederhalters geschnitten werden (Abb. 79). Im Bereich des Fensterbankniederhalters muss der
Kork-Keil ausgeklinkt werden (Bild 80, 81). Dies kann mit einer tblichen Handsage fir Holz ge-
schehen.



Anschliel3end wird das ausgeklinkte Klétzchen so angepasst, dass der Niederhalter nach der Montage flachenbiindig mit
dem Kork-Keil sitzt und das eingesetzte Klétzchen nicht in der Fassade vorsteht (Abb. 82, 83, 84). Achtung: Der biindige
Sitz ist wichtig, da sonst die wasserdichte Unterfensterbank nicht vollflachig verklebt werden kann. Nachdem der Fenster-
bankniederhalter gesetzt ist, kann dieser mit einer nicht rostenden Schraube von aufRen durch die Holzfaserddmmplatte in
der tragenden Konstruktion fixiert werden.

Noch vor der Montage der Fenster wird (iber die gesamte Breite die Fensteréffnung mit der INTHERMO Basis-Dichtbahn
ausgelegt. Diese Abdichtungsbahn sollte rechts und links mindestens 15 cm hochgefiihrt werden und vollflachig mit dem
Untergrund verklebt werden (Abb. 85). Diese vollflachige Verklebung sorgt dafiir, dass bei einer kleinen lokalen Beschadi-
gung eintretendes Wasser die Folie nicht unterwandern kann (Abb. 86).

iy
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Durch den Bauablauf bedingt werden Fenster oft erst nach dem ,Stellen” des Hauses montiert.
Ist dies der Fall, hat das Auskleiden der Fensterdffnung mit Folie den Vorteil, dass Konstruktion
und Ddmmung bis zum Einbau der Fenster in diesem Bereich zusétzlich geschiitzt werden.

Da bei diesem Abdichtungsprinzip unterhalb der Fensterbank eine Teil6ffnung bestehen bleiben
muss, um Wasser, das im hinteren Bereich eingetreten ist, abzuleiten, empfiehlt es sich, unter die
Fensterbank das INTHERMO HFD-Attikaprofil zu setzen. Dieses Profil verhindert, dass beim Ar-
mieren und Verputzen die Offnung versehentlich wieder geschlossen wird. Je nach Bauablauf
und eingesetzter Folie kann das Profil schon beim Auskleiden der Fenster6ffnung mit der Folie
verklebt werden. Dies hat den Vorteil, dass das Wasser auf jeden Fall nach vorne Gber den Putz
abgeleitet wird (Abb. 87).

“‘fﬂ

Beim Setzen des Attika-Profils sollte darauf geachtet werden, dass es maximal flaichenbiindig mit
der oberen Kante des Kork-Keils sitzt und auf keinen Fall dartiber hinaussteht. Hier wiirde sich
sonst eine Wanne bilden, die das Ablaufen des Wassers behindert.

Um den Feuchteeintritt auch zwischen Fenster und ausgekleideter Fenster6ffnung zu verhindern
(typischerweise 1 cm Einbauluft), wird die INTHERMO Fensteranschlussbahn zumindest unten
und jeweils 15 cm auf beiden Seiten des Fensters verklebt (Abb. 88). Der Streifen sollte seitlich
mit einem Gefélle von ca. 5° oder 8 % angeklebt werden, welches auch die Unterfensterbank auf-
weist (Abb. 89). Wird die Fensteranschlussbahn seitlich nicht mit diesem Gefalle angeklebt, kann
die Verklebung der Fensteranschlussbahn mit der INTHERMO Basis-Dichtbahn in der Fensteroff-
nung schwierig werden. Dies gilt im Besonderen flr den Eckbereich.



Tabelle 8: Empehlungen fiir den seitlichen Putzabstand

**Die zwéngunsfreie Bewegungsaufnahme zwischen Bordprofil und Fensterbank soll mindesten der zu erwartenden Bewe-
gung nach Spalte ,t“ entsprechen.

Fensterbank-

farbe

natur, weifs

dunkel

Nachdem das Fenster gesetzt, ausgerichtet und befestigt ist, wird die Folie des Fensters mit der
Folie in der Fenster6ffnung dauerhaft verklebt. In diesem Fall wurde eine EPDM-Folie genom-
men, die auf den gegentiberliegenden Seiten jeweils einen Butylklebestreifen hat.

Besonders die Verklebung in den Ecken ist sorgféltig auszufiihren (Abb. 90). Ggf. ist hier nach-
traglich noch mit einem fiir die Folie geeigneten Dichtstoff nachzuarbeiten. Die Vertréglichkeit
der Folien untereinander und des Klebers mit den Folien ist beim Folienhersteller zu erfragen.

Setzen der Fensterbank

Zwischen Fensterbankaufkantung und Fenster muss ein Dichtband (stumpfer Einbau, mind.

20 mm breit und 2 mm dick im komprimierten Zustand BG1) eingelegt werden. Dabei ist darauf
zu achten, dass das Dichtband ganz am oberen Rand der Aufkantung angebracht ist (Abb. 91),
sonst bildet sich dort ein Kanal, der das Wasser direkt unter die Fensterbank fiihrt.

Unterhalb der Fensterbank wird am rechten und linken Ende der Fensterbank ein ca. 20 cm lan-

ger Streifen Kompriband angebracht. Auf jeden Fall ist darauf zu achten, dass noch eine Offnung
bestehen bleibt, tiber die Wasser ablaufen kann.

Zudem sollte darauf geachtet werden, dass das Kompriband nicht zu stramm eingebaut wird, da
es sonst die Fensterbank hochdriicken kann.

Auf die thermische Ausdehnung der Fensterbank ist zu achten. Deshalb sollten Bordprofile ein-
gesetzt werden, die die thermisch bedingten Bewegungen aufnehmen kénnen. Ab einer be-
stimmten Lange der Fensterbank werden die Bordprofile die thermischen Ausdehnungen nicht
mehr aufnehmen kénnen. In diesem Fall muss in der Fensterbank ein Dehnungsprofil eingebaut

werden (siehe auch nachfolgende Tabelle 8).
Bordprofil mit
Gleitfunktion

seitlicher Putzab-
stand ,,a“ (mm)
(siehe Abbildung 8.2)

Bordprofil ohne
Gleitfunktion
zu erwartende
Bewegung (mm)

Fensterbank-
lange (m) seitlicher Putzab-
stand ,,a“ (mm)

(siehe Abbildung 8.1)

b c d e

1 +05 >1 =1
3 15 >2 =1
1 +1,0 >2 =1
3 *25 >3 >1

Abb. 8.1 Abb. 8.2
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Ausbildung der Anschlussfugen / Laibungen

Nachdem die Fensterbank montiert und verschraubt ist, werden die seitlichen Laibungen ge-
setzt. Das Setzen separater Laibungen bedeutet zwar etwas mehr Aufwand beim Positionieren
der Fenster, hat jedoch den unschlagbaren Vorteil, dass die Kompribadnder besser, genauer und
damit effektiver gesetzt werden kénnen. Kompribédnder werden zum Fenster hin, zur Bordprofi-
laufkantung und seitlich zur Aufkantung gesetzt. Am Anfang und am Ende sowie jeden Meter
sollte eine Schlaufe gelegt werden (Abb. 92, 93, 94, 95).




Die Laibungsplatten werden mit INTHERMO HFD-Fugendicht mit der Holzfaserddmmplatte ver-
klebt (Abb. 96, 97). Zur zusétzlichen Befestigung sollten die Laibungsplatten noch mit nicht ros-
tenden Schrauben fixiert werden (Abb. 98). Im Vollholz kann die Laibungsplatte auch mit nicht
rostenden Breitriickenklammern fixiert werden. Dies ist dann sinnvoll, wenn die Fensterin der
Mitte des Holzrahmenwerks liegen.

Nach der Montage der Laibungsplatten kann die noch seitlich tiberstehende Dichtungsbahn ab-
geschnitten werden (Abb. 99).

Wichtig:

Achten Sie auf einen dichten Anschluss zwischen Laibungsplatte und Fens-
terrahmen sowie zwischen Laibungsplatte und Fensterbank-Seitenteil.
Diese Anschliisse miissen von allen Seiten mit Fugendichtband hergestelit

werden. Wobei darauf zu achten ist, dass das Fugendichtband an Ecken
stumpf und press gestof3en und nicht um die Ecke gezogen wird. Es ist auf
einen festen und verformungsarmen Sitz des Fensterbankprofils zu achten.




Achtung:

Fensterbank seitlich mit INTHERMO - HFD-Fugendichtband fachgerecht einbinden
Lail im Bereich des ausfalzen

Verklebung mit
HFD- Fugendicht

Verlegen der Dichtbénder

Die Fugendichtbander werden wahrend ihrer Herstellung gedehnt. Diese Dehnung bildet sich
Uber einen langeren Zeitraum im eingebauten Zustand zurtick und das Fugendichtband verkirzt
sich dadurch etwas. Damit es durch diese Verkiirzung an den Fligestellen bzw. Stéf3en nicht zu
undichten Stellen kommt, ist es wichtig, am Anfang und am Ende sowie jeden Meter eine Zugabe
von mindestens 2 cm mittels Schlaufe zu legen und diese herunterzudriicken.

Fugendichtband darf prinzipiell nicht um eine Ecke bzw. Kante herum gelegt werden, sondern
muss stumpf und auf Druck gestofl3en werden (Abb. 100). Auch das zuweilen angewandte Ver-
fahren, bei dem an der Ecke erst eine kleine Schlaufe zusammengedrtickt wird und das Band
dann um die Ecke gelegt wird, ist nicht zu empfehlen.
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Falsch Richtig

Nicht um Ecken herumziehen,
hier muss das Band auf StoR gelegt
werden.

101. Die Dichtbander miissen biindig am duReren Rand der abzudichtenden
Fugen sitzen. Bitte achten Sie darauf, dass das Fugendichtband fiir die

‘ F N ; Fugenbreite zugelassen ist. Bei zu breiten Fugen verliert das Fugen-
il |

dichtband seine Wirksamkeit und wird stérker durch die Witterung an-

i
‘1‘2‘3‘4

gegriffen.

Bei zu schmalen Fugen kann es gegebenenfalls aufgrund des Drucks

herausquellen oder beim Verlegen unter Fensterbanken - sollten keine
Niederhalter verwendet worden sein - diese nach oben driicken. Ach-
ten Sie darauf, dass moglichst auf einen Blendrahmen angedichtet

wird.

Sollte der Anschluss auf z.B. eine Rollladenfiihrungsschiene erfolgen,
so muss die Rollladenfiihrungsschiene schlagregendicht sein (Abb.
101).

1 INTHERMO - Holzfaserdammplatte 6 INTHERMO - HFD- Gewebe- Eckschutz, 11 Alu- Fensterbank.

2 INTHERMO - HFD- Oberputz 7 INTHERMO - HFD- Fugendichtband Typ BG1/ 36 12 Luftdchtung

3INTHERMO - HFD- Anmierungsmasse. 8 INTHERMO - HFD- Laibungsprofi 3D 13 Dichtiole
mit Gewebesinage
9 Rolladenfhrungsschiene

mmung 10 Bordprofil MF 400, FA. Gutmann (0.4

5 XPS Streffen
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Sockelausbildung

Im Sockelbereich halten Sie bitte eine Spritzwasserzone von 30 cm (ber Terrain ein (Abb. 102).
Sollte der Spritzwasserbereich aus architektonischen oder anderen Griinden in den Bereich des
Holzbaus fallen, wird er mit einer hinterlegten Perimeterddmmung (Holzwerkstoff) ausgefiihrt.
Die INTHERMO Holzfaserddmmplatten sind nicht als Perimeterddmmplatte geeignet

(Abb. 103)

102.

103.

>0,30m . OKT

|
|
|
|
|
|
2 } Verklebung mit HFD- Fugendicht
|
I
|
|
|

Stoss egalsieren
5

Verklebung mit HFD- Fugendi

Stoss egalisieren

0,30m . OKT

0,45m & OKT

9
0.05m . OKT \

X000

T
OO OOCODOOE OO0

1 INTHERMO - Holzfaserdammplatte 7 INTHERMO - HFD- Sockelschiene

13 Quelmértel
1INTHERMO - Holzfaserdammlatie 6 INTHERMO - HFD- Sockelschiene 11 Abdichtung gem. DIN 68800 und 2 INTHERWMO - HFD- Oberputz 8 INTHERMO - HED- Sockelaufsteckprofil
N 18195 14 Kiespackung
2INTHERMO - HFD- Oberpuz 7 INTHERMO - HFD- Sockelaufsteckprofl _HFD- _HFD-
berp prof 12 Quetmertel 3INTHERMO  HFD- Amiennganasse 9 INTHERMO - HFD- Fugendichtband 15 Drinage

3INTHERMO - HFD- Armierungsmasse 8 INTHERMO - HFD- Fugendichiband

mit Gewebeeinlage BG1/7-12 13 luftcichter Abschiu® 4 Gefachdammung zB. Inthermo HFD 10 Sockelputz 16 hftdichter Abschiud

Gefachdammung

4 Gofachdammung z.B. Inthermo HFD 9 Sockelputz 11 Perimeterdammung 17 Noppenbahn

Gefachdammung 5 zementgebundene Spanpiatie

10 Perimeterdémmung 12 Aocichtung gem. DIN 68800

5 XPS Streifen h=4cm 6 XPS Dammplatte und DIN 18195

Alternative Lésungen zur Ausbildung des Sockelbereichs durch spezielle Abdichtungsmafdnah-
men sind mit INTHERMO abzustimmen.

Wichtig:
Im Ubergang zwischen Kellerdecke/Bodenplatte und

Holztragwerk ist im Bereich des WDVS zwingend eine
Trennung per Sockelschiene inklusive Fugendichtband
vorzunehmen.
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Durchdringungen und Befestigung von leichten Gegenstéanden

Alle Durchdringungen sollten sorgféltig und wasserdicht ausgefiihrt werden. Gréf3ere Durch-
dringungen wie Luftungsrohre sollten geplant und sorgféltig abgedichtet werden.
Kleine Durchdringungen der Fassade zum Befestigen von leichten Gegenstdnden miissen nicht

geplant werden.

Steckdosen

Fiir AuRensteckdosen gibt es spezielle Leer-
dosen, die flachenbiindig in den Ddmmstoff
eingebracht werden und spéter eingeputzt
werden (Abb. 110, 111).

Leichte Gegenstdnde kdnnen mit geschlossenen Isodibeln in der Holz-
faserddmmplatte befestigt werden. Hierzu wird ein 8-mm-Loch vorge-
bohrt. Der Bohrstaub ist zu entfernen und das Loch mit Fugendicht zu
fullen (Abb. 104). Zusétzlich wird um den Rand des Diibels eine Raupe
Fugendicht vorgelegt (Abb. 105). Beim Eindrehen des Duibels ist mit
etwas Druck zu arbeiten. Um den Dibelrand herausquellendes Fugen-
dicht signalisiert, dass dort genug Material eingebracht wurde.

ACHTUNG: Quillt nicht um den ganzen Diibel herum Material heraus,
gibt es noch Stellen, an denen der Diibel nicht richtig eingedichtet ist
(Abb. 106). Anschliefdend wird eine geeignete Schraube in den Diibel
gedreht. Jetzt kdnnen problemlos Gegenstéande aufgehangt werden, die
die Schraube bis zu 5 kg belasten (Abb. 107).

Regenrohrschellen sollten prinzipiell in der tragenden Holzkonstruktion
befestigt sein und mit einer Konterschraube mit Mutter zusétzlich fixiert
sein. Eingedichtet werden die Regenrohrschellen mit Fugendicht. Dabei
wird sowohl in das Loch als auch um die Unterlegscheibe die zum Kon-
tern der Schelle benutzt wird (Abb. 108) Fugendicht vorgegeben.

Um die Regenrohrschelle herausquellendes Fugendicht signalisiert,
dass dort genug Material eingebracht wurde. Zur Abdichtung nach vor-
ne muss das Fugendicht aus dem Loch heraus bis in die Flache, also
durch die Armierungsmasse bis auf den Oberputz, gefiihrt werden. Die
Konterschraube presst das Fugendicht formschliissig an den Putz an
und deckt das Fugendicht ab (Abb. 109).



VERARBEITUNG DES PUTZSYSTEMS
PUTZE TRANSPORTIEREN, ENTLADEN, LAGERN

Das INTHERMO Putzsystem bildet die wetterbestédndige Oberfldche eines Gebdudes. Ihm kommt
damit eine extrem wichtige Schutzfunktion bei der langzeitigen Witterungsbestandigkeit eines
Gebaudes zu.

Wichtig: Benutzen Sie ausschlieBlich die im Zulassungsverfahren gepriiften System-
komponenten des INTHERMO WDVS. Verarbeiten Sie das Putzsystem sorgfiltig und
fachgerecht.

Die mineralischen INTHERMO Putzkomponenten werden in 25-kg-Séacken liegend auf Paletten
ausgeliefert. Bei GroBRmengen kann die Belieferung von Armierungsmasse auch in Containern
oder Big Bags (Fullmenge: 1,3 t) erfolgen. Die Siliconharzputze werden palettenweise in 25-kg-
Eimergebinden angeliefert.

Bei der Anlieferung muss ein Stapler oder Kran mit geeignetem Hebewerkzeug vor Ort sein, um
palettenweise entladen zu kdnnen; dies ist besonders bei Baustellenanlieferung zu beachten. Im
Regelfall erfolgt die Auslieferung der Putzprodukte mit entsprechend ausgeristeten Fahrzeugen.
Achten Sie darauf, dass ausreichend witterungsgeschitzter Lagerplatz vorhanden ist.

Bei der Lagerung ist zu beachten:
Lagern Sie mineralische Putzprodukte (INTHERMO HFD-Armierungsmasse, INTHERMO HFD-
Mineral-Leichtputz) trocken.

Lagern Sie INTHERMO HFD-Siliconharzputz und etwaige Farbprodukte kihl, jedoch unbedingt
frostgeschuitzt.

Container und Silos sind insbesondere bei mineralischen Putzen vor langeren Stillstandszeiten
(Winterpause) restlos zu entleeren.

SPEZIELLE HINWEISE ZUM VERPUTZEN

Die INTHERMO Fassadendammplatte muss fiir den Putzauftrag trocken und staubfrei sein; die
relative Luftfeuchtigkeit sollte nicht Giber 809% liegen.

Die Verarbeitung der INTHERMO Putzsysteme darf nicht bei Regen und keinesfalls bei Tempera-
turen unter 5 °C erfolgen. Die Untergrundtemperatur darf 5 °C ebenfalls nicht unterschreiten.

Bei extremer Sonnenbestrahlung und/oder starkem Wind muss nach den (blichen Regeln der
Technik abgeplant werden (Vermeidung von Trocknungsrissen).

Im Interesse der Gesundheit: Mortel reagiert mit Wasser alkalisch. Schiitzen Sie lhre Haut und
Ihre Augen. Bei Kontakt mit den Augen suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf!

Die Verarbeitungshinweise auf derVerpackung sind genau zu beachten und einzuhalten!
Es sind die auf den Gebinden dokumentierten Verarbeitungsregeln einzuhalten. Detailinformatio-

nen sind den Produktdatenbléttern zu entnehmen, die bei INTHERMO bezogen oder auf der
Homepage www.inthermo.de abgerufen werden kdnnen.
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Vorsicht Feuchte!

Die INTHERMO HFD-Fassadenddmmplatten diirfen nur beschichtet werden, wenn sie sowohl an
der Plattenoberfléche als auch in der Plattenmitte trocken sind. Die Plattenfeuchte darf 13%
nicht Gberschreiten. Sind die Platten aufgrund fehlender SchutzmalRnahmen feucht geworden,
so ist die Austrocknung der Platten abzuwarten, bevor eine Beschichtung (mit Putzgrund oder
mit Armierung und Oberputz) erfolgt. Kdnnen feuchte Platten erst nachtrocknen, nachdem die
Beschichtung bereits erfolgt ist, so ist eine leichte Bombierung der Platten und damit ein Ab-
zeichnen der Holzstiele nicht auszuschliel3en.

Wir empfehlen:

Die INTHERMO Holzfaserdammplatten sind bereits werksseitig mit einer
Armierungsschlamme, besser noch mit einer kompletten Armierungsschicht
auszufiihren. Erfolgt die Montage der Holzfaserdammplatten direkt an der

Baustelle, so sind die Holzfaserdammplatten durch geeignete Maf3hahmen
— Abplanen oder direkte Beschichtung mit Putzgrund - vor eindringender
Feuchte zu schiitzen.

Einsatz eines Putzgrundes

Der Einsatz einer Grundierung ist in folgenden Fallen erforderlich:

Die Putztragerplatte wird tiber einen Zeitraum von mehr als vier Wochen der freien Bewitterung
ausgesetzt. Um einen temporéaren Witterungsschutz zu gewébhrleisten, sind die Plattenoberflache
und séamtliche Plattenstirnseiten vor Plattenmontage mit INTHERMO HFD-Putzgrund zu grundie-
ren (Streichen, Rollen, Spritzen). Wichtig ist, dass im Bereich der Stol3fugen satt aufgetragen
wird und die Planebenheit des Untergrundes gewébhrleistet ist (Fugen geschlossen, Oberflache
plan geschliffen und gereinigt).

Die Priifung des Untergru__ndes offenbart UnregelmaRigkeiten hinsichtlich des Saugverhaltens,
der Hafteigenschaften o. A. Der Putzgrund wird auf die Oberflache der Putztragerplatte aufge-
bracht. Er wirkt als »neutralisierende« Schicht.

Bei eingefarbten Oberputzen ist zwischen Armierungsschicht und Oberputz eine zuséatzliche
Beschichtung mit einem in der Oberputzfarbe geténten INTHERMO HFD-Putzgrund sehr emp-
fehlenswert. Damit wird erreicht, dass an bestimmten Talstellen des Oberputzes, an denen der
Armierungsputz graulich durchschimmern kénnte, ein ausreichender Farbauftrag gegeben ist.
Auch bei weilRen Putzen bietet sich das an.



PUTZSYSTEM FASSADE
Schritt 1: Putzuntergrund priifen

Vor dem Aufbringen der Armierungsschicht priifen Sie die Oberflache der INTHERMO-Holzfaser-
dammplatte auf Eignung. Sie muss:

« eben (kein Dickenversatz in den Stof3fugen; besonderes Augenmerk ist dabei auf sémtliche
Fugen zu legen, da sich schon bei leichten Versdtzen im Untergrund die Fuge bis in den Ober-
putz sichtbar absetzen kann),

« trocken (Plattenfeuchte u < 13 %),

« tragfahig und

* sauber sein.

In der kalten Jahreszeit bitte die Luft- und Oberflachentemperaturen beachten. Sie missen
mindestens je 5 °C betragen. Stark saugende oder mehlende Oberflachenbereiche reinigen Sie
grundlichst bis zur festen Substanz und grundieren sie mit INTHERMO HFD-Putzgrund.

i Uaa
Schritt 2: Zusatzarmierung an Auf3enecken und Innenecken einspachteln
Vor dem ganzflachigen Auftrag der Unterputzschicht spachteln Sie an allen AufRenecken

(z.B. Offnungslaibungen, Gebaudeaulsenecken) einen Gewebewinkel ein. Des Weiteren sind an
Fenster- und Turrahmen fir einen sauberen Putzabschluss entweder die INTHERMO Anputz-

leisten zu setzen (Abb. 112, 113), oder es ist ein Kellenschnitt durchzufiihren.

An allen Ecken der Fassadenoéffnungen (z.B. bei Fenstern, Fenstertliren, Haustiiren) spachteln
Sie eine Diagonalarmierung und ggf. Sturzwinkel ein (Abb. 114, 115).
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Schritt 3: Armierungsmasse aufbringen

Bevor die INTHERMO HFD-Armierungsmasse aufgetragen wird, sollte das INTHERMO
HFD-Sockelaufsteckprofil aufgesteckt werden (Abb. 116).

Es wird durchgehend (iber die gesamte Wandlange ausgefiihrt (50-m-Rolle). Dadurch
wird die Haarrisshildung im StoRbereich der Sockelschiene vermieden, weil die Putz-
schicht vom sich bewegenden Sockelprofil entkoppelt wird.

Die INTHERMO HFD-Armierungsmasse wird jeweils etwa in Bahnbreite des INTHERMO HFD-
Armierungsgewebes entweder manuell mit einer Kelle oder mit einer handelstuiblichen Putzma-

schine aufgetragen und anschlieSend mit der INTHERMO HFD-Zahnkelle durchkdmmt (Abb. 96,
Abb. 117, 118).

Die entsprechende Zahnkelle wird von INTHERMO als Systemzubehor vertrieben. Bitte achten
Sie auf eine gleichmalige Materialverteilung und stellen Sie die Mindestschichtstarke von 5 mm
sicher.

« Das Armierungsgewebe wird nun in die Armierungsmasse eingelegt (Abb. 119). Die erforderli-
chen Uberdeckungslangen sind auf dem Gewebe markiert (etwa 10 cm). Arbeiten Sie das Ge-
webe im dufderen Drittel der Unterputzschicht ein.

 Das eingebettete Gewebe wird nass in nass tUberspachtelt, bis das Gewebe vollflachig und
vollstandig tiberdeckt ist.

- Glatten Sie - nicht GberméaRig - mit einer Schmetterlingskelle in halbkreisformigen Bewegun-
gen (Abb. 120). Die Auftragsdicke muss mindestens 5 mm betragen.

« Stofden Sie Spachtelgrate nach derTrocknung sauber ab.

« Bitte beachten Sie weitere Angaben in den jeweiligen Produktdatenblattern.



Schritt 4: Oberputz aufbringen

Unter normalen Witterungsbedingungen kénnen Sie ca. 2-3 Wochen nach Fertigstellung des
Unterputzes den Oberputz aufbringen. Zusammenhangende Flachen sollten ohne Arbeitsunter-
brechung fertiggestellt werden. Ansatze vermeiden Sie durch zligige Nass-in-Nass-Verarbei-
tung. Wir empfehlen eine Verarbeitung von oben nach unten.

« Prifen Sie vor dem vollflachigen Auftrag mit einer kleinen Probe die Konsistenz und Haftfahig-
keit an der Wand. Lauft der Putz ab, haben Sie beim INTHERMO Mineral-Leichtputz zu viel
Wasser mit angertihrt. Bildet der Putz Rillen, haben Sie zu wenig Wasser beigemengt.

 Das Auftragen des Oberputzes erfolgt vollflachig mit einer handelstiblichen Traufel (Abb. 121).

 Ziehen Sie den Oberputz bis auf Kérnungsstérke ab und reiben oder strukturieren Sie ihn je
nach Putztyp mit einer Stahlkelle, Kunststoffscheibe oder einem PU-Brett. Der Putz verlauft
selbsttétig (Abb. 122).

« Uberschiissiges Material wird mit einer steil gefiihrten Traufel abgezogen. Korrigieren Sie
entstandene UnregelméaBigkeiten sofort!

* Bei Bedarf wird nach ausreichender Trocknungszeit eine der INTHERMO HFD-Fassadenfar-
ben im gewéhlten Farbton aufgebracht. Beim INTHERMO HFD-Siliconharzputz ist dies nicht
notwendig.

In der kalten Jahreszeit (niedrige Temperaturen verbunden mit hoher Luftfeuchtigkeit) kann das
Abtrocknen und Erharten des Oberputzes mehrere Tage dauern. Der fertiggestellte Oberputz ist
wéhrend der gesamten Trocknungszeit vor Frost und direkter Bewitterung zu schitzen. Bitte be-
achten Sie auch bei den Oberputz-Varianten die Produktdatenbléatter.

Wird der Armierungsputz bereits werksseitig aufgebracht, ist im Deckenlibergangsbereich dar-
auf zu achten, dass der Armierungsputz im Auslauf zur Deckenbinde ausreichend dick aufgetra-
gen wird und alle Spachtelgrate unbedingt sauber abgestof3en werden. Ansonsten besteht die
Gefahr, dass sich die Fugen durch den Oberputz hindurch abzeichnen.
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Mineralischer Leichtputz oder Siliconharzputz?
Der Siliconharzputz ist elastischer und hat damit eine hohere Resistenz gegen Rissbildung.

Siliconharzputze sind bereits verarbeitungsfertig im Eimer. Das spart Zeit an der Baustelle und
garantiert eine gleichbleibende Produktqualitét.

Der Reinigungsaufwand des Werkzeuges - inshesondere bei ldngeren Arbeitsunterbrechungen
- ist deutlich geringer. Seine wasserabweisenden Eigenschaften sind etwa doppelt so gut.

(]

INTHERMO

INTHERMO HFD-

SILICONHARZPUTZ

'l
1

Wahrend bei mineralischen Oberputzen ausschlieflich helle Farbténe (pastellfarben) méglich
sind, kénnen Siliconharzsysteme auch mit dunkleren Farbténen ausgeftihrt werden. Bei Silicon-

harzputzen ist die Verwendung eines Egalisationsanstrichs nicht zwingend notwendig wie bei
mineralischen Putzen.

Der mineralische Leichtputz ist dagegen in_l_ reinen Materialpreis glinstiger und genief3t bei
bestimmten Kundengruppen das bessere Oko-Image. Durch einen zusatzlichen Anstrich féllt die
wasserabweisende Wirkung ebenfalls sehr hoch aus.

Einsatz eines Egalisationsanstrichs

Der Einsatz eines sogenannten Egalisationsanstrichs kann grundsétzlich immer dann erforderlich
werden, wenn mineralisch gebundene Putzsysteme verwendet werden. Grund dafiir ist das in
den mineralisch (Kalk-Zement) gebundenen Putzen vorhandene Calciumhydroxid. Bei ungtinsti-
gen Witterungsverhéltnissen kann das Calciumhydroxid an die Putzoberflache transportiert
werden, wo es dann mit Kohlendioxid zu Calciumcarbonat (Kalkstein) reagiert. Diese weil3lichen
Verfarbungen werden in der Regel nur bei eingeférbten mineralischen Putzen aufféllig.



Fur die Ausfiihrung eines Egalisationsanstrichs eignen sich besonders Silikatfarben, da Binde-
mittel und Pigmentierung eine hervorragende Alkalibestandigkeit mit sich bringen. Durch das
einmalige Aufbringen eines Egalisationsanstrichs werden zudem die Wasserabweisung und die
Verschmutzungsneigung positiv beeinflusst. Hinsichtlich eines Algen- und Pilzbefalls der
Putzoberflache kann durch einen einmaligen Anstrich mit einer biozid-eingestellten Fassaden-
farbe sicherlich ebenfalls eine Verbesserung erzielt werden, ist aber nicht mit einem zweifach
ausgefiihrten Anstrich zu vergleichen.

Anstrich einfach oder zweifach?

Zieht man zu diesem Thema die Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen (VOB) zu
Rate, wird man im Teil C ATV DIN 18363 unter Punkt 3.2.1 , Erstbeschichtung auf mineralischen
Untergriinden, Gipskarton- und Gipsfaserplatten® fiindig. Hier werden fir die Erstbeschichtung
von mineralischen Untergriinden in jedem Fall eine Grund- und eine Schlussbeschichtung ge-
fordert. Im AulSenbereich ist je nach Beschichtungsmaterial zusétzlich noch eine Zwischenbe-
schichtung auszuftihren. Generell werden durch einen zweimaligen Anstrich die Eigenschaften
der Mineralputze wesentlich verbessert, wie z.B. Wasserabweisung, Witterungsbestandigkeit,
Verschmutzungsresistenz sowie Bestandigkeit gegeniiber einem Algen- und Pilzbefall.

Hinsichtlich derTatsache, dass - beglinstigt durch eine Vielzahl von Faktoren - zunehmend mit
einer Besiedlung von Fassadenflachen durch Algen und Pilze zu rechnen ist, kann ein zweifach
ausgefihrter Anstrich mit einer entsprechend algizid-eingestellten Fassadenbeschichtung die
einzige Empfehlung sein.

Beachten Sie hierzu auch: BFS-Merkblatt Nr. 9. / VOB Teil C ATV DIN 18363.
Sockelschiene

Im Bereich von Sockelschienen kann es aufgrund von Ausfiihrungsfehlern zu Bauméngeln kommen.
Aus diesem Grund sind die folgenden Punkte unbedingt zu beachten:

Das Gewebe muss auf - nicht oberhalb - der Sockelschiene abgeschnitten werden, damit es
eine kraftschliissige Verbindung zur Sockelschiene bekommt. Dies fuihrt im Regelfall zum Abriss
im Ubergangsbereich.

Das Gewebe ist unbedingt bis zur Unterkante der Tropfkante der Sockelschiene zu fiihren. Die
Tropfkante ist in diesem Bereich mit Rillen ausgestattet, die eine exakte Schnittfiihrung ermogli-
chen. Als zusatzliche Sicherheit empfehlen wir das INTHERMO HFD-Sockelaufsteckprofil.

Mit dem Sockelaufsteckprofil wird die Rissbildung, die aufgrund thermischer Ausdehnungen der
Sockelschienen im StoRRbereich der Sockelschienen entstehen kann, reduziert. Gleichzeitig wird
ein Ablésen des Putzsystems von der Sockelschiene verhindert, da das Sockelaufsteckprofil
durch Aufklipsen mit der Sockelschiene mechanisch verbunden wird.

Normale Aluminiumlegierungen kénnen eine schlechte Qualitdt haben. Die Folge ist eine chemi-
sche Reaktion zwischen dem Zementanteil der Armierungsmasse und der Aluminiumlegierung,
die zum Abblattern des Putzes fiihren kann. Das wird durch die sehr hochwertige Legierung der
INTHERMO HFD-Sockelschiene vermieden.

In einigen Bausituationen ist es notwendig, auch die geringsten Warmebriicken zu optimieren.
Fur diese Félle gibt es spezielle Thermo-Sockelprofile.

Bei Bedarf wenden Sie sich bitte direkt an uns.
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PUTZSYSTEM INNENWANDDAMMUNG
VERARBEITUNG DES PUTZSYSTEMS
Vorbereitung und Ausfiihrung

Priifen Sie die Plattenoberflachen in allen Fallen vor Beginn bzw. Weiterfiihrung des Putzauftrags
sorgféltig auf Verputztauglichkeit hin. Je nach Zustand miissen Sie die Oberflaiche mit INTHERMO
HFD-Putzgrund vorbehandeln.

Allgemeine Verarbeitungsregeln

* Die INTHERMO HFD-Interior Clima muss fiir den Putzauftrag trocken und staubfrei sein; die
relative Luftfeuchtigkeit sollte nicht iber 80% liegen.

* Die Verarbeitung der INTHERMO Putzsysteme darf keinesfalls bei Temperaturen unter 5° C
erfolgen. Die Untergrundtemperatur darf 5° C ebenfalls nicht unterschreiten.

+ Im Interesse der Gesundheit: Mortel reagiert mit Wasser alkalisch. Schiitzen Sie lhre Haut und
Ihre Augen.

« Die Verarbeitungshinweise auf derVerpackung sind genau zu beachten und einzuhalten!

« Es sind die auf den Gebinden dokumentierten Verarbeitungsregeln einzuhalten. Detailinforma-
tionen sind den Produktdatenbléttern zu entnehmen. Diese kdnnen bei INTHERMO direkt
bezogen werden und stehen auf der Homepage zum Download bereit.

Vorsicht Feuchte!
INTHERMO HFD-Interior Clima darf nur beschichtet werden, wenn sie
sowohl an der Plattenoberflache als auch in der Plattenmitte trocken ist. Die

Plattenfeuchte darf 13 % nicht iiberschreiten.

Sind die Platten aufgrund fehlender Schutzmaf3nahmen feucht geworden, so
ist die Austrocknung der Platten abzuwarten, bevor eine Beschichtung (mit
Armierung und Folgebeschichtung) erfolgt.

Der Untergrund ist vor Einsatz der Putzkomponenten auf Ebenheit zu priifen und ggf. mit einem
Schleifbrett zu egalisieren. Besonderes Augenmerk ist dabei auf sdmtliche Fugen zu legen, da
sich schon bei leichten Versatzen im Untergrund die Fuge bis in die Endbeschichtung sichtbar
absetzen kann. Es ist darauf zu achten, dass der Untergrund saugféhig ist.

Der Einsatz einer Grundierung ist erforderlich, wenn die Priifung des Untergrundes Unregelmé-
Rigkeiten hinsichtlich des Saugverhaltens, der Hafteigenschaften o. A. offenbart. Der Putzgrund
wird auf die Oberflache der Putztragerplatte aufgebracht. Er wirkt als >neutralisierende Schicht.



Putze transportieren, entladen, lagern

Die mineralischen INTHERMO-Putzkomponenten werden in 25-kg-Sacken liegend auf Paletten
ausgeliefert. Bei der Anlieferung muss ein Stapler oder Kran mit geeignetem Hebewerkzeug vor
Ort sein, um palettenweise entladen zu kdnnen; dies ist besonders bei Baustellenanlieferung zu
beachten. Im Regelfall erfolgt die Auslieferung der Putzprodukte mit entsprechend ausgeristeten
Fahrzeugen. Es ist darauf zu achten, dass ausreichend witterungsgeschitzter Lagerplatz vorhan-
den ist.

Schritt 1: Fliissige Dampfbremse aufbringen

Besprechen Sie den Einsatz der flissigen Dampfbremse in jedem Fall mit lhrem INTHERMO-
Fachberater. Je nach Ergebnis der rechnerischen Bewertung des Wandaufbaus kann ggf. auf die
Dampfbremse verzichtet werden.

Der Putzuntergrund muss

= eben (kein Dickenversatz in den Stof3fugen)
« trocken (Plattenfeuchte u ~139%)

« tragfahig

* sauber

« frei von trennenden Substanzen sein

Die INTHERMO HFD-Flexschlamme dient als fliissige Dampfbremse im
INTHERMO Innenwandddmmsystem. Es ist erforderlich, sie als erste
Schicht auf die INTHERMO HFD-Interior Clima aufzubringen.

Tragen Sie die fliissige Dampfbremse nach 1: 1-Mischung der beiden
Komponenten mit einer Traufel gleichméaRig und vollflachig auf
(Abb. 123).

Die Schichtdicke der INTHERMO HFD-Flexschldmme muss ca. 2 mm
betragen. Damit erreicht man einen sq-Wert von ca. 1,2 m.

Nach dem Auftragen der Dampfbremse kénnen Sie eventuell vorhan-
dene Spachtelgrate mit einer Malerbiirste verschlichten. Die Biirsten-
struktur verbessert aulRerdem die Haftung der nachfolgenden Armie-
rungsschicht.

Lassen Sie die fliissige Dampfbremse vor dem Auftragen der Armierungsschicht unbe-
dingt trocknen.
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Schritt 2: Universalputz als Armierungsputz aufbringen

Vor dem ganzflichigen Auftrag der Unterputzschicht ist an allen AuBenecken (z.B. Offnungs-
laibungen) ein Gewebewinkel einzuspachteln.

Der INTHERMO HFD-Interior Universalputz wird jeweils etwa in Bahnbreite des Armierungsge-
webes entweder manuell mit einer Kelle oder mit einer handelsiiblichen Putzmaschine aufgetra-
gen und anschliefend mit der INTHERMO HFD-Zahnkelle durchkdammt (Abb. 124, 125).

Die entsprechende Zahnkelle wird von INTHERMO als Systemzubehor vertrieben. Bitte achten
Sie auf eine gleichmaRige Materialverteilung und stellen Sie die Mindestschichtstérke von
4-5 mm sicher.

|

Das Armierungsgewebe wird nun in die Armierungsmasse, den INTHERMO HFD-Universalputz,
eingelegt. Die erforderlichen Uberdeckungslidngen sind auf dem Gewebe markiert (etwa 10 cm).
Das Gewebe ist im &ufSeren Drittel der Unterputzschicht einzuarbeiten. Das eingebettete Gewe-
be wird nass in nass tiberspachtelt, bis das Gewebe vollflachig und vollstandig iberdeckt ist
(Abb. 126).

Das Glatten (nicht Gbermafig) erfolgt z. B. mit einer Schmetterlingskelle in halbkreisférmigen Be-
wegungen. Die Auftragsdicke muss mindestens 4-5 mm betragen (Abb. 127).

Spachtelgrate sind nach derTrocknung sauber abzustof3en. Bitte beachten Sie weitere Angaben
in unserem Produktblatt.

Lassen Sie die verputzte Flache vollstandig trocknen. Bei 20° C /65 % rel. Luftfeuchte trocknet
ungefahr 1 mm Armierungsputz pro Tag. Jedoch sind hier aufgrund von unterschiedlicher Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit starke Abweichungen mdglich. Sorgen Sie flr eine gute Beltiftung und
unterschreiten Sie die Mindestraumtemperatur von 5° C nicht. Idealerweise heizen Sie schwach
und fuhren wiederholt StoRliftungen durch.



Lehmputze

Lehmputze genielRen gerade bei gesundheitsbewussten Bauherren einen sehr guten Ruf. So
kann Lehm beispielsweise Uberflissige Feuchtigkeit aufnehmen und diese bei Bedarf wieder ab-
geben. Die INTHERMO HFD-Interior Clima Holzfaserddmmplatte lasst sich selbstverstandlich
auch mit Lehmputzen als Klebe- und Armierungsmasse verarbeiten.

Detaillierte Informationen zur Anwendung und Verarbeitung von Lehmputzen fordern Sie bitte
direkt beim jeweiligen Hersteller an.

Nachfolgende Beschichtungsmaoglichkeiten
Die vielfachen gestalterischen Mdglichkeiten als Endbeschichtung des INTHERMO Innenwand-
dammsystems entnehmen Sie bitte der Ubersicht (Tab. 9).

Tab. 9

Grundlage: Armierungsschicht INTHERMO HFD-Interior Universalputz

Putzstruktur:
idealerweise mineralische Strukturputze

(ggf. Grundierung beachten)

Putzstruktur:
INTHERMO HFD-Interior Universalputz ***

Schichtstarke ca. 3-4 mm

Tapeten:

grobe Tapeten-Strukturen auf der getrockneten
Armierungsschicht verarbeitbar (ggf. Grundie-
rung beachten)

fur feinere Strukturen ist eine zusétzliche Glatte-
spachtelung mit geeigneten Spachtelmassen
erforderlich

Anstrichsysteme fiir den Innenbereich

*** Der INTHERMO HFD-Interior Universalputz eignet sich zusétzlich fur die Ausbildung von gefilzten Oberflachen.
Das Material ist in ca. 3-4 mm Dicke aufzutragen und nach einer temperatur- und feuchteabhéngigen Ansteifungszeit mit
einer nassen Schwamm- oder Filzscheibe zu Giberarbeiten.

Nahere Fragen beantwortet Ihnen gerne Ihr INTHERMO Fachberater.
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Natiirlich PFLEGELEICHT

Wartung und Benutzerhinweise

Fassaden, die mit INTHERMO WDVS gedammt sind, lassen sich leicht instand
halten und pflegen - das zeigt die Erfahrung. Das kommt nicht von ungefahr:

Als Tochterunternehmen der DAW sind wir Farben- und Putzspezialisten.

Alle Fragen rund um Wartung und Pflege einer Hausfassade werden von uns

fachméannisch beantwortet.
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FASSADE STREICHEN
ZUSATZLICHER SCHUTZ - LANGFRISTIG RENTABEL

Samtliche INTHERMO HFD-Oberputze weisen eine gute Besténdigkeit gegen Witterungseinfliis-
se auf. Wir empfehlen dennoch, neue Putzflichen unmittelbar mit einem systemkonformen
Schlussanstrich zu versehen, der den Putz noch robuster und unempfindlicher gegen Verschmut-
zungen macht.

Durch dessen Schutzfunktion wird der Substanzverlust verzdgert. Die Zeitspanne bis zur ersten
Renovierung kann damit deutlich verlangert werden. Der unmittelbar aufgebrachte Anstrich ist
somit eine langfristig rentable Investition, zumal zusétzliche Gerustkosten gespart werden kon-
nen.

Mineralische Oberputze:

Bei mineralischen Putzen kann ein Egalisationsanstrich notwendig werden, denn diese kdnnen
witterungsabhangig eventuell wolkig auftrocknen bzw. ausbliithen. Ursache dafiir ist der Abbin-
deprozess des mineralischen Bindemittels. Dieser Prozess ist nicht zu vermeiden.

Diese Erscheinung stellt keine funktionale Beeintrachtigung dar, kénnte aber optisch storen.

Um bei mineralischen Putzen eine farblich gleichméaRige Oberflache sicherzustellen, ist also
prinzipiell ein systemkonformer Egalisationsanstrich vorzusehen. Bewahrt haben sich fiir den mi-
neralischen Putz die hochwertige modifizierte Silikatfarbe INTHERMO HFD-Color Oko, ebenso
wie die Siliconharz-Fassadenfarben INTHERMO HFD-Color Spezial und die siloxanverstarkte
Fassadenfarbe INTHERMO HFD-Color Intensiv (bei intensiven Farbténen).

Sonderfarben: Den Fachmann fragen

Ein silikatgebundener Egalisationsanstrich mit INTHERMO HFD-Color Oko kann nur mit alkali-
bestandigen Pigmenten hergestellt werden. Deshalb sind nicht alle Farbténe herstellbar, insbe-
sondere brillante oder leuchtende Farben. Ob Sonderfarbtone auf3erhalb der Farbtonkarte er-
héltlich sind, ist im Vorfeld abzuklaren.

In den meisten Fallen, d. h. bei hellen Farbténen, geniigt ein einmaliger Anstrich. Bei intensive-
ren Farbténen ist ein zweifacher Anstrich erforderlich, um eine einheitliche Abdeckung des Un-
tergrundes zu erreichen.

Bei siliconharz-gebundenen Putzen und intensiven Farbténen haben sich besonders die hoch-
wertigen Farben INTHERMO HFD-Color Intensiv und INTHERMO HFD-Color Spezial bewahrt.

Die Ausfiihrung farbiger Oberputze ist gemaR ATV DIN 18 345, Punkt 4.2.19 eine beson-
dere Leistung, die besonders zu vergiiten ist. Bei eingefarbten mineralischen Putzen
(ausgenommen Edelkratzputz) muss im Leistungsverzeichnis gemaf Industrieverband
WerkMortel e.V. grundsétzlich ein Egalisationsanstrich vorgesehen werden. Ob dieser
ausgefiihrt werden soll, kann im Einvernehmen mit dem Auftraggeber geklart werden.
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ALGEN, PILZE & VERSCHMUTZUNG
EINFLUSS DER UMWELT, MATERIALIEN UND BAUTECHNIK

Bei Algen und Pilzen handelt es sich um Mikroorganismen, die fiir das Gleichgewicht unseres
Okosystems eine bedeutende Rolle spielen. Leider haben diese Mikroorganismen nicht nur positive
Effekte, sondern treten auch als Schadlinge auf. Bei Gebduden kennt man Algen und Pilze als
braune, griine oder blauliche Verfarbungen der Oberflache.

Der Befall von Fassaden mit Pilzen und Algen hat mit Umwelteinflissen, Bautechnik, wie der
geometrischen Gestaltung (Dachiiberstand) und der Wasserfiihrung, Klima und Materialien zu
tun. Das Zusammenspiel dieser vier Faktoren entscheidet darliber, ob und wie stark eine Fassade
befallen wird. Das Anpassen lediglich eines dieser Faktoren hat nur einen begrenzten Einfluss.

SCHUTZVOR MIKROORGANISMEN
Zeitlich begrenzt

Mineralische Putzsysteme haben einen sehr hohen pH-Wert. Dieser ist anfangs so hoch, dass
das Wachstum von Algen behindert bzw. verzégert wird. Uber die Zeit karbonatisiert der minera-
lische Putz und die Alkalitdt wird abgebaut (der pH-Wert sinkt). Somit ist der Schutz nurvon
begrenzter Dauer.

Um einen wirksamen Schutz (wenn auch zeitlich begrenzt) zu erreichen, ist der Einsatz bzw. die
Verwendung biozid-ausgeriisteter Fassadenfarben Stand der Technik geworden. Ziel bei der
Verwendung einer solchen Beschichtung ist es, ein ausreichendes Wirkstoffdepot zum Schutz
der Flache aufzubringen.

Dieses Wirkstoffdepot ist durch die Ausfiihrung eines einmaligen Anstrichs in der Regel nicht
herstellbar. Auch hier kann der zweifach ausgefiihrte Anstrich die einzige Empfehlung sein.



WIRKUNG UND VERTRAGLICHKEIT
Ein Gegensatz

Ahnlich ist es bei biozid-eingestellten Kunstharzsystemen. Die Anforderungen an biozid-einge-
stellte Beschichtungsstoffe sind widerspriichlich: Zum einen sollen sie verhindern, dass sich Al-
gen und Pilze auf der Oberflache bilden. Gleichzeitig sollen diese Stoffe mdglichst 6kologisch
sein. Darlber hinaus sollen die Wirkstoffe mdglichst lange in der Fassade enthalten bleiben, in
Okosystemen aber schnell abbaubar sein.

Um diesen Anforderungen Genlige zu tun, ist die Konzentration der Biozide in Putzen und
Farben so eingestellt, dass ein vernlinftiger Kompromiss erreicht wird. Die Besténdigkeit gegen
Pilze und Algen ist dadurch aber zeitlich eingeschrankt. Eine genaue Zeitvorhersage ist nicht
maoglich. Somit kann nicht garantiert werden, dass ein Algen- oder Pilzbefall innerhalb der fiinf-
jahrigen Gewahrleistungsfrist durch einen Putz oder eine Farbe verhindert werden kann.

Die Putze INTHERMO HFD-Siliconharzputz und INTHERMO HFD-EcoPerl Leichtputz sowie die
Fassadenfarben INTHERMO HFD-Color Spezial und INTHERMO HFD-Color Intensiv sind algizid
und fungizid eingestellt.

Da zurzeit die Rechtsprechung zum Thema Algen- und Pilzbefall von Fassa-
den in Deutschland recht uneinheitlich ist und es kein hochstrichterliches

Urteil gibt, kann nur empfohlen werden, dass bei der Beratung auf die
Problematik und die auslésenden Faktoren hingewiesen wird.
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Natiirlich GESTALTEN

Fassaden dammen, verputzen und in Szene

Die Fassade lhres Hauses ist wie eine Visitenkarte — zeigen Sie lhren ganz
persoénlichen Stil. Egal ob Sie eine denkmalgeschiitzte Villa sanieren, ein
Einfamilienhaus im Griinen neu bauen oder einen ganzen Wohnblock planen:
Oberste Prioritat hat heutzutage die energetische Optimierung. Mit einem
Holzfaser-WDVS von INTHERMO kénnen Sie nachhaltig bauen und gleichzeitig
die Fassade lhres Hauses ganz individuell und exklusiv gestalten.

,Was uns vollkommen (berrascht hat war die grolse
Auswahl an Gestaltungsmaoglichkeiten fir die Fassade
unseres Hauses. Wir haben unsere ganz eigene Hand-
schrift hinterlassen - und finden es toll!”

Familie Siebling (Hausbesitzer)
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setlzen

Jedes Haus wird von einer Fassade umgeben, die im besten Fall mit
einer Ddmmschicht versehen und mit einem Putz Gberzogen ist. Putze
unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Eigenschaften, ihrer Erscheinungs-
form und ihrer Verwendungsmaéglichkeiten aber enorm - je nachdem,
welche Bindemittel, Fiillstoffe und Farbpigmente bei der Herstellung
verwendet werden. Das eroffnet Perspektiven, wenn es darum geht, die
Fassade eines Hauses mit einem Holzfaser-WDVS energetisch vorbild-
lich zu ddmmen und zugleich das dufdere Erscheinungsbild mit einem
frischen Putz ganz nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Nicht jeder Putz passt zu jeder Ddmmplatte. Damit Sie am Ergebnis
Ihrer BaumalBnahme lange Freude haben, miissen beide Elemente
bauphysikalisch miteinander harmonieren. Dafiir sorgt beim INTHERMO
WDVS ein mehrschichtig aufgebautes Putzsystem, das aus einem
Grundputz mit eingebettetem Armierungsgewebe und dem Oberputz
in gewiinschter Farbigkeit, Struktur und Kérnung besteht.

Unter Einsatz eines Holzfaser-WDVS koénnen Sie lhre Fassade ganz
nach Ihren eigenen Vorstellungen gestalten. Denn zur duf3eren Beklei-
dung der Holzfaserdammplatten bietet INTHERMO ganz verschiedene
Putzsysteme oder Flachverblender als norddeutsche Alternative an.

Haben Sie sich fiir eine Putzoptik entschieden? Dann stehen lhnen Gber
die verschiedenen Kérnungen und Strukturen hinaus mehrere tausend
Farbténe zur Auswahl. Da féllt die Wahl nicht immer leicht. Ubrigens:
Helle Tone machen das Rennen: Weif3 ist und bleibt in Deutschland die
Fassadenfarbe Nr. 1; finf von zehn Hausern werden nach wie vor weif3
verputzt. Mit deutlichem Abstand folgen helle Farbténe wie zartes Gelb,
helles Grau oder sanftes Beige. In letzter Zeit ist aber auch ein Trend zu
dunkelrot und dunkelblau getdnten Flachen zu erkennen. Sie kénnen
sich auch fir eine individuelle Kombinationsfassade entscheiden.

Das bietet Ihnen die Méglichkeit, Materialien wie Holz, Putz, Klinker
und Metall mit Elementen wie Glasmosaiken zu kombinieren und eine
ganz individuelle und exklusive Fassade fir Ihr Haus zu entwickeln.
Ganzin lhrem Stil und mit nahezu unbegrenzten Moglichkeiten.

Natiirlich GESTALTEN
Fassaden ddmmen, verputzen und in Szene setzen
» gestalten Sie die Fassade lhres Hauses ganz nach

Ihren Wiinschen

o wahlen Sie aus iiber tausend Farbtonen

¢ kombinieren Sie Wunschmaterialien aus dem
INTHERMO-System zu einer exklusiven Fassade
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BEMUSTERUNG MIT DEM A1-FARBTONFACHER
NATURLICH FARBENFROH

Der Farbton macht das Haus: Mit der Farbwahl fiir den Fassadenputz oder -an-
strich treffen Bauherren eine wichtige Entscheidung fiir Optik und Wohlfiihlen.
Die Farbbemusterung mit dem A1-Farbtonfacher erleichtert lhnen die Kommuni-
kation und schafft Sicherheit bei der Farbwahl.

-

Was bedeutet eigentlich A1?

A1 ist eine Klassifizierung von Beschichtungen im Auf3enbereich und steht fiir die besonders hohe
Qualitat des Materials. Dabei bezeichnet das ,,A” ein Bindemittel, welches die lichtbestédndigen
Pigmente besonders gut einbettet. Das Kreiden der Beschichtung wird dadurch gegeniiber ande-
ren Bindemitteln deutlich verzégert. Auch die Farbverdnderung ist gegeniiber niedriger klassifizier-
ten Beschichtungen reduziert.

Die Ziffer ,1“ steht fur ein sehr gut lichtbestandiges, anorganisches Pigment, das in der Beschich-
tung zum Einsatz kommt.



ALLGEMEINES

Fir den neuen Al-Farbtonfacher wurden ausschlie8lich Farbtone
ausgewahlt, die fiir nahezu alle INTHERMO Fassadenbeschichtungen
abténbar sind. Alle diese Farbtdne weisen unter Berlicksichtigung der
u.g. Hellbezugswert-Klassen eine hohe Lichtbesténdigkeit auf und sind
somit flr die Fassade hervorragend geeignet.

VORTEILE

Lange Sauberkeit nach DIN EN ISO 2810
Hochster Wetterschutz nach DIN EN 1062-1
Lange Haltbarkeit nach DIN EN ISO 4628
Hohes Deckvermdgen nach DIN EN 13 300
Hohe Farbtonbestandigkeit nach DIN EN 1062-1

Hellbezugswerte 100-20

- Mineral-Leichtputz inkl. Anstrich maglich

- Verwendung von INTHERMO HFD-Siliconharzputz oder INTHERMO
HFD-EcoPerl Leichtputz ohne Anstrich méglich.

Hellbezugswerte 19-12

Verwendung von INTHERMO HFD-EcoPerl Leichtputz getont
+ 2 Anstriche mit INTHERMO HFD-Color Spezial getont.

Wichtig:

Die Regelung fiir Farbtone mit einem Hellbezugswert
< 20 gilt ausschlieBlich bei Verwendung von Farbténen
des A1-Farbtonfichers!

Farbtone, die nicht aus dem A1-Farbtonfacher stam-
men, konnen gegebenenfalls nur in INTHERMO HFD-
Color Intensiv abtonbar sein und haben bei einem
Hellbezugswert < 20 - keine Gewahrleistung !!!
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FARBDESIGNSTUDIO
BERATEN. KONZIPIEREN. VISUALISIEREN.

Die Aufgabenschwerpunkte des FarbDesignStudios liegen in der Archi-
tekturfarbgestaltung. Farb- und Materialkonzeptionen werden sowohl
fur Fassaden als auch fur Innenrdume entwickelt. Architekten, Baupla-
ner und Fachhandwerker erhalten umfassende gestalterische wie auch
technische Unterstlitzung bei der Ausfiihrung von Planungsideen.
Diese sind immer abhangig von den individuellen Vorstellungen. Der
Service kann daher eine Farbberatung vor Ort sein, aber auch eine um-
fangreiche Visualisierung umfassen.

Gymnasium Weilheim
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Aul3er der Objektgestaltung iiber-
nimmt das FarbDesignStudio weite-
re Aufgaben, wie die Entwicklung
von Gestaltungsmitteln/-Software,
Trendkollektionen und Seminar-
téitigkeiten.

Das Ziel der Entwurfsarbeit ist eine architekturbezogene, tiber das De-
korative hinausgehende Gestaltung. Fiir ein gelungenes Gestaltungs-
konzept ist die Absprache mit den Auftraggebern entscheidend.

Am Anfang eines Entwurfs steht deshalb der Dialog mit den Beteiligten.
Neben den Kundenwiinschen wird die Farb- und Materialauswahl im-
mer im Kontext mit den jeweiligen Rahmenbedingungen abgestimmt.
Hierbei wird neben moglicher Materialvorgabe, Bautypologie und Funk-
tion auch die Nutzergruppe und Umgebungsfarbigkeit einbezogen.

Die Beriicksichtigung dieser pragenden Parameter sowie das langjahri-
ge Know-how des FarbDesignStudios sind maf3gebend fir ein gelun-
genes Gestaltungskonzept.
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Natiirlich GLUCKLICH

Fassaden in Vollendung

Viel mehr als ein Dach iiber dem Kopf: Das eigene Haus ist die einzigartige
Hiille fiir ganze Lebenskonzepte. Die Erfahrung vieler Bauherrn zeigt: INTHERMO
WDVS sind die perfekte bauliche Grundlage, wenn es um das Wohlfiihlen in
den eigenen vier Wanden geht. Von den Dammwerten bis zur Fassadengestal-
tung geniigt dieses System hochsten Anspriichen.

,Dass auf jeden Topf genau ein Deckel passt, hat mir meine Grols-
mutter schon als Kind gesagt. Daran hab ich mich erinnert, als mir
mein Architekt erzéhlte, dass die Ddmmplatten genauso wie der
Putz, das Zubehdr und alle weiteren Komponenten aus einer Hand
stammen mdssen, wenn ein Wérmedammverbundsystem mehr
sein soll als nur die Summe seiner Teile. Also habe ich auf ihn ge-
hért und ein INTHERMO WDVS gewéhlit. Ein besseres Gefiihl,
dass bei der Bauausfiihrung alles klappt, konnte mir kein anderer
Anbieter geben. Schlielslich hat der Mensch nur ein Zuhause!”,
berichtet die Bauherrin (iber ihre Sympathien fir INTHERMO.



,Das Wohnklima hat sich im Dachgeschoss quasi tiber Nacht so
sehrzum Positiven verédndert, dass ich diese Holzfaserdimmung
unbedingt im ganzen Haus haben wollte, sagt Hauseigentimerin
Beatrice Wohr aus lllertissen/Bayern. ,,Wir haben am eigenen Leib
gesplrt, wie gut eine Holzfaserdammung tut®, stimmt ihr Ehe-
mann Klaus Wohr zu. Auch in ihm reifte seit der ersten Damm-
malsnahme der Entschluss, an der Fassade ebenfalls eine Holz-
faserddmmung anbringen zu lassen.

DACH + FASSADE
Komplett mit Holzfasern gedammt

~unser schénes Haus mit Styropor und Ahnlichem zu dammen, wére
mir nie in den Sinn gekommen®, erldutert Beatrice Wohr ihre auf Nach-
haltigkeit ausgerichtete Haltung. Eine Direktddmmung der AuRenwan-
de mit Holzfaserdammplatten fand hingegen sofort ihre Zustimmung.
Diese Platte ist speziell fir die energetische Mauerwerkssanierung ent-
wickelt worden.
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Luxemburg

In einem Neubaugebiet wurde dieses Energie-
Plus-Haus aus Massivholz errichtet und mit
dem passenden INTHERMO Warmedammver-
bundsystem ummantelt. Zugleich nutzen die
sehr auf Nachhaltigkeit bedachten Bauherren
eine ganze Palette innovativer Technologien,
um mehr Energie zu erzeugen, als sie fiir das
Heizen der Wohnrdume und die Warmwasser-
bereitung im Alltag verbrauchten.
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GRENZEN UBERWINDEN
Das erste Energie-Plus-Haus von

MIT PUTZ GESTALTEN:
SCHUTZ UND SCHONHEIT INTEGRIERT

Von repréasentativen Villen iiber Reihenhéuser bis hin zum Eigenheim im Griinen
werden Fassaden geddammt und zumeist mit einem Putzsystem beschichtet.

Je nachdem, welche Kérnungen, Bindemittel, Fiillstoffe und Farbpigmente zur
Herstellung verwendet werden, sind mineralische von pastésen Putzen in ihren
Eigenschaften, Erscheinungsformen und Verwendungsmaglichkeiten zu unter-
scheiden. Das eréffnet reizvolle Perspektiven, wenn es gilt, die Gebaudehiille
mit Holzfaserprodukten energetisch vorbildlich zu ddmmen und zugleich das
duldere Erscheinungsbild des Hauses mit einem frischen Putz den Bauherren-
wiinschen anzupassen.

:

L,Luxemburg fordert energiesparende Bauweisen nach Kréften, um
dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Das dient dem konkreten Ziel,
den CO2-Ausstols bis 2020 landesweit um 30 Prozent zu senken”, er-
lautert Nicolas Wohl. Die dulsere Umhdllung seines holzfasergeddmm-
ten Massivholzhauses bildet der INTHERMO Feinputz Creativ, der in
den Farben Weils und Mocca mit der umstehenden Wohnbebauung
angenehm auffallend kontrastiert.



BAUHISTORISCHES JUWEL
Energetische Sanierung eines Fach-
werkhauses aus dem Mittelalter - das
INTHERMO Holzfaser-WDVS bringt
548 Jahre alte Fassade in Form.

Die ehemalige Kron-Apotheke z&hlt zu den
besonders sehenswerten Bauwerken der Stadt
Ulm. Die gekonnte bauliche Instandsetzung
tragt vor allem die Handschrift zweier alteinge-
sessener Handwerksfirmen: Die Holzbauarbei-
ten flhrte die Zimmerei Wolfgang Metzger
aus, die es in Ulm schon seit dem Jahr 1900
gibt. Die Warmedd@mmung mit Holzfaser-
dédmmstoffen und das Verputzen der Fassade
Ubernahm der 1962 gegriindete Malerbetrieb
Hermes E. Kldble, der Giber besondere Kennt-
nisse im Umgang mit historischen Beschich-
tungen verflgt. Bei der energetischen Fassa-
densanierung der ehemaligen Kron-Apotheke
fiel die Wahl auf die INTHERMO HFD-Exterior
Compact, weil sie robust, auRergewdhnlich
homogen und extrem maf3haltig ist.

INNOVATIVER ZWECKBAU MIT HOLZ-
FASER-WDVS

Der Sportverein der Gemeinde Herschbach hat
bei der Gestaltung seines neuen Sportheims Bildquelle: Markus Holzbach Architekten, Koblenz
Mut bewiesen und ein Zeichen fiir moderne

Architektur im kommunalen Zweckbau ge-

setzt. Dass in dem werkstoffiibergreifend kon-

zipierten Baukérper eine 6kologische Holzfa-

serddmmung steckt, macht deutlich, wie gut

sich aufdergewodhnlich geformte und gestaltete

Bauteile mit nattrlichen Materialien realisie-

ren lassen. Die Bauausfiihrung oblag der

Herschbacher Zimmerei Schlag & Probstl.
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ENERGIE-PLUS-MEHRFAMILIENHAUSER MIT HOLZFASER-
WDVS:

Holzrahmenbau mit vier Geschossen: Das INTHERMO Warmedammver-

bundsystem, das auf nattirlichen Holzfaserddmmplatten basiert, wurde

an dem 15-Parteien-Energie-Plus-Mehrfamilienhaus in Ehingen auf 700

m2 Fassadenflache montiert. Kontrastreiche Gestaltung: Dunkle Fa-

schen und eine partielle Holzverschalung lockern die weiRe Putzfassa-
Bildquelle: Holzbau Gapp, Opfingen de optisch auf.

[
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ZEHN AUF EINEN STREICH
Baubiologische Neubauten mit Holz-
faser-WDVS

In Karlsfeld bei Miinchen lief3 ein trendbe-
wusster Investor am Rothschwaiger See eine
ganze Siedlung 6kologisch vorbildlicher Ener-
giesparhduser aus Holz errichten. Zur Fassa-
denddmmung kam in Karlsfeld-Rothschwaige
das mehr als 30.000-fach bewéhrte INTHERMO
WDVS auf Holzfaserbasis zum Einsatz.
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HFD-ECOPERL LEICHTPUTZ
Fiir helle bis ganz dunkle Téne

AufBergewdhnliches ist seit jeher bei INTHERMO Standard:

Der neue EcoPerl Leichtputz besticht durch eine der ausgekliigeltsten
Rezepturen, die der Markt zu bieten hat. Erstmals lassen sich mit einem
Putzsystem Farbtone bis weit unter HBW 20 auf Holzfaserplatten beden-
kenlos realisieren. Kontrastreiche Optiken - z.B. schneeweil3e Fassaden
mit anthrazitfarbigen Akzentflichen - werden dadurch méglich.

N

WOHNEN IN ZWEI WELTEN
Kubisch, praktisch, kreativ

Die Vorstellung, in zweierlei Architekturwelten zu leben, kam bei den
Bauherren aus Bad Honnef bestens an: Auf der einen Seite das alte
Fachwerkhaus der Nachbarn, in der Mitte der komplett sanierte Mauer-
werksbau mit dem Haupteingang im Stil der 60er Jahre, daneben dann
der holzfasergeddmmte Erweiterungsanbau mit Flachdach im Bauhaus-
stil, mit lichtgrauem Putz und rot eingefassten Streifenfenstern.
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AKTIV PRO PASSIVHAUS
Energien synergetisch biindeln - Das ,,Graue Haus von
Oberursel“

INTHERMO macht zukunftsfahiges Bauen nicht nur moglich, sondern
richtig schén: In weiser Voraussicht der Verteuerung fossiler Brennstoffe
wie auch im Hinblick auf die Zukunft ihrer Kinder hat das Architekten-
ehepaar Cornelia Thielen und Sergio Cantén einen Holzstanderbau ent-
worfen, der mit einem INTHERMO WDVS auf Passivhausniveau ge-
démmt ist.

MEE
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VIELFALT MIT SYSTEM
Kombinationsfassaden

Um am Ergebnis der Baumal3nahme lange
Freude zu haben, miissen der ausgewahlte
Putz und die Dammplatte, die als Putztrager
fungiert, bauphysikalisch miteinander harmo-
nieren. Welcher Putz sich mit welcher Ddmm-
platte kombinieren lasst, ist der bauaufsichtli-
chen Zulassung zu entnehmen.

Das gilt selbstversténdlich auch fiir anderwei-
tige Bekleidungsmdglichkeiten von Fassaden:
Kombinationen des INTHERMO Putzsystems
mit Thermoholz, Klinkersteinen, Meldorfer
Flachverblendern, Bossensteinen, Kupferble-
chen, Aluminiumprofilen, Schieferplatten oder
sonstigen Materialien sind in vielen Fallen
maoglich und ergeben einen optisch reizvollen
Kontrast, der jedes Haus zu einer véllig eigen-
stdndigen Erscheinung macht.



,Dass der Edelkratzputz meines Holzfertighauses nach liber zehn
Jahren immer noch absandet, wollte ich nicht langer hinnehmen.
Also bat ich INTHERMQO um Vorschlage, wie die Broselei gestoppt
werden kann. Die Putzfassade ist jetzt vor weiterer Erosion geschiitzt
und sieht aulSerdem sehr viel attraktiver aus als vorher.”

Bauherrschaft aus Bad Honnef/NRW

Die Farbe macht den Unterschied
Wenn es ans Modernisieren und Sanieren
betagter Hausfassaden geht, hat INTHERMO
AuRergewohnliches zu bieten: So zum Beispiel
die hoch diffusionsoffene Siliconharz-Fassa-
denfarbe INTHERMO HFD-Color Spezial, die
sich durch eine besonders cremige Konsis-
tenz, enorm lange Offenzeit und Tonbarkeit in
tausenden Nuancen auszeichnet.




HAUPTSACHE HOLZ:
NATURVERBUNDENHEIT ZUM AUSDRUCK BRINGEN

Holz bindet von Natur aus grof3e Mengen C0O2. Mit Holzfaserdammstoffen,
die aus Sdgewerksrestholzern hergestellt werden, ldsst sich daher besonders
klimaschonend ddammen. Dass auch in Zukunft geniigend Holz zum Bauen
zur Verfiigung steht, dafiir sorgt das Nachhaltigkeitsgebot, das in Deutschland
fiir alle Waldbesitzer gilt.

Vorher

KOMBINIERE PUTZ UND HOLZ
Materialmix lockert auf

Grol3e Flachen wie bei diesem umgenutzten
Bauernhof sind eine Herausforderung fiir ver-
sierte Bauhandwerker: Mit einer wohl-propor-
tionierten Kombination verputzter und holzbe-
kleideterTeilflichen lasst sich die Gebdude
hille zu einer wahren Augenweide machen.
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HINTERLUFTETE FASSADE
Dammung, Lattung, Holzbekleidung

Durch und durch naturverbunden prasentiert sich das schicke Einfami-
lienhaus in Aspertshofen/Bayern. Zum warmen Ton der Holzbekleidung
bilden die tiefblauen Fensterrahmen und das ziegelrote Dach einen
attraktiven Kontrast, der die Blicke von Passanten auf sich lenkt. Natiir-
lich sind die AuRenwande mit Holzfaserddmmplatten umdammt: Die
INTHERMO Holzfaserddmmplatte in 60 mm Dicke fungiert hierbei als
Basis einer vollkommen 6kologischen Fassadenkonstruktion.



VIELFALTIGER FERTIGBAU
Perfekt in Form, Funktion und Farbe

Fertighduser schauen schon lange nicht mehr
wie von der Stange aus. Ob in grof3en Hallen
vorgefertigt oder an Ort und Stelle Stein auf
Stein gemauert, lasst sich im Voriibergehen
kaum noch unterscheiden. Dazu tragt vor
allem eine attraktive Gebaudehdlle bei, die im
Erdgeschoss oft Putz und im Dachbereich eine
Holzbekleidung kennt.

Die Fassade wird dadurch zum Blickgang, de-
ren Optik oftmals auch durch Erker, franzdsi-
sche Balkone und weit ausladende DachUber-
stande aufgelockert wird.

ALTES UND NEUES IN EINKLANG GEBRACHT
Tradition trifft Moderne

In der Aufnahme markanter Stilelemente des ortsiiblichen Baustils in
eine zeitgemakRe Material- und Formensprache besteht das augenfallige
Moment dieses innovationsfreudigen Anbauentwurfs.

~Erweiterungsanbauten wollen genauso sorgféltig durchdacht sein wie
ein Komplettneubau. Mehr noch: Wo alte und neue Bausubstanz aufei-
nandertreffen, sind genaueste Detailplanung und exakte Bauausfiih-
rung unverzichtbar, hebt die Darmstadter Architektin hervor.

Dass sie als Baumaterial vorwiegend Holz verwendet, hat gute Griinde:
,Generell ist Holz ein wunderbarer Werkstoff, der ein enormes Gestal-
tungspotenzial auch im Fassadenbau besitzt.”

,unsere Entscheidung fir einen Altbau stand schon lange fest.

Ein Eigenheim komplett neu zu planen und zu bauen, kam fir uns nicht
in Betracht. Wir wiinschten uns ganz einfach ein Zuhause, das Geschich-
te atmet. Schubladenentwiirfe schienen uns schon immer seelenlos.”

André M. Bajorat aus Pinneberg (Bauherr)
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INTHERMO FLACHVERBLENDER
DIE NEUEN KLASSIKER IN FORM, FUNKTION UND FARBE

Von der Kiiste sind sie gar nicht wegzudenken, im norddeutschen Flachland
pragen sie die Optik ganzer Stadte, Wohnviertel und Stral3enziige: Flachver-
blender erleben auf INTHERMO Warmedammverbundsystemen flaichendeckend
eine Renaissance. Sie sehen genauso aus wie Klinkersteine - raffinierterweise

SANDSTEINOPTIK
Die neuen Klassiker in Form, Funktion
und Farbe

Abwechslung tut gut, hat an bewusst gestalte-
ten Fassaden aber nichts mit Beliebigkeit zu
tun. INTHERMO WDVS lassen sich mit Flach-
verblendern in verschiedenen Farbstellungen
bekleiden: Fir den Sandstein-Stil stehen graue,
gelbe und rote Elemente bereit. Sie lassen sich
zu einem individuellen Fassadenbild vortreff-
lich miteinander kombinieren.
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sind sie aber nur 4-6 mm flach und trotzdem beispielhaft robust.

KLINKEROPTIK
Farbstellungen miteinander kombi-
niert

Mit Flachverblendern in Sonderténen lasst
sich jede Tragerflache so gestalten, dass die
traditionell rote Tonoptik vom Sockel bis unters
Dach wie ein Mal3anzug erscheint. Akzentlini-
en aus gleichgrofden Flachverblendern in an-
deren Farben lockern die Fassade auf, wenn
dies den Charakter des Geb&udes unter-
streicht.



EXTRAVAGANTE PERFEKTION
HOLZFASERGEDAMMTE HINTERLUFTETE FASSADEN

INTHERMO Wirmedammverbundsysteme gewdhren maximale Freiheit der
Gestaltung. Nehmen wir zum Beispiel ein Wohngebdude mit mehreren Etagen,
fiir das der Architekt eine hinterliiftete Fassade plant: Laut Musterbauordnung
(MBO 2002) diirfen die AuRenwande von Hausern der Gebdudeklasse Ill bis zu
einer Hohe von 7 m ab Gelandeoberkante mit Holzfaserplatten gedammt wer-
den, wie sie von INTHERMO angeboten werden.

|

Das Erd- sowie das erste und zweite Oberge-
schoss wéaren mit einer Holzfaserddmmung
von INTHERMO vor Kélte, Schall und Sommer-
hitze optimal geschiitzt. Auch der Brandschutz
bereitet in der Regel keinerlei Probleme, so-
fern das Vorhaben im Einklang mit der jeweils
geltenden Landesbauordnung steht. Der Ar-
chitekt kann auf dieser Basis die hinterluftete
holzfasergeddmmte Konstruktion entweder mit
Aluminiumzinkblech, Glas, Keramik, Marmor,
Granit oder einem Mix verschiedener Werk-
stoffe verblenden - ganz so, wie es zum Stil
des Hauses und den Vorstellungen des Auf-
traggebers passt.

l
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Natiirlich GEPRUFT
INTHERMO WDVS - Bautechnik mit System

Zulassung fiir dieses System beim Deutschen Institut fiir Bautechnik (DIBT) er-
wirken. Dies ist ein aufwendiger, teurer und langwieriger Prozess, der mit vielen
Tests verbunden ist, in denen die Gebrauchstauglichkeit nachgewiesen wird.
Das Ergebnis ist ein zertifiziertes System, auf das Verlass ist.

Warmedammverbundsysteme unterliegen in Deutschland einer gesetzlich ge-
regelten Zulassungspflicht. Jedes Unternehmen, das WDVS vertreibt muss eine
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ZULASSUNG
DIE VOLLSTANDIGKEIT ZAHLT

In unseren INTHERMO Zulassungen sind alle unsere Systembestandteile und Systemprodukte
aufgefuhrt, die zwingend verwendet werden missen, um einen technisch funktionierenden und
baurechtlich legalen Aufbau zu erhalten. Wird von diesem Aufbau abgewichen, fihrt dies, sofern
nicht eine Zustimmung im Einzelfall vorhanden ist, dazu, dass das Warmedammverbundsystem
baurechtlich illegal ist.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:

Far das INTHERMO WDVS gibt es eine geméaR der Landesbauordnungen vorgeschriebene all-
- gemeine bauaufsichtliche Zulassung (Z-33.47-668). Diese Zulassung enthalt die INTHERMO
i Holzfaserddmmplatte sowie das INTHERMO Putzsystem. Kein anderes Putzsystem besitzt eine

T bauaufsichtliche Zulassung fiir die INTHERMO Holzweichfaserddmmplatten!

== Erfahrung z&hlt: Kein anderer Putzhersteller hat so viel Erfahrung mit seinem Putzsystem auf
=— Holzweichfaserplatten wie wir. Wo andere tiber 1000 m2 Material reden, haben wir bisher ca.
4 Mio. m2 Fassade realisiert.

In der Regel wird bei Garantielibernahmen von anderen Putzherstellern nur iber die Haftung des
Unterputzes auf der Holzfaserddmmplatte gesprochen, die oftmals nur durch kleine Laborversu-
che bestétigt ist. Weitere Faktoren, wie z.B. Diffusionsfahigkeit, Langzeitverhalten bei unter-
schiedlichsten Klimaverhéltnissen oder Detailausbildung, z.B. im Sockelbereich, werden nicht
betrachtet. Dies bedeutet in vielen konkreten Schadensféllen, dass der Verarbeiter keinerlei
Anspruch auf eine Gewahrleistung hat.

Europaweit anerkannt: Zulassung fiir Holzbau und Mauerwerksbau

o Fir die europaweite Verarbeitung unserer Warmedammverbundsysteme haben wir zwei européi-

_ sche technische Zulassungen erwirkt. Zum einen - wie bei unserer deutschen Zulassung - die

smsm  Anwendung unserer Warmedammverbundsysteme auf Holzuntergriinden (ETA 11/ 0328), also
et im Holzbau, und zum anderen auf massiven Untergriinden (ETA 11/0329), also fiir die energeti-
sche Sanierung im Mauerwerksbau. Damit kdnnen unsere WDVS nun europaweit eingesetzt
werden.

Es liegt in Ihrem Interesse - als verarbeitendes Unternehmen - die volle Gewahrleistung zu er-

langen, indem Sie alle in den Zulassungen aufgezéhlten Systembestandteile verwenden. Beson-
ypmer = ders bei derVerwendung des Putzsystems ist darauf zu achten, dass ausschlief3lich zulassungs-
konforme Produkte verwendet werden, da bei Abweichung von diesen nicht nur die rechtliche
Legalitat sondern auch die bauphysikalische Funktionalitat entfallen kann.
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Wir machen Sie schlau. Damit Sie es leichter haben.

Putzerhinweisblatt:

Néhere Beschreibungen zurVerwendung und Verarbeitung der Produkte, die nicht in der Zulas-
sung enthalten sind, finden Sie in dieser Broschiire. Um lhnen das tégliche Geschéft zu vereinfa-
chen, haben wir fiir Sie verschiedene Unterlagen erarbeitet, die Sie lhrem Bauherrn oder dem
nach lhnen tatigen Putzunternehmen (berreichen kénnen. Hier ist zum einen unser Informati-
onspapier fiir Putzer zu nennen, um Putzern, die auf INTHERMO-Holzfaserdammplatten das
INTHERMO-Putzsystem verarbeiten, einen kurzen und einfachen Uberblick iiber die zu bestel-
lenden Materialien sowie deren Verbrauche zu geben.

Gewihrleistungsiibernahmeblatt:

Darliber hinaus haben wir ein Formblatt zur Gewéhrleistungsaussage flir den Verarbeiter erstellt,
das lhnen bei korrekter Anwendung der INTHERMO-Holzfaserddmmplatten und der zugehérigen
Zubehor und Putzprodukte die Gewéhrleistung aus unserem Hause sichert.

Bauherrenzertifikat:

Um anschlieBend Ihrem Bauherrn die baurechtlich legale Ausflihrung des Warmedammver-
bundsystems zu dokumentieren, haben wir ein Bauherrenzertifikat entwickelt, welches wir gerne
individuell fiir jedes Bauvorhaben (berreichen, bei dem alle unsere Produkte gema(3 Zulassung
verwendet wurden.

Systemprotokoll:
Hierzu muss lediglich von Ihnen und ggf. dem Putzunternehmen anhand unseres Systemproto-
kolls bestétigt werden, dass alle Systembestandteile verarbeitet wurden.

1] il P .
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Nur legal ist sicher. Der Gewéhrleistungsfall zéihit.

Wir weisen noch einmal darauf hin, dass von verschiedenen Putz-herstellenden Unternehmen
héufig sogenannte Freigaben zurVerwendung von Putzsystemen auf Holzfaserdammplatten von
INTHERMO ausgesprochen werden, die nicht in unserer Zulassung aufgefiihrt sind. Diese Aus-
sagen sind irrefiihrend: Sie kdnnen baurechtlich einwandfrei nurvon einem Systemanbieter auf
Basis einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ausgesprochen werden.

Oft handelt es sich bei diesen Schreiben nur um einen Empfehlung. Es wird keine Gewahrleis-
tung fiir das gesamte System gegeben. Dariiber hinaus enthalten diese Schreiben fast immer einen
Passus, in dem daraufhingewiesen wird, dass der jeweilige Putzhersteller fiir dieses ,System”
keine Zulassung hat. Spétestens hier sollten Sie aufmerksam werden, denn ab hier beginnt der
illegale Bereich.

Sicherheit von INTHERMO. Uber 10 Jahre Erfahrung.



PRUFZEUGNISSE
BRANDSCHUTZ: HOHER FEUERWIDERSTAND.

Das Feuer ist eine faszinierende Naturerscheinung. Gerat es au3er Kontrolle, kann es in sehr
kurzer Zeit mit zerstorerischer Gewalt auf Gebaude einwirken. Ziel des Brandschutzes ist es, die
Tragféhigkeit eines Gebaudes so lange aufrechtzuerhalten und die Brandausbreitung so zu re-
duzieren, dass genug Zeit fiir die Rettung bleibt, und nahe stehende Gebaude mdéglichst ge-
schitzt werden

Um diese Ziele zu erreichen, gibt es bestimmte Anforderungen in den Landesbauordnungen, die
direkte materielle Anforderungen vorschreiben. Um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu
vermeiden und die Beteiligung der Konstruktion im Brandfall zu begrenzen, ist das Brandverhal-
ten der einzelnen Baustoffe geregelt. Um die tragende und raumabschlieRende Funktion von
Wanden flir ausreichende Zeit zu gewabhrleisten, ist in einzelnen Geb&dudeklassen eine konkrete
Feuerwiderstandsdauer vorgeschrieben.

Das Brandschutzkonzept der Landesbauordnungen kann unterteilt werden in vorbeugenden und
abwehrenden Brandschutz. Das Zusammenspiel der dazugehérigen Maldnahmen gewahrt den
geforderten Brandschutz.

Far Gebaude bis zur Gebdudeklasse 4 gelten laut Musterbauordnungen die baulichen vorbeu-
genden Malinahmen entsprechend der nachstehenden Tabelle (Tab. 10).

Brandschutz: Vorbeugenden Maf3nahmen entsprechend der nachstehenden Tabelle

GK1 GK2 GK3 GK4
§ 27 Tragende Wénde, Stiitzen B2 F30-B F30-B F90
Nicht tragende Aufenwénde B2 B2 B2 B2
§ 30 Brandwande F 30-B/F90-B F 30-B/F90-B- F 30-B/F90-B- F 60+ M+K,60
Anforderung Nach MBO 2002 Tab.10
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INTHERMO WDVS bestehen alle Priifungen
Einsatz in den Gebaudeklassen 1-3

Die Verwendbarkeit der INTHERMO WDVS ist in den allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeug-
nissen fiir Holzrahmenbau sowie Holzmassivbau geregelt. In diesen Priifzeugnissen finden Sie
verschiedenste Wandkonstruktionen, die alle den Anforderungen ,hoch feuerhemmend* bzw.

F 30/ F90-B Geniige tun und somit in den Geb&udeklassen 1 bis 3 eingesetzt werden kénnen.

Gebaudeklassen

Gebéaudeklasse 1:

a) freistehende Gebaude mit einer H6he bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten
von insgesamt nicht mehr als 400 m2 und

b) freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Geb&ude,

Gebaudeklasse 2:

Gebaude mit einer Hohe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt

nicht mehr als 400 m?,

Gebaudeklasse 3:

sonstige Gebaude mit einer H6he bis zu 7 m,

Gebaudeklasse 4:

Gebaude mit einer Hohe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 m2,

Die einzelnen Landesbauordnungen kénnen zum Teil abweichen.

Brandschutz: Mit INTHERMO geddammte Auf3enwénde verfiigen iiber einen
beachtlichen Feuerwiderstand und sind in die Klasse F-30/F-90 B einge-
stuft. Bei einem Vollbrand halten derart klassifizierte Wande bis zu 1,5

Stunden stand. Der Feuerwehr bleibt also viel Zeit zur Rettung. Das bringt
Ihnen ein hoheres Sicherheitsniveau und damit die Gelassenheit, die Sie
sich in lhren eigenen vier Wanden fiir einen entspannten Alltag wiinschen.

SCHALLSCHUTZ: RUHE IN DEN VIER WANDEN

Larmbelastung wird zunehmend zum Problem. Deshalb sehnen sich die Menschen in lhren ei-
genen vier Wanden nach Ruhe. INTHERMO hat fiir verschiedene Trennwande Schallschutzmes-
sungen durchfiihren lassen. Zum einen, um dem verarbeitenden Unternehmen die Sicherheit zu
bieten, die geforderten Schallschutzwerte einzuhalten, zum anderen aber auch, um dem Bauherrn
individuellen Schallschutz zu erméglichen. Nach der DIN 4109 werden fiir Gebdudetrennwénde
in Ein- und Zweifamilienhdusern R'w 57 dB bzw. fir den erhéhten Schallschutz R'w 67 dB gefordert.

Schall geht nicht nur direkt durch die Bauelemente, sondern dringt auch auf Umwegen - den
sogenannten Schallnebenwegen - von einem in das andere Haus. Somit ist es nicht nur wichtig
eine Wand zu bauen, die einen guten Schalldammwert hat, sondern gegebenenfalls muss zu-
satzlich die Bodenplatte entkoppelt bzw. die Kellerwand zweischalig aufgebaut werden. Grund-
sétzlich sollte die Fassade im Bereich der Geb&udetrennwénde schalltechnisch entkoppelt werden.

Ein hoher Schallschutz gewahrleistet lhnen Ruhe und
Entspanntheit. Unsere Welt ist hektisch und schnellle-
big. Zu Hause suchen die meisten Menschen eine

Ruhezone, in der Sie sich entspannen konnen. Dabei
sollen Larmbelastungen von auf3en maoglichst drauf3en
bleiben.
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UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT
EIN U-ZEICHEN FUR DEN HOLZFASERDAMMSTOFF

Mit dem Ubereinstimmungszertifikat wird praktisch bewiesen was theoretisch vom Baurecht
verlangt wird. Das hort sich kompliziert an, ist aber in der Praxis relativ einfach. Wie zuvor be-
schrieben, braucht jedes Unternehmen, welches Warmeddmmverbundsysteme in den Markt
bringt, eine bauaufsichtliche Zulassung; sonst ist die Verwendung der Produkte illegal. Dies ist
der theoretische Teil, fiir den im Vorfeld zur Erlangung der Zulassung aufwéndige Tests und
Prifungen durchgefihrt werden missen.

l

INTHERMO

Meine natiivliche Dammung!

INTHERMO i
HFD-EXTERIOR COMPACT l%]

Putztragerplatte fiir das INTHERMO WDVS nach DIBt-Zulassung Z-33.47-668
GEWAHRLEISTUNG nur bei Verwendung der Putzsysteme und Systemkomponenten
des INTHERMO WDV-Systems

= HFD-Platten trocken und witterungsgeschitzt lagern
= kurze St6Re von N/F-Platten mind. 250mm versetzt anordnen
= Klammerabstand bei Befestigung < 150 mm untereinander,

‘mind. 10 mm vom Stielrand, mind. 15 mm vom Plattenrand
= Freibewitierung der unverputzten Platien: max. 4 Wochen
= Bauteilanschliisse mit Fugendichtbandem vornehmen -

St . . WE - EN 13171 -T5 -
= vordem Ver tenstoe priifen und ggfs. gem: richtinie nacharbeiten CS(I0\Y)100 - WS1,0
IERMO Verarbeitungsrichti
chten

i
DINEN

Der WDVS TUV: Sichere Produkte von INTHERMO

Ubereinstimmungszertifikat:

Um in der Praxis sicherzustellen, dass die angebotenen Produkte und das Gesamtsystem tat-
sachlich auch den technischen Angaben entsprechen, die zum Zeitpunkt der Zulassungserlan-
gung getestet und damit nachgewiesen wurden, missen sich alle Hersteller von Warmeddmm-
verbundsystemen regelméfSigen Fremdiberwachungen unterziehen. Bei diesen
Fremdiiberwachungen werden alle in der Zulassung beinhalteten Produkte von externen Priifin-
stituten, z. B. Materialpriifanstalten, Gberprift. Werden alle Produkteigenschaften gemaf3 Zulas-
sung eingehalten, wird das Ubereinstimmungszertifikat ausgehandigt.

Mit dem Ubereinstimmungszertifikat wird nachgewiesen, dass alle Produkteigenschaften den in
der Zulassung angegebenen Eigenschaften entsprechen. Sie sollten also bei der Wahl des War-
meddammverbundsystems stets darauf achten, dass ein Hersteller nicht “nur® eine Zulassung
sondern auch das dafiir notwendige Ubereinstimmungszertifikat hat, denn sonst ist im Prinzip
nur der theoretische, nicht aber der praktische Teil der baurechtlichen Forderung erfiillt.

Wer ein Ubereinstimmungszertifikat hat darf seine Produkte mit dem sogenannten U-Zeichen
(Ubereinstimmung) versehen. Daher sehen Sie auf allen INTHERMO-Produkten ein U-Zeichen,
in welchem die INTHERMO-Zulassung sowie das (iberwachende Institut aufgefiihrt sind. Bei
manchen Produkten, z.B. bei unseren INTHERMO-Holzfaserddmmplatten, wird dariiber hinaus
der Dammstoff selbst zusatzlich im Rahmen einer weiteren bauaufsichtlichen Zulassung fiir den
Dammstoff iberwacht. Aus diesem Grund sind auf dem Etikett z.B. der INTHERMO HFD-Exterior
Compact zwei U-Zeichen angegeben.

Alle INTHERMO Produkte haben ein U-Zeichen fiir das Ubereinstimmungs-

zertifikat. Das heif3t: Wo INTHERMO drauf steht, ist in ein zugelassenes
Produkt drin!
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WICHTIGE BEGRIFFE

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ)
Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik (DIBT) ausgestellter Nachweis fiir die Verwendbarkeit des
WDVS. Diese Zulassung wird fir nicht geregelte Bauprodukte in Deutschland benétigt.

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis (abP)

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ist ein Verwendbarkeitsnachweis fiir Bauprodukte.
Ein abP darf ausschlieBlich von einer durch das DIBT oder die oberste Bauaufsicht anerkannten
Prufstelle ausgestellt werden. In dem abP wird z.B. die Feuerwiderstandsdauer klassifiziert.

Armierungspfeil
Ein aus Glasfasergewebe zugeschnittenes Zubehorteil zur Herstellung der Diagonalarmierung
im Bereich der Wandéffnungen (z.B. Fenster und Tiiren).

Baustoffklasse

Nach DIN 4102-1 werden Baustoffe nach ihrem Brandverhalten klassifiziert.
A =nicht brennbare Baustoffe

A1 = nicht brennbare Baustoffe ohne jegliche brennbare Anteile

A2 = nicht brennbare Baustoffe, jedoch mit brennbaren Bestandteilen

B = brennbare Baustoffe

B1 = schwer entflammbare Baustoffe

B2 = normal entflammbare Baustoffe

B3 = leicht entflammbare Baustoffe; diese diirfen in Gebauden nicht verbaut werden.

Klassifizierung nach der européisch harmonisierten DIN 13 501-1 erfolgt in Klassen A bis E.

Zusétzlich werden die Rauchentwicklung S (s1, s2, s 3) und das Abtropfverhalten im Brandfall D
(do, d1,d2) betrachtet.

Begriffe — Baustoffklassen

A1 A2 Kein Beitrag zum Brand

B Sehr begrenzter Beitrag zum Brand

C Begrenzter Beitrag zum Brand

D Hinnehmbarer Beitrag zum Brand

E Hinnehmbares Brandverhalten

F Keine Leistung festgestellt
Benetzungswinkel

Der Benetzungswinkel ist eine Grof3e, die beschreibt, ob ein Material hydrophob (wasserabwei-
send) oder hydrophil (wasseranziehend) ist. Trifft ein Tropfen auf eine Oberflache, so bildet dieser
Tropfen eine materialspezifische Form. Der Benetzungswinkel beschreibt den Winkel, der sich
zwischen der Oberflache des Tropfens und der Oberflache, auf dem der Tropfen liegt, bildet. Ist
der Benetzungswinkel kleiner als 90°, wird das Material durch Wasser gut benetzt, ist der Winkel
grofer als 90°, dann ist die Benetzung schlecht.

Bewehrung/Armierung

Glasfasergewebe, das in den Grundputz eingelegt ist und alkalisch resistent ist. Dieses Gewebe
sollte im auf3eren Drittel der Armierungsmasse liegen. Es hat die Aufgabe, Krafte im Putzsystem
abzufangen und damit Rissbildung zu minimieren oder auszuschlieRen.



bewertetes Schalldammmalf R*
Ein Einzahlwert, der die Luftschallddmmung eines Bauteils wiedergibt.

Bewegungsfuge

Eine Bewegungsfuge hat die Aufgabe, Bewegungen aus dem Bauteil aufzunehmen, um dadurch
zu verhindern, dass grof3e Zwangskrafte entstehen, die zur Zerstérung des Bauteils flihren kénn-
ten. Dehnungsfugen aus dem Untergrund missen in das Putzsystem (ibernommen werden.

Biozide
Biozide sind Stoffe, die unter anderem gegen Algen und Pilze wirken. Mit Bioziden ausgeristete
Farben kénnen das Wachstum von Pilzen und Algen zwar nicht verhindern, aber verzégern.

CE Kennzeichnung
Eine Kennzeichnung nach EU-Recht, die deklariert, dass gekennzeichnete Produkte mit den eu-
ropdischen Herstellungsnormen (bereinstimmen.

Dampfbremse

Ein Material, das sich durch hohen Widerstand gegen Wasserdampfdiffusion auszeichnet. Die
Dampfbremse hat die Aufgabe, die Konstruktion vor Feuchtigkeit im Zuge von Diffusion zu
schitzen

Dampfbremse (feuchtevariabel)
Eine Dampfbremse, die entsprechend der Umgebungsfeuchte ihren Widerstand gegen Wasser-
dampfdiffusion verandern kann.

Dampfsperre
Ein Material, das Wasserdampfdiffusion aus bautechnischer Sicht komplett unterbindet. Damit
wird jedoch auch eine Austrocknung nach innen verhindert.

DIN Normen

Eine Norm, die vom Deutschen Institut fiir Normung herausgegeben wurde. Daneben gibt es
noch CEN-Normen (europdische Normen) oder ISO Normen (internationale Normen). Im Zuge
der européischen Harmonisierung werden nationale Normen immer mehr an Bedeutung verlie-
ren.

Dispersion

Aus dem lateinischen ,,ausbreiten, zerstreuen®. Feinste Verteilung eines oder mehrerer Stoffe in
einem anderen. Ein Gemenge aus zwei oder mehr Stoffen, die sich nicht oder kaum ineinander
I6sen oder chemisch miteinander verbinden, wobei die Stoffe schwer oder unléslich sind und un-
terschiedliche Aggregatzustande haben kénnen.

Edelkratzputz
Dickschichtiger Edelputz, der in einer Stérke von 15-25 mm aufgetragen und in der Hartungs-
phase mit einem Nagelbrett bearbeitet wird.

Egalisationsanstrich

Schlussanstrich, um einer méglichen Fleckenbildung in der Trocknungsphase vorzubeugen. Ein
Egalisationsanstrich ist bei mineralisch geténten Oberputzen immer notwendig. Bei Silikonharz-
putzen und intensiven Farbténen wird er empfohlen.

Energieausweis

Dieses Dokument soll in leicht verstandlicher Form Aufschluss Giber den Energieverbrauch eines
Gebédudes geben.
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Energieeinsparungsverordnung (EnEV)
Verordnung iber energiesparenden Warmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei
Gebéauden.

ETA/ETZ

Européisch technische Zulassung bzw. ,,European technical approval®. Die europdische techni-
sche Zulassung ist der Nachweis der Brauchbarkeit eines Bauproduktes im Sinne der Baupro-
duktenrichtlinie. Die ETA beruht auf Priifungen, Untersuchungen und einer technischen Beurtei-
lung durch offizielle Stellen, die von den einzelnen Mitgliedstaaten der Européischen Union
hierfir bestimmt wurden. Sie umfasst alle Produktmerkmale, die fiir die Erfillung der gesetzli-
chen Anforderungen in den Mitgliedstaaten bedeutsam sein kénnen, wobei die jeweils erforder-
lichen Leistungsniveaus national sowie je nach Verwendungszweck unterschiedlich sein kdnnen.
Neben der ETA wird in Deutschland fiir ein WDVS ein nationales Anwendungsdokument ben6-
tigt. Dieses Anwendungsdokument entspricht de facto einer deutschen Zulassung, hat aber ei-
nen anderen Nummernkreis. Ohne eine nationale Zulassung bzw. das Anwendungsdokument
darf das WDVS in Deutschland nicht eingesetzt werden.

EPS
Expandiertes Polystyrol

Farbtonbestéandigkeit

Die Farbtonbestandigkeit einer Beschichtung hangt von vielen Faktoren ab. Zum einen von der
Quialitat des Beschichtungsstoffes, zum andern aber auch von Umwelteinflissen (Sonne, Regen,
Temperatur). Bei den Beschichtungsstoffen wird wiederum unterteilt in Bindemittel und Pigmente:
Je besser die Bindemittel sind, desto besser kann es die Pigmente festhalten. Anorganische
Pigmente sind besténdiger als organische, aber leider nicht so brillant in der Farbe.

Flachverblender
Riemchen aus organisch gebundenem Putz, die den Anschein vermitteln, als wéren Klinker ver-
legt worden

Haarriss
Beschreibt einen Riss mit einer maximalen Breite von 0,2 mm. In der Norm DIN 18 550 (Putz-
norm) wird erwahnt, dass Haarrisse im begrenzten Umfang keinen Mangel darstellen.

Hellbezugswert (HBW)

Der HBW ist ein Wert, der die Helligkeit einer Oberflache beschreibt. HBW = 100 entspricht der
Helligkeit einer absolut weifden Oberflache. HBW = 0 beschreibt die Helligkeit einer absolut
schwarzen Flache.

Hydrophil
Ist eine Substanz hydrophil, so hat diese eine gewisse Affinitat zu Wasser und kann leicht von
Wasser benetzt werden. (Cellulose)

Hydrophob

Ist eine Substanz hydrophob, kann diese nur schlecht durch Wasser benetzt werden, wie zum
Beispiel Paraffin (Kerzenwachs). Paraffin wird unter anderem zur Hydrophobierung von Holzfa-
serddmmplatten eingesetzt. Je nach geplantem Anwendungsbereich der Platten und Menge des
eingesetzten Paraffins, werden dadurch die wasserabweisenden Eigenschaften von Holzfaser-
dammplatten gesteuert.



Kapillaritat

Kapillaritat beschreibt den Effekt, dass Wasser in sehr schmalen Réhrchen gegen die Gravitation
(Erdanziehung) aufsteigt. Der Effekt hdngt mit der Oberflaichenspannung des Wassers zusam-
men. Je kleiner die Kapillaren, desto hoéher steigt das Wasser.

Kerbriss

Risse im Putzsystem, die diagonal von Offnungen wegfiihren. Kerbrisse entstehen aus hygro-
thermischen Spannungen oder Lastumlenkung im Bereich von Offnungen. Um ihnen entgegen-
zuwirken, wird eine Diagonalarmierung eingelegt.

Konvektion

DerTransport von Warme innerhalb von Gasen oder Fliissigkeiten (Strémung). Angetrieben wird
die Konvektion durch lokale Unterschiede in Temperatur, Druck und Dichte des Gases bzw. der
Flussigkeit. Luft-Konvektion kann gegenuber der Diffusion das bis zu 1000-fache an Feuchtigkeit
in eine Konstruktion eintragen. Deshalb ist eine luftdichte Ausfiihrung beim Holzbau von ent-
scheidender Bedeutung.

Kreidung

Sie bezeichnet folgenden Effekt: Féhrt man mit der Hand tber eine alte Farboberflache, so bleibt
die Farbe an der Hand kleben. Dies geschieht, wenn durch die Witterung das Bindemittel zer-
stort wurde, die Farbpigmente frei an der Oberflache liegen und sich abreiben lassen.

Lambdawert - A
Siehe Wérmeleitfahigkeit

Landesbauordnung (LBO)
Jedes der 16 deutschen Bundeslander hat seine eigene Landesbauordnung. Darin wird geregelt,
wie in dem jeweiligen Bundesland gebaut werden darf bzw. muss.

Musterbauordnung (MBO)

Eine von der Sachverstdndigenkommission der Argebau herausgegebene Vorlage fir die Lan-
desbauordnungen. Alle Landesbauordnungen gehen auf die MBO zuriick. Meistens werden nur
geringe Anpassungen in den Landern vorgenommen.

Oberputz

Die oberste und strukturgebende Abschlussschicht eines WDVS. Der Oberputz kann entweder
organisch oder auch anorganisch gebunden sein. Anorganisch gebundene Oberputze bendétigen
einen Egalisationsanstrich.

Perimeterddammung

Warmeddmmung von erdberiihrenden Bauteilen. Perimeterddmmung muss besonders druck-
und wasserbesténdig sein. Daher werden fiir ihre Herstellung geschlossenzellige Kunststoffe wie
EPS oder XPS verwendet.

Phasenverschiebung

Die Phasenverschiebung beschreibt den Zeitunterschied in Stunden zwischen dem Auftreten der
maximalen AufRenlufttemperatur und dem Auftreten der maximalen Oberflachentemperatur auf
der Rauminnenseite. Die Phasenverschiebung beschreibt somit die Geschwindigkeit, mit der die
~lemperaturwelle” durch das Bauteil wandert. Ein Wert von 12 Stunden ist ideal, da die héchste
Oberflachentemperatur dann auftritt, wenn es am kaltesten ist - in der Nacht - und Warme gut
abgeliftet werden kann. Holzbaukonstruktionen mit Holzfaserddmmplatten haben eine sehr
gunstige Phasenverschiebung.
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PH-Wert

Der pH-Wert ist der negativ dekadische Logarithmus der Wasserstoffionenkonzentration in einer
wassrigen Lésung:

pH = 7 ist neutral

ph < 7ist sauer und

ph > 7 ist alkalisch.

Reifezeit
Die Reifezeit beschreibt den Zeitraum zwischen dem Anmachen eines Moértels und dem Zeitpunkt,
zu dem dieser am friihsten verarbeitet werden kann.

Sinterschicht (bei Armierungsmasse)

Eine Sinterschicht ist eine diinne, harte, glasartige und spréde Schicht aus reinem Kalk an der
Oberflache. Diese kann vornehmlich bei geglatteter oder gefilzter Oberflachen auftreten, wenn
diese zu lange oder intensiv strukturiert bzw. nachbehandelt wurde. Durch die intensive Struktu-
rierung oder Nachbehandlung sammelt sich das das Bindemittel an der Oberflache an.

Spezifischer Transmissionswérmeverlust Hy'

Nachweisgrof3e der Energieeinsparverordnung fiir die warmeschutztechnischen Anforderungen
an die warmeliibertragenden Bauteile. Bei einem HT-Wert wird wenig Warmenergie Gber die Ge-
baudehiille abgegeben.

Spezifische Warmespeicherkapazitit c [J/(kgK)]

Die spezifische Warmespeicherkapazitat gibt an, wie viel Warmemenge (Joule) benétigt wird, um
1 kg Material um 1 Kelvin (1 Kelvin gleich 1 °C) zu erwarmen. Warmedammstoffe, die eine niedri-
ge Warmeleitfahigkeit (Lambda) bei gleichzeitig hoher spezifischer Warmespeicherkapazitit ha-
ben sind hervorragend fiir den sommerlichen Warmeschutz geeignet. Holzfaserddmmplatten
sind ein solcher Dammstoff. Sie haben eine zweieinhalb hohere Warmespeicherkapazitat als
Stahl und trotzdem einen hervorragenden Warmedédmmwert (niedriger Lambda-Wert)

Taupunkttemperatur

Die Taupunkttemperatur ist die Temperatur, bei der der maximal mogliche Wasserdampfgehalt
gleich dem tatsachlichen Wasserdampfgehalt der Luft ist. Beim Erreichen des Taupunkts betragt
die Luftfeuchtigkeit 100%. Beim Unterschreiten des Taupunkts, also beim weiteren Abkiihlen der
Luft, fallt flissiges Wasser bzw. tropfenférmiges Wasser aus. Es bildet sich Nebel.

Temperaturamplitudenddmpfung

Die Temperaturamplitudendampfung ist das Verhéltnis der Au3enlufttemperaturschwankung zur
Temperaturschwankung auf der Oberflache im Innern des Geb&udes. Eine hohe Dampfung ist
gut fir den sommerlichen Warmeschutz. Oft wird der gleiche Effekt auch mit dem Temperatur-
Amplitudenverhaltnis (TAV) beschrieben. Der TAV ist der Kehrwert der Temperaturamplituden-
démpfung. Somit ist fiir den sommerlichen Wérmeschutz ein kleiner TAV gut.

Transmissionswirmeverlust
DerTransmissionwéarmeverlust beschreibt die Warmeverluste, die durch den Warmetransport
durch die Bauteile stattgefunden haben. Warmeverluste durch Liiftung gehéren nicht zu den
Transmissionswarmeverlusten.

Uber__einstimmungszeichen (U-Zeichen)
Das U-Zeichen bescheinigt, dass ein Produkt mit den nationalen Anwendungsnormen, dem
amtlichen Priifzeugnis oder der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung tbereinstimmt.



Unterputz
Der Unterputz ist die Putzschicht, die direkt auf den Dammplatten aufgebracht wird. Zusammen
mit dem Glasfaserarmierungsgewebe bildet diese Putzschicht die Armierungsschicht.

U-Wert
(siehe Warmedurchgangskoeffizient)

Verarbeitungszeit

Die Verarbeitungszeit ist die Zeitspanne, in der ein angesetzter Putz nach seiner Anmischung
verarbeitet werden kann. Die Verarbeitungszeit hangt stark von den Witterungsbedingungen ab.
Die Verarbeitungszeit kann durch nachtréagliche Zugabe von Wasser nicht verlangert werden.

Warmedurchgangskoeffizient U [W/(m2K)]

Der Warmedurchgangskoeffizient, auch U-Wert genannt, beschreibt die Warmemenge in Ws
(Wattsekunden), die unter stationdren Bedingungen (d.h. gleich bleibenden Bedingungen auf
beiden Seiten) je Zeit- und Flacheneinheit durch ein Bauteil hindurchgeht, wenn der Temperatur-
unterschied zwischen den beiden Bauteilseiten 1 K (1 Kelvin gleich 1 °C) betréagt. Ein niedriger
Wert bedeutet gute Eigenschaften.

Warmedurchgangswiderstand RT [(m2K)/W]
Der Warmedurchgangswiderstand ist der Kehrwert des Warmedurchgangskoeffizienten. Ein hoher
Wert bedeutet gute Dammeingenschaften.

Wirmeleitfihigkeit Lambda-Wert [W/(mK)]

Die Warmeleitfahigkeit gibt an, wie viel Warmemenge unter stationdren Bedingungen je Zeiteinheit
und 1 Meter Dicke des Stoffes bei einer Temperaturdifferenz von 1 Kelvin (1 Kelvin gleich 1 °C)
hindurchgeht. Je geringer die Warmeleitfahigkeit, desto besser ist die DAmmwirkung des Materials.

Wasserdampfdiffusion
Sie beschreibt das Wandern von Wasserdampfmolekiilen von einem Bereich hoher Konzentrati-
on zu einem Bereich niedriger Konzentration (Dampfdruck).

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl p

Die Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl ist ein dimensionsloser Materialkennwert und gibt
an, um welchen Faktor der Wasserdampfdiffusionwiderstand des Materials grof3er ist als der
Wasserdampfdiffusionwiderstand einer gleich dicken und ruhenden Luftschicht.

Wasserdampfdiffusion dquivalente Luftschichtdicke sg [m]

Der sg-Wert berechnet sich aus sq= p x m, wobei p der stoffspezifische Wert ist und sich auf die
Dicke des Stoffes bezieht. Die wasserdampfdiffusionsédquivalente Luftschichtdicke beschreibt die
Dicke einer ruhenden Luftschicht, die den gleichen Wasserdampfdiffusionwiderstand hat wie
das betrachtete Bauteil.

WDVS Wiarmedamm-Verbundsystem

Ein WDVS besteht aus mehreren Produkten, die alle vom Systemanbieter und Zulassungsinhaber
bezogen werden missen (Zwischenhéndler sind erlaubt). Das WDVS kann werksseitig im Fertig-
hausbau oder auf der Baustelle appliziert werden. Alle Schichten des WDVS sind fest unterein-
ander verbunden. Da es sich bei dem WDVS um ein nicht geregeltes Bauprodukt handelt (es
gibt keine bauaufsichtlich eingeftihrte Norm), bedarf jedes WDVS einer eigenen Zulassung
durch das DIBT.

XPS
Extrudiertes Polystyrol
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Service von INTHERMO

Ob Neubau oder Sanierung, Holz oder Mauerwerk: Jedes Haus hat seine Be-
sonderheiten. Als erste Adresse fiir nachhaltiges DdAmmen mit 6kologischen
Produkten bietet INTHERMO umfassende Planungshilfen, objektspezifisch aus-
gearbeitete Detailldsungen, bauphysikalische Analysen und Berechnungen so-
wie personliche Beratung und Systemeinweisung auf der Baustelle vor Ort an.

Neben kompakten Holzfaser-
dammplatten fiir handwerkliche
Verarbeiterbetriebe umfasst die
INTHERMO Produktpalette auch
industrielle Grof3formate. Selbst
ausgefallene Sondermalf3e sind auf
Wunsch erhiltlich.




Vollsortimenter mit Dienstleistermentalitat: Fiir Profis mit Anspruch.
Architekturbiiros, Zimmerei- und Stuckateurbetriebe, der Holzhandel und eine wachsende An-
zahl namhafter Fertigbauunternehmen - Ihnen allen bieten wir den Mehr-Wert-Service rund um
das INTHERMO WDVS. Als Marktfiihrer beschéftigen wir vorzugsweise anerkannte Spezialisten
unseres Fachs. Ein beratungsstarker, serviceorientierter Aul3endienst und ein eingespieltes Team
im Innendienst sorgen dafur, dass bei der Auftragsabwicklung von der Annahme Gber die Kom-
missionierung der Chargen bis hin zur termingerechten Lieferung alles wie am Schniirchen
klappt.

SERVICE- UND DIENSTLEISTUNGSUBERSICHT
BERATEN, BESTELLEN, BETREUEN

Technische Kundenbetreuung
Beratung an der Baustelle
Beratung im Werk
Anweisung der Handwerker
Telefonische Kundenberatung
Bauphysikalische Berechnungen
Individuelle Detaillésungen
Umfangreicher Detailkatalog
Holzbaufachwissen
Umfangreiche Verarbeitungshinweise
Beratung und Unterstiitzung bei Ausschreibung

Bestellung und Lieferung

+ Kompetentes Customer Service Center

+ Schnelle und zuverldssige Lieferzeiten, z. T. Next-Day-Lieferung
* GroRes Handlernetzwerk oder Direktvertrieb

Individuelle Gestaltungsmaoglichkeiten

» Farbgestaltungsvorschlage

» Beratung bzgl. Farbtonmachbarkeit

+ GroRe Farbtonauswahl fiir Putze und Farben
» Farben mit Hellbezugswert bis zu 12 machbar

Qualifizierte Seminare

» Verarbeiterschulungen

» Verkaufsschulungen

» Schulungen mit Kooperationspartnern
* Inhouse Schulungen
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KUNDENBETREUUNG & -BERATUNG

KNOW-HOW UND ENGAGEMENT
INTHERMO Auf3endienst

Sie haben Fragen oder Anregungen zu den INTHERMO Wirmedammver-
bundsystemen, méchten mehr iiber die Verarbeitung und deren Details wissen
oder wiinschen eine Beratung vor Ort? Wir helfen lhnen hier und bei weiteren
Anliegen gerne weiter und freuen uns auf lhren Anruf!

Markus Normann
Dipl.-Ingenieur
Vertrieb Nord-West

Mobil: 0175 9323862
Fax: 02962 802531
m.normann
@inthermo.de

Ralf Lohmiiller
Vertrieb West

Mobil: 0173 3091314
Fax: 06154 71978322
rlohmueller
@inthermo.de

Markus Weber-Hoppe
Vertrieb Stid-West

Mobil: 0160 90541853
Fax: 07726 9382578
m.weber-hoppe
@inthermo.de

Jorg Schelle
Vertrieb Stid-West

Mobil: 0171 5535983
Fax: 06154 71978314
j-schelle@inthermo.de

WEST

PLZ-Gebiete:
40-42, 50-56,
65-67, 767-768

SUD-WEST

PLZ-Gebiete:
70-766, 769-79, 88,
89000-89128,
89134-89166,
89171-89263,
89281-89289,
89542-89560,
89584-89699

Lorenz Stopfel
Vertrieb Bayern Stid

Mobil: 0173 3091688
Fax: 06154 71978324
l.stoepfel@inthermo.de



BAYERN NORD

PLZ-Gebiete:
84-851, 866-867,
90-96

BAYERN SUD

PLZ-Gebiete:

80-83, 852-859, 86-865, 868-87, 89129-
89133, 89167-89170, 89264-89280, 89290-
89541, 89561-89583

Michael Wagner
Dipl.-Ingenieur
Vertrieb Nord

Mobil: 0172 2600352
Fax: 06154 71 978357
m.wagner@inthermo.de

Matthias Roth
Vertrieb Mitte

Mobil: 0160 96366990
Fax: 09355 970756
m.roth@inthermo.de

Georg Schall
Vertrieb Bayern Nord

Mobil: 0170 9014940

Fax: 06154 71 978437
g.schoell@inthermo.de

OSTERREICH

Franz Holzleitner
Vertrieb Osterreich

Mobil: +43 (0)664 8376518
Fax: 06151 71-99874
f.holzleitner@inthermo.de
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INTHERMO Team

Wir liberlassen Qualitat nicht dem Zufall: Bei uns sprechen Sie mit Fachingenieuren,
die sich lhren Anliegen mit groBer Sachkenntnis widmen. Bei Bedarf ziehen wir auch
externe Spezialisten hinzu, um das optimale Endergebnis und die umfassende Zufrie-
denheit Ihres Auftraggebers sicher zu erzielen. Machen Sie die Probe: Nutzen Sie das
INTHERMO WDVS bei allen anspruchsvollen Bauvorhaben!

Stefan Berbner
Dipl.-Holzbauingenieur
Geschaftsfihrer

Tel: 06154 71-1178
Fax: 06154 71-408
Mobil: 0175 5714049
s.berbner@inthermo.de

Simone Schonefeld
Dipl.-Betriebswirtin (FH)
Marketing-Managerin

Tel.: 06154 71-1315
Fax: 06154 71-408
s.schoenefeld@inthermo.de

Sebastian Wilke
Customer Service Center

Tel.: 06154 71-515
Fax: 06154 71-543
s.wilke@inthermo.de

Julia Lindner
Assistenz

Tel: 06154 71-1204
Fax: 06154 71-408
jlindner@inthermo.de

Ela llhan
Customer Service Center

Tel.: 06154 71-1606
Fax: 06154 71-543
e.ilhan@inthermo.de



Sebastian Schmucker
Zimmerermeister
Technische Beratung

Jiirgen Waf3ermann
Dipl.-Ingenieur
Technischer Leiter

Tel.: 06154 71-443

Fax: 06154 71-408

Mobil: 0160 98941337
j-wassermann@inthermo.de

Tel.. 06154 71-6879

Fax: 06154 71-408
Mobil: 0173 9311647
s.schmucker@inthermo.de

André Knoblauch
Techniker
Technische Beratung

Markus Blau
Dipl.-Ingenieur
Technische Beratung

Tel.: 06154 71-1503
Fax: 06154 71-408
Mobil: 0171 5520877
a.knoblauch@inthermo.de

Tel.. 06154 71-1387
Fax: 06154 71-408
Mobil: 0173 3091568
m.blau@inthermo.de

Achim Zielke (M.A.)
Pressearbeit

Tel.: 02224 8979868
Fax: 02224 968022
a.zielke@inthermo.de

139



0

ZERTIFIKAT

140

[LELTET T

INTHERMO AKADEMIE
WIR ZEIGEN’S IHNEN

Da die bautechnisch einwandfreie Verarbeitung der INTHERMO-Holzfaserwarmedammverbund-
systeme sehr wichtig ist, veranstaltet INTHERMO regelméfRig Seminare bei denen Sie und |hre
Mitarbeiter, angelehnt an die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, einen Tag lang detailliert
fortgebildet werden.

==

Mit den Fachkenntnissen der INTHERMO wird nicht nur der Bereich INTHERMO Holzfaserwéarme-
dédmmverbundsysteme abgedeckt, sondern Sie profitieren auch vom umfangreich vorhandenen
Holzbaufachwissen.

Alle Teilnehmer der INTHERMO Seminare erhalten nach der Teilnahme ein Zertifikat und werden
als zertifizierte Verarbeiter auf www.INTHERMO.de aufgefiihrt und an Endkunden empfohlen.

Die INTHERMO Seminare sind besonders fiir Holzbaubetriebe, Zimmereien, Fertighaus-
hersteller, Putzunternehmen, Architekten sowie Berater und Verkaufer von Holz- und
Baustoffhandlern von grofSem Interesse. Weitere Informationen sowie kommende Se-
minartermine finden Sie auf www.inthermo.de.



Verarbeiter-Seminare

Far die INTHERMO Warmedammverbundsysteme im Holz- und Mauerwerksbau bietet
INTHERMO mehrmals im JahrVerarbeitungsseminare an.

Unter anderem erwarten Sie folgende Themen:

e Vorstellung aller Systemprodukte und Bedeutung der Systemtreue

¢ Vermittlung natirlicher Vorteile von Holzfaserdammstoffen

e Zuschneiden und Befestigen der Platten + Aufbringen des Putzsystems
¢ Herstellung von schlagregendichten Fensteranschliissen

e Einbindung von Rollladen und Fensterbanken in die Putzfassade

¢ Einbau einer wasserdichten Unterfensterbank

¢ Ausbildung verschiedener Sockelausfiihrungen nach DIN 68 800

¢ Abdichtung von Durchdringungen

e Vorstellung verschiedener Detailprodukte

Schnittstelle Baustelle

In Kooperation mit anderen Industrieunternehmen, veranstaltet INTHERMO sogenannte Kom-
paktschulungen. Sie profitieren hier vom Wissen und den Erfahrungen verschiedener Systemher-
steller und steigern somit Ihre Sicherheit in der tdglichen Ausfiihrung. Die Kompaktschulungen
finden in vielen Regionen Deutschlands statt, somit haben alle INTHERMO Kunden die Méglich-
keit, das Schulungsangebot in ihrer Ndhe zu nutzen. Weitere Informationen zu dieser Veranstal-
tungsreihe finden Sie auf www.schnittstelle-baustelle.de.

SCHNITTSTELLE

Gewerkeiibergreifende Fachschulungen

Architekten-Workshops

Was ist das Besondere an nattirlichen Warmedammverbundsystemen? Worin liegen die Starken
der Holzfaserddmmung? Worauf ist von der Entwurfsplanung bis zur Bauabnahme zu achten? Zu
diesen und zahlreichen weiteren Fachfragen erhalten Architekten und Energieberater bei den
INTHERMO Architekten-Workshops umfassend Auskunft. Diese Workshops finden mehrmals im
Jahr an unterschiedlichen Orten in Deutschland statt.

Inhouse Schulungen: Wir kommen zu lhnen

Auf Wunsch fihrt INTHERMO auch speziell auf Ihr Unternehmen und Ihre Wiinsche ausgerich-
tete Schulungen fir lhre Mitarbeiter durch. Diese Schulungen kénnen direkt an einer konkreten
Baustelle, bei Ihnen im Werk oder bei einem umfangreichen Theorieseminar realisiert werden.
Sie haben Interesse?

Dann sprechen Sie den fiir Sie zustandigen AufSendienstmitarbeiter an oder wenden
sich an die INTHERMO Zentrale (Telefon 06154 71-1669).
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INTHERMO

Meine nativliche Dammung!

INTHERMO GmbH
RoRdorfer Str. 50 D-64372 Ober-Ramstadt
Tel. +49 6154 71-1669 Fax: +49 6154 71-408
info@inthermo.de www.inthermo.de
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